NR_CL | STANOWISKO NAZWA Cu sn | sb | A | P | co Bi Ag Au Ni Fe Mn [ zn | AL | uwaal

. doba z blaszki
1272 Jordanéw Slaski  020Pa zblasza 99,8 0,155 0,00001 0,026 0,009 0,00001 0 0,003 0 0 000001 000001 0,004 0 0,00001
spiralnie skreconej



