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SREDNIOWIECZNE CERAMICZNE PLYTKI POSADZKOWE
Z DROHICZYNA, STOLPIA, CHELMA I PRZEMYSLA

1. WSTEP

Ceramiczne plytki posadzkowe, czesto znajdowane licznie w warstwach kul-
turowych zalegajacych w sgsiedztwie budowli sakralnych, nie byly przedmiotem
wiekszego zainteresowania badaczy. W nielicznych opracowaniach tych zabytkéw,
ktdre pojawiaja sie w literaturze, po$wigconych gltéwnie flizom zdobionych relie-
fem lub inkrustacja, autorzy skupiaja si¢ przede wszystkim na opisie ich zdobnic-
twa. Czesto pomijane sg kwestie dotyczace sposobu ich wytwarzania, drég roz-
przestrzeniania sie czy genezy.

Celem niniejszego artykutu' jest omdéwienie, identyfikacja i proba odtworze-
nia procesu wytwarzania ptytek posadzkowych pochodzacych z osrodkéw prze-
myskiego, chelmskiego i drohiczynskiego®. Osrodki te, polozone na obszarze po-
granicza etnicznego i kulturowego, o ktdre rywalizowali ksigzeta ruscy i wladcy
piastowscy, dostarczajg wielu interesujacych znalezisk, ktdre sg sSwiadectwem wy-
sokiego stopnia rozwoju kultury materialnej zamieszkujacej tam ludnosci.

Relikty osady garncarskiej w Przemyslu (stanowisko 89), w dzielnicy Zasanie,
stanowig unikatowe stanowisko w skali ziem polskich. W literaturze przedmio-
tu znane jest ono jako osada, na ktorej terenie produkowano ceramike, w tym
réwniez naczynia szkliwione. Warto zaznaczy¢, ze ujawniono tam $lady produkeji
ceramicznych plytek posadzkowych, co jest pierwszym tego typu odkryciem na
naszych ziemiach. Wysokie znaczenie tego osrodka w monarchii piastowskiej po-
twierdzajg relikty monumentalnych budowli w postaci rotundy i palatium z poto-
wy XI w. (Z. Pianowski, M. Proksa 2003, s. 64-65) odkrytych we wschodniej czesci
Wzgorza Zamkowego. Od strony zachodniej za$ odstonieto pozostalosci innej mo-

! Artykul zostal oparty na pracy magisterskiej pt. Sredniowieczne ceramiczne plytki posadzkowe
z Drohiczyna, Chetma, Stolpia i Przemysla, napisanej pod kierunkiem Prof. dr. hab. Andrzeja Buko.

> Mowa jest tutaj tylko o Przemyslu, Drohiczynie i Chetmie, wydaje si¢ bowiem, ze plytki stolpij-
skie wytwarzane byty w Chelmie (zob. nizej). Trudno zatem uzna¢ Stolpie za odrebny osrodek, gdzie
wykonywanoby tego typu ceramike.
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numentalnej budowli, ktéra utozsamiana jest z cerkwia pod wezwaniem $w. Jana
Chrzciciela, ktorg wybudowaé miat ksigze ruski Wotodar (A. Zaki 1968, s. 47-48).

Chelm, Stolpie i Drohiczyn s3 to miejscowosci, gdzie réwniez zostaly odna-
lezione ceramiczne, szkliwione ptytki posadzkowe. Rozwoj Drohiczyna i Chetma
zwigzany jest z dziatalnoscig ksiecia wotynsko-halickiego Daniela Romanowicza.
W latach 1237-1264 mieécila si¢ w Chelmie gléwna siedziba tego ksigcia,
w Drohiczynie za$, wedlug kronik ruskich, w 1255 r. zostal on koronowany przez
legata papieskiego (Kroniki... 1987, s. 242). W obydwu osrodkach za sprawg tegoz
ksiecia mialy zosta¢ wzniesione monumentalne budowle, w Chelmie patac i cer-
kiew, w Drohiczynie za$ cerkiew, gdzie dokonano aktu koronacji. O ile w pierw-
szym z tych o$rodkéw relikty tych budowli zostaly odnalezione, to w Drohiczynie
jedynym $wiadectwem majacym potwierdza¢ obecno$¢ murowanej architektury
sa wlasnie znaleziska plytek posadzkowych. Miejscowos¢ Stolpie lezy w bezpo-
srednim sasiedztwie Chetma. Chronologia znajdujacej sie tu budowli wiezowej,
pomimo iz badania trwaja tam juz od okolo stu lat, nadal nie zostata dokfadnie
ustalona. Ceramiczne plytki posadzkowe znalezione w warstwach budowlanych
wiezy pozwalaja przypuszczad, ze do jej powstania, czy moze renowacji, réwniez
przyczynit si¢ ksigze Daniel (A. Buko, w druku).

Datowanie wszystkich omoéwionych w artykule zabytkéow zamyka si¢ w gra-
nicach od przetomu XII/XIII w. do polowy wieku XIV. Stan badan nad wszyst-
kimi omawianymi obiektami, z ktérych pochodzg flizy, jest niewystarczajacy i na
podstawie analizowanych tutaj znalezisk nie sposéb jest uscisli¢ ich datowanie.
W przypadku Drohiczyna, Chelma i Przemysla konieczne jest przeprowadzenie te-
renowych badan weryfikacyjnych, lub przynajmniej opracowanie zabytkéw odna-
lezionych tam podczas wczesniejszych prac wykopaliskowych. Wyniki badan wy-
kopaliskowych prowadzonych w ostatnich latach w Stolpiu wskazuja, ze plytki tam
odnalezione nalezy taczy¢ z dwoma pierwszymi fazami funkcjonowania tego zato-
zenia (T. Dzienkkowski, M. Wotoszyn, w druku) i datowa¢ na przetom XII/XIII w.
do polowy lat sze$¢dziesigtych XIII w. (A. Buko, w druku).

2. STAN BADAN

Informacje dotyczace plytek posadzkowych z Drohiczyna odnalez¢é mozna
w krotkim artykule opublikowanym przez M. Aucha i K. Skrzynska-Jankowska
(2004, s. 229-246). Autorzy opisuja w nim dwa egzemplarze, ktore zostaly pod-
dane badaniom chemicznym, majacym na celu okreslenie metryki ptytek, ich
proweniencji oraz ustalenie, z jakim okresem funkcjonowania o$rodka drohi-
czynskiego nalezy je wigza¢. Wedlug badaczy analizy potwierdzily wczesno-
sredniowieczng chronologi¢ tych znalezisk. M. Auch i K. Skrzynska-Jankowska,
powolujac si¢ na zapiski w latopisie halicko-wolynskim o wybudowaniu przez
ksigcia Daniela cerkwi pod wezwaniem Bogurodzicy, a takze o jego koronacji
w 1255 r. w Drohiczynie, sugeruja, ze flizy musialy stanowi¢ wystrdj $wiatyni
lub siedziby ksigzecej. W celach poréwnawczych wyniki analiz szkliw ptytek
z Drohiczyna zestawiono z wynikami badan plytek posadzkowych ze Stolpia
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i z Chelma ,Wysokiej Gorki”. Autorzy artykutu wskazywali na znaczne podo-
bienstwo skiadu chemicznego szkliw przedmiotéw z obu tych miejscowosci
(M. Auch, K. Skrzynska-Jankowska 2004, s. 235). W p6zniejszych opracowaniach
dotyczacych m.in. flizéw z Drohiczyna, M. Auch (w druku) wycofal sie z wcze-
$niej postawionych hipotez dotyczacych podobienstwa receptur analizowanych
polew, twierdzac, ze znacznie r6znig si¢ skfadem chemicznym. Przyczyng btedu,
jak twierdzi autor, byl dobdr miejsca, z jakiego zostata pobrana probka do anali-
zy z plytki chetmskiej®. Krétkie wzmianki o odnalezieniu plytek w Drohiczynie
znajduja sie w artykule K. Musianowicz, ktéra w latach pig¢dziesigtych XX w. pro-
wadzila badania wykopaliskowe na terenie znajdujacego si¢ tam grodziska. Jest to
jedyne jak do tej pory tak obszerne opracowanie tego stanowiska i stanowi podsta-
wowe zrédlo wiedzy o wczesnosredniowiecznym Drohiczynie (K. Musianowicz
1969, s. 7-237).

Na temat plytek posadzkowych ze Stolpia brak jest szczegétowych danych
w dostepnej literaturze przedmiotu. Wyniki prac wykopaliskowych, ktére prze-
prowadzono tam w latach 1976-1978 pod kierownictwem I. Kutylowskiej, nigdy
nie zostaly opublikowane w calosci’. Ukazalo si¢ zaledwie kilka artykuléw doty-
czacych tych badan (I. Kutylowska 1981, s. 1-12; taz 1997, s. 19-38). Najwiecej in-
formacji badaczka zawarta w swej rozprawie doktorskiej’. Znajduja si¢ tam infor-
macje o plytkach odnalezionych w nasypie wiezy. Irena Kutylowska podzielifa je
ze wzgledu na ksztalt, na dwa typy. Typ pierwszy, ktory wystepowal najczesciej, to
plytki o $redniej grubosci 2,5 cm, prawdopodobnie czworokatne, o bokach $cie-
tych ukosnie, pokryte szkliwem, wszystkie wykonane z gliny kaolinitowej. Typ
drugi to ptytki o wiekszej grubosci — 3,5 cm, prostokatne (w odkrytym materiale
znajdowatl sie jeden egzemplarz zachowany w calosci, o dtugosci bokéw 9 x 5 cm),
o bokach réwniez écietych ukosénie. Plytki, ze wzgledu na swoj prostokatny ksztatt
i znaczng grubo$¢ w poréwnaniu do egzemplarzy pierwszego typu, nazwane zosta-
ty ,cegietkami” (I. Kutylowska 1980, s. 61-62). Do najwazniejszych ustalen nalezy
rozpoznanie, ze budowla jest pieciokondygnacyjna, przy czym najwyzsza czgs$¢, na
planie oktogonu, ma osiem nisz, z ktorych ta od strony wschodniej przybrata posta¢
apsydy. Pomieszczeniu temu przypisuje si¢ funkcje sakralne (I. Kutytowska 1980,
s. 72). Irena Kutylowska (1980, s. 63) przyjela, ze flizy stanowily wystréj oktogo-
nalnej, najwyzszej czesci wiezy. Przedstawila hipoteze o baptyzmalnej funkcji bu-
dowli, wskazujac jako najblizsza analogie zespdt palatialny na Ostrowie Lednickim
oraz wiez¢ (réwniez nazywang Stolpem) na Wzgérzu Wawelskim w Krakowie.
Miataby to by¢ budowla wzniesiona dla zachodniego duchowienstwa, ktére zwia-
zane bylo z akcja chrystianizacyjna na pograniczu polsko-ruskim. Czas budowy
obiektu okresla ona na X-XII w. (I. Kutylowska 1997, s. 28).

* Badania sktadu chemicznego szkliwa plytek ze Stolpia i Chelma przeprowadzone zostaly bez
wspoétudziatu M. Aucha. Wyniki tych analiz M. Auch (2004, s. 75-76; tenze, w druku) uznal za mylne,
bowiem prébki poddane analizie pobrane zostaty jedynie z powierzchni szkliwa.

* Pierwsze prace wykopaliskowe w Stolpiu podjeto na poczatku XX w. pod kierunkiem P. Pokrysz-
kina i F. Korallowa. Niestety, wyniki tych badan nie zostaly opublikowane (T. Dziertkkowski 2005, s. 3).

° Maszynopis tej pracy (I. Kutytowska 1980) znajduje si¢ w archiwum Muzeum Ziemi Chelmskiej
im. Wiktora Ambroziewicza w Chelmie.
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Ostatnie prace badawcze zostaly przeprowadzone w latach 2003-2005 pod
kierunkiem A. Buko i mialy na celu ustalenie na nowo funkgji i chronologii ze-
spotu wiezowego. Prowadzono prace wykopaliskowe m.in. wewnatrz wiezy, przy
jej $cianie zachodniej i w jej poludniowo-zachodnim narozniku (T. Dzientkowski
2005, s. 8). W swietle wynikéw najnowszych badan nalezy przyja¢, ze musiala
ona powsta¢ w koncu XII w. lub na samym poczatku XIII w., przy czym zespot
byl w pdzniejszych okresach wielokrotnie przebudowywany (A. Buko, w druku).
Chronologia budowli okreslona zostata na podstawie dat C i analiz dendrolo-
gicznych, a takze wystepujacej na tym stanowisku ceramiki, bardzo podobnej do
ceramiki z Chelma, ktéra wykazuje cechy ruskie, przypominajac naczynia z tere-
now dzisiejszej Biatorusi i Ukrainy (M. Auch 2004, s. 89). Posréd licznych utam-
kéw ceramiki naczyniowej odnaleziona zostala réwniez ceramika budowlana
w postaci plytek posadzkowych. Plytki te zebral i opracowatl wstepnie M. Auch
(w druku), ktéry réwniez sklania si¢ do hipotezy, ze flizami wylozona byla naj-
wyzsza, sakralna cze$¢ wiezy. Kroétkiej charakterystyki flizéw stotpijskich doko-
nali takze T. Dzienkowski i M. Woloszyn (w druku), umieszczajac zbiér w szero-
kich ramach chronologicznych od XI do XIII/XIV w.

Krotkie wzmianki o plytkach posadzkowych z Chelma mozna odnalez¢ w li-
teraturze po$wieconej ceramice szkliwionej z tej miejscowosci, a takze w opra-
cowaniach dotyczacych prowadzonych tam badan (por. M. Auch 2004, s. 49-94;
U. Ruszkowska 1980, s. 11; taz 1996, s. 133; taz 2002, s. 50). Flizy znalezione zo-
staly na stanowisku nr 144 (przy ul. S. Czarnieckiego), przy ul. Lubelskiej 11-13,
a takze na tzw. ,Wysokiej Gorce”. Jest to czes¢ Gory Katedralnej, znajdujacej sie
w centrum miasta, gdzie badacze doszukuja sie¢ grodziska wczesnosredniowiecz-
nego. Pierwsze prace archeologiczne przeprowadzono tam na poczatku XX w.
W ich wyniku odslonigte zostaly relikty budowli uznane za pozostalosci patacu
ksigcia Daniela Romanowicza (P.A. Rappoport 1954, s. 313-323). Kolejne bada-
nia zrealizowano w latach 1966-1968 pod kierunkiem W. Zina. Przyniosty one
potwierdzenie istnienia murowanej budowli, palatium ksiecia Daniela, ktéra od
wschodu byta sprzezona z budowlg sakralng, identyfikowang z cerkwig $w. Jana
Zlotoustego. Niestety, pelne wyniki tych badan nie zostaly udostepnione i opubli-
kowane, ukazaly si¢ jedynie krétkie artykuly sprawozdawcze, w ktérych umiesz-
czona jest informacja o odkryciu kilku pozioméw posadzek na terenie zajmo-
wanym przez budowle sakralng (W. Zin, W. Grabski 1967, s. 725-728; J. Gurba,
I. Kutytowska 1970, s. 231-241). Brak jest jednak ich charakterystyki, mozna jedy-
nie przypuszczaé, ze byly to kolejne poziomy wylewek zapraw budowlanych. Czy
jednak znajdowaly sie tam rowniez ptytki posadzkowe, trudno jest stwierdzié.

W 2001 r. podjete zostaty badania pod kierunkiem A. Buko i S. Gotuba. Byly
to prace weryfikacyjne, ktore miaty na celu gléwnie zbadanie sytemu obronnego
palatium; skoncentrowano je u podnéza Wysokiej Gorki, na jej zboczach i krawe-
dziach (T. Dzienkowski 2002, s. 78). Odstoniety zostal takze fragment muru patacu
od strony potudniowej. Dane dotyczace plytek posadzkowych znalezionych pod-
czastychbadan odnalez¢ moznawartykule M. AuchaiK. Skrzynskiej-Jankowskiej
(2004, s. 233-235). Znajduja si¢ tam wyniki analizy chemicznej szkliwa jednego
egzemplarza, a takze jego opis (M. Auch, K. Skrzynska-Jankowska 2004, s. 42).



SREDNIOWIECZNE CERAMICZNE PLYTKI POSADZKOWE 87

Flizy zaréwno z Chelma z Wysokiej Gorki, jak i ze stanowiska 144 opisat M. Auch
(2004; oraz w druku). Brak jest jednak danych o liczbie znalezionych zabytkéw
i nie brane s3 pod uwage materialy z ulicy Lubelskiej. W artykule zamieszczone
zostaly wyniki analizy chemicznej szkliw, a takze krétka charakterystyka nie-
ktérych egzemplarzy. Badacz ten sugeruje wyrazne zwiazki pomiedzy produk-
cja plytek ceramicznych a produkcja ceramiki naczyniowej. Przedmioty obu tych
kategorii wykonane sg z takiego samego surowca, a analiza chemiczna polew wy-
kazala ich identycznos$¢. Do badan zostaly wiaczone plytki ze Stolpia, a takze
z Przemysla. Jest to jedyne tak obszerne opracowanie tego typu zabytkéw, w kto-
rym wykorzystano analizy chemiczne szkliw do poréwnania i wskazania réznic
i cech wspdlnych plytek posadzkowych (M. Auch, w druku).

W Przemyslu plytki posadzkowe zostaty znalezione po raz pierwszy podczas
badan wykopaliskowych prowadzonych na Zamku przez A. Zakiego w latach
1956-1964. Na srodku wewnetrznego dziedzinca zamkowego odstonieto wow-
czas niewielkie odcinki reliktéw muréw oraz $lady negatywéw muréw wypetl-
nionych gruzem. Andrzej Zaki (1968, s. 47-48) uznat to za pozostatosci budow-
li sakralnej, utozsamianej z cerkwia $w. Jana Chrzciciela zbudowang za czaséw
ruskiego ksiecia Wolodara. Budowla wedtug rekonstrukcji A. Zakiego miata by¢
$wiatynia orientowang, tréjnawowa, o wymiarach 18 x 22 m, od wschodu za-
konczong apsydami. Gruz wypelniajacy negatywy fundamentoéw zawieral detale
architektoniczne, m.in. ciosy z fryzem arkadkowym, ciosy profilowane ze $lada-
mi tynku z polichromig, a takze ceramiczne ptytki posadzkowe, czworoboczne
i trojkatne (A. Zaki, H. Mazur-Ginterowa 1964, s. 1). Oprécz plytek ceramicz-
nych znaleziono in situ wewnatrz cerkwi plytki kamienne, ktére tworzyty mo-
zaike. Ceramiczne plytki z Przemysla zostalty sklasyfikowane przez A. Zakiego
(1974, s. 253, 255, ryc. 200) w ksigzce o archeologii Malopolski we wczesnym $re-
dniowieczu, gdzie wydzielit on typ przemyski (sg to ptytki tréjkatne i prostokat-
ne pokryte szkliwem o barwie zoltej, zielonej i brunatnej). Poza jednak krotka
charakterystyka brak jest dokladniejszych danych na ich temat. Plytki odnale-
ziono réwniez podczas prac wykopaliskowych prowadzonych na Zamku przez
P. Szuwarowskiego w latach siedemdziesigtych XX w. Informacje o nich nie byly
jednak nigdy publikowane i mozna odnalez¢ je jedynie w spisach inwentarzo-
wych zabytkéw znajdujacych si¢ w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej
w Przemyslu. Blizszych danych na temat wygladu i liczby znalezionych flizéw ce-
ramicznych nie podaje réwniez A. Koperski (2004, s. 129), potwierdza on tyl-
ko, ze byly znalezione na terenie cerkwi Wolodara, podobnie jak A. Kunysz (por.
1981, s. 89, 119-120, a takze A. Kunysz, F. Persowski 1966, s. 89). Powodem tak
ogolnikowych informacji, jakie pojawiaja si¢ w literaturze, moze by¢ znaczne roz-
proszenie materiatéw (cze$¢ z nich znajduje si¢ bowiem w magazynach Zamku
Kroélewskiego na Wawelu), a takze czesto bledna klasyfikacja tych zabytkow, kto-
re niejednokrotnie uwazane byly za nowozytne, czasem wpisywane do spiséw in-
wentarzowych zabytkow jako kafle.

Plytki posadzkowe odnaleziono réwniez w dzielnicy Zasanie, na osadzie
garncarskiej (stanowisko 89, przy ul. Z. Krasinskiego), odkrytej w wyniku prac
budowlanych w 1963 r. Jest to dzielnica potozona na okofo 80-100 m od lewego
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brzegu Sanu (A. Kunysz 1965, s. 138; tenze 1967, s. 336-337). Zlokalizowano tam
13 piecow do wypatu ceramiki, a takze liczne obiekty, najczesciej w postaci jam
o roznej funkcji. Wérdd znalezisk, oprocz ceramicznych plytek posadzkowych,
znajdowaly sie liczne fragmenty naczyn szkliwionych i tygli. Flizy z Przemysla,
podobnie jak wczes$niej wspominane z Drohiczyna, Stolpia i Chetma, ogdlnie
scharakteryzowane zostaly przez M. Aucha (w druku). Gtéwnym celem artykutu
tego autora byla analiza chemiczna szkliw, ktéra wykazata ich podobienstwo do
egzemplarzy drohiczynskich.

Najbardziej problematyczng kwestig jest ustalenie faz funkcjonowania osady
garncarskiej na Zasaniu, a tym samym okresu, w ktérym ptytki mogly by¢ wy-
twarzane. Podobnie jest w przypadku cerkwi, ktérag miatby wybudowa¢ ksiaze
Wolodar. Chronologia w obydwu przypadkach okreslana jest na okres od XII w.
do polowy wieku XIV. Wydaje si¢, ze dopdki nie ukazg si¢ szersze opracowania
dotyczace zaréwno osady na Zasaniu, jak i domniemanej cerkwi, trudno bedzie
uscisli¢ czas ich funkcjonowania.

3. CHARAKTERYSTYKA BAZY ZRODLOWE]

Fragmenty ceramicznych ptytek posadzkowych wytypowanych do analizy po-
réwnawczej pochodzg z Drohiczyna, stanowisko 2; Stolpia, stanowisko 1; Chelma,
stanowisko 144, ,Wysokiej Gorki”, z ul. Lubelskiej 11-13; oraz z Przemysla, z osa-
dy garncarskiej na Zasaniu (stanowisko 89) i Zamku.

3.1. PLYTKI POSADZKOWE Z DROHICZYNA

Dane na temat liczebnosci i stanu zachowania plytek posadzkowych
z Drohiczyna pochodza z kwerend muzealnych przeprowadzonych przez autorke
w Panstwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie®. Udalo si¢ ustali¢, ze
znajduje si¢ tam 10 ptytek ceramicznych’. Dwie z nich, zachowane w caloscii7 frag-
mentdw, to znaleziska sprzed II wojny $wiatowej. Wiadomo jedynie, ze odkryto je
podczas badan powierzchniowych na Gérze Zamkowej®. Jeden egzemplarz (nr inw.

¢ Zabytki zostaly udostepnione autorce dzieki uprzejmosci Dyrektora Panistwowego Muzeum
Archeologicznego dr. Wojciecha Brzezinskiego.

7 Do zbioru nalezy wlaczy¢ dodatkowo plytke kamienng, ktéra znajdowala si¢ w pudle wraz z ce-
ramicznymi flizami posadzkowymi w Panstwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Plytka
ma wymiary bokéw 15,3 x 13,4 cm, bez zachowanej grubosci. Scianki boczne plytki s3 ukosnie §cie-
te, tak jak u plytek ceramicznych. Plytka nie jest szkliwiona. Wobec braku jakichkolwiek informacji
o tym zabytku nie mozna ustali¢ kontekstu jego odnalezienia. O plytce tej brak jest réwniez informacji
w publikowanych artykutach na temat flizéw drohiczynskich. Liczba zabytkow okreslona przez autorke
rézni si¢ od danych zawartych w artykule M. Aucha i K. Skrzynskiej-Jankowskiej (2004, s. 231), ktorzy
podaja, ze jest 14 fragmentéw plytek. By¢ moze materiat ulegl juz rozproszeniu, trudno jest jednak do-
ciekaé przyczyn tej rozbieznosci.

¢ Informacja ta znajduje si¢ na odrgcznie wypisanej metryczce znalezionej w pudle z zabytkami,
znajdujacym si¢ w Panstwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie.
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V-VI 1484) odnaleziony zostal podczas prac wykopaliskowych prowadzonych na
grodzisku przez K. Musianowicz w latach 1954-1957. Plytka ta, zachowana w ca-
todci, zostata znaleziona na Gérze Zamkowej (stan. 2), na dzialce C aru 84, na gle-
bokosci 40-50 cm. Wedlug M. Aucha i K. Skrzynskiej-Jankowskiej (2004, s. 231)
material zabytkowy z kontekstu, w ktérym znajdowata si¢ wspomniana ptytka byt
przemieszany’. Byly tam bowiem, oprdcz fragmentéw ceramiki drohiczynskiej da-
towanej na XII-XIIT w., przedmioty pochodzace gléwnie z XVI-XVII w.

Trzy egzemplarze plytek drohiczynskich zachowanych w catosci majg ksztalt
zblizony do kwadratu lub prostokata, o maksymalnej dtugosci bokéw od stro-
ny lica od 10,5 x 10,5 cm do 10,7 x 10,5 cm. Z pozostalych 7 fragmentéw tyl-
ko w 2 przypadkach udato si¢ odczyta¢ pierwotng dlugo$¢ boku, ktéra wynosi
10,7 cm. Grubo$¢ zabytkéw oscyluje miedzy 3 cm a 3,8 cm, przy czym $rednia
grubo$¢ wynosi 3,5 cm. Nalezy przypuszczad, ze wszystkie znalezione na Gorze
Zamkowej flizy mialy ksztalt najprawdopodobniej czworokatny, bowiem ptytki
maja katy proste, zaréwno na krawedzi lica, jak i od strony spodniej. Brak jest
tez jakichkolwiek zaokraglen czy katéw wskazujacych na inny ksztalt wyrobu.
Stan zachowania dwéch plytek nie pozwolit na ich rekonstrukcje. Scianki boczne
wszystkich flizow sa mocno $ciete, tak ze w przekroju poprzecznym daja ksztalt
trapezowaty, gdzie najdtuzszy bok trapezu stanowi krawedz lica ptytki (ryc. 1a).
Kat $cigcia $cianek bocznych nie jest jednakowy we wszystkich flizach, a na trzech
zabytkach zachowanych w caloéci wida¢, ze réwniez $ciecie poszczegolnych bo-
kow tego samego egzemplarza rézni sie od siebie.

Wszystkie flizy wykonano z gliny zelazistej (M. Auch, K. Skrzynska-Jankowska
2004, s. 232), wypalajacej si¢ na kolor ceglasty lub szaroczerwony. Na tej podsta-
wie nalezy przypuszczaé, ze wypalone zostaly w atmosferze utleniajacej z niedo-
palem (A. Buko 1990, s. 153).

Na plytkach dostrzec mozna rézne $lady $wiadczace o sposobie ich for-
mowania. Na spodniej cz¢sci czterech flizéw widoczna jest podsypka z piasku.
Prawdopodobnie stosowana byla w celu fatwiejszego oderwania ich od dna for-
my lub stotu formierczego. W literaturze przedmiotu przyjmuje sie, ze plyt-
ki posadzkowe, podobnie jak kafle, wykonywane byly w matrycach z twarde-
go drewna (M. Pigtkiewicz-Dereniowa 1971, s. 240, przyp. 3). Problematyczna
kwestig, wobec braku takiego rodzaju znalezisk, jest ich budowa. Mozna przy-
ja¢ za M. Pigtkiewicz-Dereniowa (1971, s. 240), ze kazda matryca miala czes¢
spodnia lub, jak przyjmuje J. Kaczmarek (1981, s. 84), plytki wykonywano na sto-
le formierczym, w matrycach bez czesci spodniej. Niestety, w przypadku ptytek
z Drohiczyna, wobec niedostatecznych §ladéw obecnosci lub braku tej czesci ma-
tryc, kwestia ta musi pozosta¢ nierozstrzygnieta. Na 6 egzemplarzach w miejscu,
gdzie jej lico taczy si¢ ze $ciankg boczna, widoczne s3 pozostatosci zebranej gliny
w postaci watkow, ktére prawdopodobnie powstaly wskutek wygtadzania i wy-
réwnywania gornej powierzchni lica ptytki.

° Mialam mozliwo$¢ obejrzenia plytek posadzkowych z Géry Zamkowej, kiedy zostaly juz wy-
dzielone i przywiezione do Panstwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.
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Ryc. 1. Drohiczyn. Szkliwione ptytki posadzkowe ze stanowiska nr 2

a — plytka (nr inw. V-VI 1484) z zaciekami szkliwa na $ciance bocznej; b — fragment plytki (bez nru inw.)
z przepalonym szkliwem.

Fot. S. Wajda

Fig. 1. Drohiczyn. Glazed floor tiles from site 2

a — tile (inv. no. V-VI 1484) with stains of glaze on the side edge; b — fragment of tile (no inv. no.)
with overfired glaze.

Photo S. Wajda

Wszystkie flizy z Drohiczyna powleczone zostaly polewa o barwie brunatnej.
Szkliwo pokrywa cale lico plytek, tworzac nieraz zacieki na bocznych $ciankach
oraz na czgsci spodniej. Dobdr powierzchni szkliwionej $wiadczy, ze polewa spel-
niala jedynie funkcje ozdobna. Poza szkliwem brak jest innego rodzaju zdobien.

Na niektorych fragmentach pod warstwa polewy o dwubarwnych przeta-
mach' widoczna jest warstwa masy ceramicznej spieczonej na kolor czerwony.
Wedtug M. Aucha i K. Skrzynskiej-Jankowskiej (2004, s. 232) jest to dowdd na to,
ze plytki po wypaleniu polewane byly szkliwem roztopionym w tyglach, w prze-
ciwnym wypadku warstwa masy ceramicznej pod polewa, nie majac swobod-
nego dostepu tlenu, nie zabarwilaby si¢ na czerwono. Na trzech flizach szkliwo
jest bardzo mocno przepalone. Jego powierzchnia wyglada tak, jakby pod wpty-
wem zbyt wysokiej temperatury ,zagotowalo” sie, czego efektem sg liczne pory,
w postaci popekanych pecherzykéw powietrza (ryc. 1b). Szkliwo w tym miejscu
jest matowe i szarobrunatne. Strona spodnia tych zabytkéw nosi $lady okopce-
nia. J. Kaczmarek podobne §lady przepalenia szkliwa na licu plytek z Trzemeszna
taczy z ich powtérnym wypalem w piecu'’. Badaczka przyjmuje, ze flizy musia-
ty sta¢ na specjalnych podstawkach, stad brak sladéw przywierania do siebie
bocznych krawedzi plytek, lic czy czesci spodnich (J. Kaczmarek 1981, s. 84). Na

' Nalezy przypuszczad, ze réwniez flizy o przetamach dwubarwnych, w §rodku szarych, a od stro-
ny lica, czesci spodniej i §cianek bocznych — czerwonych, zostaly wypalone w atmosferze utleniajacej.
Szary kolor w cze$ci srodkowej $§wiadczy o zbyt niskiej temperaturze wypatu, nie zas o $wiadomym
dziataniu cztowieka (A. Buko 1990, s. 152-153).

" J. Kaczmarek (1981, s. 84-85) slady po popekanych pecherzykach powietrza ttumaczy ztym
przygotowaniem szkliwa i zbyt wysoka temperaturg ich powtérnego wypatu.
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plytkach z Drohiczyna réwniez brak jest §ladéw przywierania szkliwionych po-
wierzchni, brak jest jednak réowniez znalezisk podstawek, trudno jest zatem okre-
8li¢, czy byty powtdrnie wypalane.

Polewa na wszystkich ptytkach ma identyczny brunatny kolor. Substancje
barwiace (w postaci tlenkéw metali, takich jak tlenek zelaza oraz tlenek olowiu)
zostaly niedokladnie roztarte, przez co szkliwo nie jest jednolite kolorystycznie,
wystepuja bowiem jasniejsze i ciemniejsze przebarwienia.

Na stronie spodniej 7 flizéw, a takze na $ciankach bocznych, widoczne sg nie-
wielkie ilosci zaprawy, najprawdopodobniej wapiennej, w ktdrej przypuszczalnie
osadzane byly plytki. Na tej podstawie, a takze bioragc pod uwage $lady starcia
polewy na licu, mozna stwierdzi¢, ze plytki byly uzywane. Niestety, jedynie w sfe-
rze hipotez pozostanie kwestia, jaka budowle zdobily flizy znalezione na Goérze
Zamkowej.

3.2. PLYTKI POSADZKOWE ZE STOLPIA I CHELMA

Dane na temat liczebnosci i stanu zachowania ceramicznych, szkliwionych
plytek posadzkowych z Chelma i Stolpia pochodza z kwerend muzealnych
przeprowadzonych przez autorke w Muzeum Ziemi Chelmskiej im. Wiktora
Ambroziewicza w Chelmie'.

Plytki stotpijskie pochodzg z badan wykopaliskowych prowadzonych przez
I. Kutylowska w latach 1976-1978 i A. Buko w latach 2003-2005. Ogétem znanych
jest mi 95 fragmentéw plytek ze Stolpia, w tym 47 z badan z lat siedemdziesigtych
XX w., a pozostatych 48 — z wykopalisk prowadzonych w ostatnim dziesigciole-
ciu. Flizy znalezione zostaly w warstwach uznanych za warstwy budowlane wie-
zy (I. Kutylowska 1980, s. 60-61). Oprocz fragmentéw plytek wystepowala tam
takze zaprawa wapienna oraz ufamki ceramiki naczyniowej datowanej na XII-
—XIII w. (T. Dzietikowski 2005, s. 29-31).

Z Chelma znanych jest mi 8 fragmentow flizéw, przy czym 2 zostaly odkry-
te podczas badan na ,Wysokiej Gérce” prowadzonych w 2000 r., dalsze 4 eg-
zemplarze pochodzg ze stanowiska 144, przy ul. S. Czarnieckiego, i kolejne 2
z ul. Lubelskiej 11-13.

Analiza morfologiczna wykazala, ze spo$rod 95 fragmentéw plytek ze Stotpia,
7 to egzemplarze wykonane z gliny zelazistej. Pozostale flizy zostaly zrobione
z gliny kaolinitowej. W 56 przypadkach udalo si¢ okresli¢ grubos¢ tych przed-
miotéw. Flizy z gliny kaolinitowej miaty od 2,1 do 2,9 cm grubosci, ale w wiekszo-
$ci z nich wynosita ona okolo 2,5 cm. Wyroby z gliny zelazistej cechuje wigksza
grubo$¢, zamykajaca si¢ w przedziale od 3,2 do 3,5 cm. Brak jest egzemplarzy za-
chowanych w catoéci. Plytki wykonane z gliny kaolinitowej (ryc. 2a) miaty ksztatt
czworoboczny, prostokatny lub kwadratowy, nie ma bowiem krawedzi bedacych

12 Zabytki zostaly udostepnione autorce dzigki uprzejmoséci Dyrektora Muzeum Ziemi Chelmskiej
im. Wiktora Ambroziewicza w Chelmie pana mgr. Longina Tokarskiego i Kierownika Dziatu
Archeologii pana mgr. Andrzeja Bronickiego.
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Ryc. 2. Stolpie. Szkliwione plytki posadzkowe ze stanowiska nr 1
a — fragment ptytki (nr inw. 81/78/11a) wykonanej z gliny kaolinitowej; b — fragment plytki (nrinw. 1/78/11a)
wykonanej z gliny zelazistej.

Fot. S. Wajda

Fig. 2. Stolpie. Glazed floor tiles from site 1

a — fragment of tile (inv. no. 81/78/11a) made of kaolin clay; b — fragment of tile (inv. no. 1/78/11a)
made of ferruginous clay.

Photo S. Wajda

odcinkiem okregu, a proste krawedzie boczne, jesli zachowatl sie rog ptytki, tacza
sie pod katem prostym'. W przypadku egzemplarzy wytwarzanych z gliny zela-
zistej mozna zrekonstruowac jedna z dtugosci, ktéra wynosita okoto 5 cm. Ptytki
te mialy ksztalt wydltuzonego prostokata, co wynika z zachowanych fragmentoéw,
a odtworzona dtugo$¢ odnosi sie do krétszego boku tych flizow (ryc. 2b). Scianki
boczne wszystkich egzemplarzy sa ukosnie $cigte ku dotowi, tak ze w przekroju
maja ksztalt trapezowaty, przy czym te z gliny zelazistej maja mniejszy kat $ciecia.

Plytki posadzkowe z Chelma wykonane s3 z gliny kaolinitowej, ich grubos¢
wynosi od 2,5 do 2,9 cm. Nie ma egzemplarzy zachowanych w catosci, dlatego
pelna ich rekonstrukcja nie jest mozliwa. Nalezy jednak przypuszczad, ze tak jak
w przypadku flizéw ze Stotpia miaty one ksztalt czworoboczny. Scianki boczne sg
ukosnie $ciete, kat $ciecia jest podobny do tego, jaki maja ptytki ze Stolpia.

Na podstawie ogladu makroskopowego i mikroskopowego przetaméw tych
przedmiotéw dokonano ich podziatu ze wzgledu na rodzaj zastosowanego su-
rowca. Wydzielono wérdéd nich egzemplarze zrobione z gliny zelazistej. Sg to nie-
ktore plytki ze Stotpia. Druga grupe tworza okazy wykonane z gliny kaolinitowe;.
Nalezg do niej flizy z Chetma i wigkszo$¢ plytek ze Stolpia.

Masa ceramiczna, z ktorej wyrabiano plytki ze Stolpia, charakteryzuje sie sto-
sunkowo réwnomiernym rozmieszczeniem domieszki nieplastycznej. Jej glow-
nym skfadnikiem sg ziarna kwarcu. W grupie tej nie stwierdzono uporzadkowan

13 Nalezy zastanowic sie, czy wérdd plytek ze Stolpia nie bylo egzemplarzy trojkatnych (chodzi tu
o trojkat prostokatny). Wiekszo$¢ jednak zabytkow, ktore zachowaly si¢ w dosy¢ duzych fragmentach,
potwierdzalaby raczej tez¢ o ich czworokatnym ksztalcie.
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teksturalnych. Przetamy ptytek sa dwubarwne: po bokach, od spodu i z wierzchu
czerwone, a w $rodku szare. Wedltug M. Aucha (2004, s. 68) zostaly wypalone
w atmosferze redukcyjnej, przy ograniczonym dostepie tlenu, warstwa przy po-
wierzchni zabarwiona na kolor ceglasty powstata prawdopodobnie wskutek chwi-
lowego dopuszczenia tlenu.

Druga grupe surowcowa stanowi, jak wspominano, glina kaolinitowa.
Wypalala si¢ ona na kolor biaty lub kremowy. Domieszka nieplastyczng sa dobrze
wyselekcjonowane i obtoczone ziarna kwarcu. W masach ceramicznych mozna
dostrzec pory tworzace podtuzne laminy. Plytki zostaly wypalone w podobnych
warunkach jak flizy z grupy pierwszej.

Na przedmiotach tych widoczne sa $lady $wiadczace o sposobie ich for-
mowania, podobne do tych, ktére zaobserwowano na plytkach z Drohiczyna.
Najczesciej spotka¢ mozna pozostatosci po podsypce z piasku (w 60 fragmen-
tach) znajdujace sie na cze¢séci spodniej plytek. W 5 przypadkach, w miejscu, gdzie
$cianka boczna laczy si¢ z czgscig spodnia, czasem za$ tylko na czesci spodniej,
wystepuja niewielkie zaglebienia, ktére swiadczylyby, ze w tym miejscu prébowa-
no podwazy¢ uformowang ptytke, by wysunac ja z formy. Pozostalosci nagroma-
dzonej gliny, w postaci watkéw przy krawedziach, gdzie $cianka boczna taczy sie
z licem, $wiadczg prawdopodobnie o wyréwnywaniu i wygladzaniu lica ptytek™.

Wydaje sig, ze wszystkie flizy ze Stolpia polewane byly szkliwem, kazdy bo-
wiem znaleziony fragment z zachowanym licem jest nim pokryty. Podobnie jest
w przypadku egzemplarzy z Chetma. Szkliwo znajduje sie zawsze na catym licu
plytki, tworzac zacieki na §ciankach bocznych i na czg¢sci spodniej. Na niektérych
egzemplarzach wystepuje na calej zachowanej powierzchni $cianki bocznej. Flizy
ze Stolpia najczesciej powlekane byly polewa o kolorze zielonym (42 fragmenty),
przy czym wystepuja rézne odcienie tego koloru, od jasnozielonego, oliwkowego,
przez zielen okreslang mianem ,trawiastej”, o bardzo intensywnej barwie, az po
ciemnozielony. Stosowano réwniez szkliwa brazowe (27 fragmentéw), brunatne
(9 fragmentow) i z6tte (14 fragmentéw). Barwy brazowa i zétta réwniez maja wie-
le odcieni. Wystepuja wiec: braz, od koloréw miodowych, jasnobrazowego, przez
braz z odcieniem bordo do ciemnobrazowego, z6tty zas — od jasnozéltego po
ciemna z61¢, zawsze jednak utrzymang w cieptej tonacji. Ptytki z Chetma zostaty
pokryte szkliwem bragzowym (4 fragmenty), zielonym (3 utamki) i z6ttym (1 frag-
ment). Podobnie jak szkliwa ptytek z Drohiczyna, réwniez na przedmiotach ze
Stolpia i Chetma wida¢, ze substancje barwigce nie zostaly dobrze roztarte, wsku-
tek czego na ich powierzchni widoczne sa jasniejsze i ciemniejsze przebarwie-
nia. Stopien starcia na poszczegélnych egzemplarzach jest niewielki, a polewa jest
blyszczaca i przezroczysta. Jest to by¢ moze §wiadectwo, ze ptytki byly uzywane
przez krotki okres, lub tez ze byly utozone w mato dostgpnym miejscu.

Na niektérych fragmentach flizéw ze Stolpia, wykonanych z gliny zelazistej,
szkliwo ma mienigcy sie, ztotawy poblask. Podobne zjawisko zostalo zaobserwo-

4 J. Kaczmarek (1981, s. 84) twierdzi, ze lica ptytek wyréwnywane byty mokrym galgankiem. Nie
mozna tego stwierdzi¢ w przypadku egzemplarzy tutaj opisywanych, wszystkie bowiem zachowane lica
plytek ze Stofpia i Chetma pokryte sg szkliwem.
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wane przez M. Aucha (2004, s. 60) na naczyniach ceramicznych z Chelma. Badacz
ten uwaza, ze s3 to zmiany korozyjne powstale na skutek zalegania zabytku w war-
stwie. Obserwacje mikroskopowe wykazaly, ze szkliwo takie ma zmieniong struk-
ture i jest popekane, przez co zatamujace si¢ na nim $wiatlo daje ztotawy poblask.

Szkliwienie plytek, tak jak w przypadku okazéw z Drohiczyna, musiato od-
bywac¢ sie dopiero po wypaleniu flizéw. Swiadczy o tym warstwa pod polewa za-
barwiona na czerwono lub kremowo. Gdyby flizy pokryte byly szkliwem przed
wypaleniem, tlen nie mialby swobodnego dostepu do powierzchni zewnetrznej
i warstewka ta nie moglaby powstac.

Nadal niewyjasniong kwestig pozostaje sposob szkliwienia i ich ewentualny
powtérny wypal. Mozna za M. Auchem (2004, s. 58) przyja¢, ze tak jak naczynia
ceramiczne z Chelma, ptytki pokrywane byty szkliwem roztopionym w tyglach
i nie byly powtérnie wypalane'.

Na dwdch ptytkach ze Stolpia widoczne sg od strony spodniej pozostatosci
zaprawy prawdopodobnie wapiennej, w ktérej byly one osadzane.

Nie mozna jednoznacznie stwierdzi¢, czy plytki ze Stolpia wytwarzane byty
w tych samych pracowniach co chelmskie. Jesli wezmie si¢ pod uwage wyniki ana-
liz sktadu chemicznego szkliw okazéw z Chelma i Stolpia, ktére wykazuja duze
podobienstwo, mozna chyba postawi¢ taka hipoteze. Rozkwit osrodka chelm-
skiego wigzany jest z osobg ksiecia halickiego Daniela, o czym juz wspominalam.
Z jego dzialalno$cig nalezy rowniez wigzaé powstanie palatium i przylegajacej do
niego $wiatyni. Najprawdopodobniej ptytki zdobily jedna z tych budowli lub oby-
dwie. Ich powstanie datuje si¢ na koniec 1 pol. XIII w. (A. Buko 2006, s. 246-247;
T. Dzienkowski 2002, s. 78-80). Taka chronologie nalezatoby réwniez przyjac¢ dla
opisywanych tu flizéw. W przypadku zabytkéw ze Stolpia w literaturze przedmio-
tu zgodnie przyjmowana jest opinia, zZe zdobily one najwyzsza, oktogonalng cze¢s¢
wiezy. W $wietle wynikéw badan chemicznych szkliw mozna przyja¢, iz powstaly
one w tym samym czasie co plytki chelmskie, i datowac je na potowe XIII w.

3.3. PLYTKI POSADZKOWE Z PRZEMYSLA

Dane na temat liczebnosci i stanu zachowania plytek posadzkowych
z Przemysla pochodza z kwerend muzealnych przeprowadzonych w Muzeum
Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemy$lu'®i na Zamku Krélewskim na Wawelu
w Krakowie. Ogétem odnaleziono 225 fragmentéw plytek, w tym 193 utamki po-

15 Za mozliwoscia polewania roztopionym szkliwem wypalonych juz wyrobéw przemawia réw-
niez fakt, ze szkliwa olowiowe z duzg zawarto$cig tlenku otowiu topig sie w niskiej temperaturze i dtu-
go pozostaja plynne. Jednak ,wystudzone” plytki polane goracym szkliwem uleglyby zniszczeniu.
M. Auch (2004, s. 60) twierdzi réwniez, ze szkliwo moglo zosta¢ przygotowane ze specjalnej zawiesiny
wodnej, ktora mialaby by¢ zrobiona ze sproszkowanej glejty olowiowej i piasku. Jesli szkliwienie odby-
waloby si¢ w ten spos6b, konieczny bylby powtorny wypat.

16 Zabytki znajdujace si¢ w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyslu zostalty mi
udostepnione dzigki uprzejmoséci Dyrektora tegoz muzeum pana mgr. Jerzego Olbromskiego oraz
Kierownika Dzialu Archeologii pana mgr. Andrzeja Koperskiego, za$ ptytki posadzkowe znajdujace sie
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chodza z prac wykopaliskowych na osadzie garncarskiej na Zasaniu, a 32 odkryto
na Zamku w Przemyslu”. Wigkszo$¢ egzemplarzy'® z Zamku znaleziono w la-
tach 1956-1964 i tylko 9 fragmentéw pochodzi z badan zrealizowanych w latach
osiemdziesigtych XX w. przez Pracownie Konserwacji Zabytkéw. Andrzej Zaki
(1968, s. 47-48; tenze 1974, s. 253, 255) pisze, ze flizy na Zamku znajdowaly sie¢
w wykopach odstaniajacych negatywy po murach budowli, stanowiac wraz z in-
nymi detalami architektonicznymi ich wypelnisko. Informacje na temat ptytek
ujawnionych w czasie badan PKZ mozna znalez¢ tylko w spisach inwentarzo-
wych. Egzemplarze z Zasania pochodzg gltéwnie z pieca nr 11, a takze z warstwy
nad nim i haldy znajdujacej si¢ obok pieca (facznie 146 fragmentow), 32 utamki
wystapily w wykopie nr 1/65, 6 fragmentéw w dole na wapno, po 2 fragmenty
w chacie nr 1 i lawie fundamentowej, 1 fragment w piecu nr 3.

Sposrod 224 flizéw, pig¢ ktore zachowane sg w calosci, ma ksztalt trojkata
prostokatnego, rbwnoramiennego (ryc. 3a). Egzemplarze te noszg slady zniszcze-
nia, zwlaszcza dwa o nrach inw. PRP 202 oraz P 76/59, i maja uszkodzone po
jednym z naroznikéw. Do grupy tej nalezy dolaczy¢ 5 kolejnych zabytkow, kto-
rych kat nachylenia $cianek bocznych wzgledem siebie pozwala przypisa¢ im taki
ksztalt. Grubos¢ tych flizéw wahata sie od 1,9 do 2,2 cm. Dlugos¢ wszystkich
krawedzi bocznych udalo si¢ okresli¢c w dwdch przypadkach, gdzie miata ona
10,5 x 10,5 x 14,3 cm, w pozostatych najczeséciej zachowany byl jeden z kroétszych
bokoéw tréjkata, mierzacy od 10,3 do 10,5 cm. Scianki boczne byly ukosnie $cigte,
w ten sposob, ze w przekroju majg ksztalt trapezowaty, gdzie dtuzszy bok trapezu
stanowi lico ptytki.

Pozostale flizy zachowaly sie we fragmentach i tylko w jednym przypadku
udalo si¢ zrekonstruowa¢ caty egzemplarz. Byla to plytka kwadratowa, nr inw.
379, o dlugosci bokéw 19 x 19 cm i gruboéci 2,1 cm, ktdra zfozono z czterech
ulamkow, znalezionych na osadzie garncarskiej, w piecu nr 11 (ryc. 3b). Dtugos¢
krawedzi bocznych okreslono jeszcze w dwdch przypadkach i wynosita ona ko-
lejno 18,7 i 19 cm. Najczgstszym wymiarem, ktéry udato sie ustali¢, byla gru-
bos¢ (w 58 przypadkach), ktora wahata si¢ w granicach od 1,9 do 2,6 cm, przy
czym zdecydowana wiekszo$¢ miala 2,1 cm grubosci. Ptytki kwadratowe, tak jak
tréjkatne, mialy ukosnie $cigte $cianki boczne. Stuzylo to zapewne tatwiejszemu
wysuwaniu ich z formy i dopasowaniu podczas ukladania posadzki'. Trzeba za-
znaczy¢, ze flizy o wigkszej grubosci miaty wickszy kat $cigcia $cianek bocznych,
przypominajac pod tym wzgledem plytki z Drohiczyna. Na flizach o mniejszej
grubosci §ciecie jest bardzo niewielkie, co z kolei upodabnia je do egzemplarzy

na Zamku Krélewskim na Wawelu mialam mozliwos¢ obejrze¢ dzigki uprzejmosci Kierownika Dziatu
Archeologii pana prof. dr. hab. Zbigniewa Pianowskiego.

17" Liczby wszystkich ptytek ceramicznych znalezionych na Zamku nie mozna ustali¢. Czes¢ zbioru
zbadan A. Zakiego ulegla rozproszeniu, a niektorych egzemplarzy widniejacych w spisach inwentarzo-
wych badan PKZ nie udalo mi si¢ odnalez¢.

18 Plytki posadzkowe pochodzace zbadan A. Zakiego znajduja sie w zbiorach Zamku Krélewskiego
na Wawelu.

' Plytki o §ciankach bocznych ukosnie $cigtych tatwiej jest dopasowa¢, tak by boki przylegaly do
siebie, zwlaszcza przy dos¢ duzej ich grubosci (M. Szewczyk-Wojtasiewicz 2006, s. 85).
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Ryc. 3. Przemysl. Plytki posadzkowe ze stanowiska Przemy$l-Zamek (a) i stanowiska 89 (b-f)

a — plytka trojkatna (nr inw. PRP 202); b — plytka kwadratowa (nr inw. 379; piec 11); ¢ — fragment ptytki

(bez nr inw.) ze $ladami po podsypce z piasku; d — fragment ptytki (bez nr inw., dét na wapno) ze §ladami po

zagladzaniu lica w postaci smug; e — fragment plytki (nr inw. 379, piec 11) z kanalikiem poziomym;
f — fragment plytki (nr inw. 342, dét na wapno) przypadkowo polanej szkliwem.

Fot. S. Wajda

Fig. 3. Przemysl. Floor tiles from the Przemy$l-Zamek site (a) and site 89 (b-f)
a— triangular tile (inv. no. PRP 202); b — square tile (inv. no. 379; furnace 11); c — fragment of tile (no inv. no.)
with traces of a sand bed; d — fragment of tile (no inv. no., quicklime pit) with streaks testifying to leveling of
the face; e — fragment of tile (inv. no. 379, furnace 11) with horizontal canal; f — fragment of tile (inv. no. 342,
quicklime pit) accidentally coated with glaze.

Photo S. Wajda
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ze Stolpia wykonanych z gliny kaolinitowej. Wigkszo$¢ egzemplarzy nosi $lady
rozwarstwienia wzdluz swojej grubosci, ktére nastapi¢ musiato prawdopodobnie
w trakcie wypalania.

Oglad makroskopowy wykazal, ze zaréwno plytki z Zamku, jak i z Zasania
wykonane zostaly z tego samego surowca, ktérym jest glina pochodzenia lesso-
wego?® wypalajaca si¢ na kolor ceglasty lub szary, a wedtug M. Aucha (2007, s. 147)
réwniez szkliwione naczynia ceramiczne znalezione na osadzie garncarskiej na
Zasaniu sg zrobione z identycznego surowca. Zostaly one wypalone w atmosferze
utleniajacej (M. Auch 2007, s. 142). Niektore egzemplarze wypalono w zbyt niskiej
temperaturze, ich przetamy sg bowiem dwubarwne, w $rodku szare, natomiast
przy powierzchni widoczna jest cienka czerwona warstewka koloru ceglastego.

Wigkszo$¢ plytek z Przemysla ulegla zniszczeniu prawdopodobnie juz pod-
czas wypalania. Powodem tego mogta by¢ zbyt duza wielkos$¢ flizoéw, ktéra utrud-
niala dokladne ich wysuszenie, wskutek czego pod wplywem wysokiej tempera-
tury ulegaty pekaniu i rozwarstwialy sie. Prawdopodobnie ptytki wypalane byly
w tych samych piecach co naczynia ceramiczne*. Trudno jednak wypowiadac sie
na temat sposobu ich ustawienia w trakcie wypalania, nierozwigzana pozostaje
tez kwestia, czy wypalane byly wraz z naczyniami, czy tworzyly oddzielny wsad?.

Na ptytkach, podobnie jak w poprzednich przypadkach, dostrzec mozna $lady
$wiadczace o sposobie ich formowania. Najcze$ciej na spodniej czesci flizow znaj-
duja sie pozostalosci po podsypce z piasku lub tlucznia, dlatego ich powierzchnia
jest chropowata i malo estetyczna (ryc. 3¢). Przyczyng stosowania gruboziarnistej
podsypki bylo zapewne czgste przywieranie flizéw do stotu, na ktérym je formo-
wano, bowiem na czgsci spodniej, w miejscu, gdzie faczy si¢ ona ze $ciankg boczna,
widoczne sg nieraz odciski narzedzia, ktéorym prébowano podwazy¢ ptytke. Na
9 fragmentach udalo si¢ zaobserwowa¢ §lady w postaci niewielkich, czgsto okra-
glych zaglebien, znajdujacych sie rowniez na ich czesci spodniej. Prawdopodobnie
powstaly one w wyniku wydobycia nie wysuszonego jeszcze wyrobu z formy. Na
czgsci licowej flizéw bez polewy widoczne sg $lady w postaci smug po zagtadzaniu
lica (ryc. 3d). Pozostaloscig tego zabiegu jest nagromadzona w postaci zawinietych
nawisow glina w miejscu, gdzie $cianka boczna faczy si¢ z licem. Na 32 fragmen-
tach zaobserwowa¢ mozna wystepowanie kanalika, umieszczonego poziomo w sto-
sunku do grubosci plytki (ryc. 3e). Na egzemplarzu, ktéry udalo sie zrekonstru-
owad, a ktdry ulegl zniszczeniu w miejscu, gdzie kanalik 6w si¢ znajduje, wida¢, ze
wykonywano go mniej wigcej w polowie dtugosci jednego z bokéw. Mial on 6 cm
dlugosci i okolo 1,5 cm $rednicy przy wylocie, w miare zaglebienia si¢ w plytke
zweza si¢ i konczy sie, zaokraglajac. Trudno jednoznacznie wypowiadac sig, w ja-
kim celu kanaliki takie byly wykonywane. Jak juz wspomniatam, wiekszos¢ ptytek
ulegala zniszczeniu przez rozwarstwienie juz podczas wypalania ich w piecu, by¢

% Wedlug M. Aucha (2007, s. 147) gliniasty less mogt by¢ pobierany w okolicach ,Winnej Gory”
w Przemyslu.

2 Wigkszos¢ plytek posadzkowych odkrytych na Zasaniu pochodzi z pieca nr 11, w ktérym zna-
leziono réwniez ceramike naczyniowa.

> W dokumentacji z badan prowadzonych na osadzie garncarskiej na Zasaniu brak jest jakiejkol-
wiek wzmianki o znalezionych tam ptytkach posadzkowych.
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moze wykonanie kanalika mialo za zadanie doktadniejsze i szybsze ich przesusze-
nie przed wypalem. Jednak wszystkie egzemplarze z takim elementem przelamane
s3 wlasnie w miejscu jego wystepowania. Mozna réwniez zastanawia¢ sie, czy nie
stuzylo to ich lepszemu osadzaniu w zaprawie, lub jego obecno$¢ wigzac z wypa-
fem i ustawianiem plytek w piecu na specjalnie przygotowanych do tego rusztach.
By¢ moze kanalik ten ulatwial uchwycenie plytki podczas szkliwienia lub pelnit
kilka funkcji jednocze$nie. Niestety, kwestia ta musi pozosta¢ nierozstrzygnieta.

Wszystkie plytki z zachowanym licem, ktdre znalezione zostaty podczas badan
prowadzonych na terenie Zamku, pokryto szkliwem. Najczesciej wystepuje szkli-
wo zielone (9 fragmentéw), oprocz tego stosowano tez polewy brazowe (7 fragmen-
tow) i zotte (8 fragmentéw). Nie stwierdzono, by kolor szkliwa wigzat si¢ z ksztal-
tem plytki, zaréwno bowiem wsréd flizéw trdjkatnych, jak i czworobocznych
istnieja egzemplarze polewane szkliwem kazdej z wymienionych tutaj barw.

Polewa zdobi jedynie powierzchnie licowa plytek i tworzy zacieki na $cian-
kach bocznych i czedci spodniej. Tak jak w poprzednich przypadkach, szkliwo nie
bylo dokfadnie roztarte, przez co tworzy na licu ciemniejsze i jadniejsze przebar-
wienia. Tylko jedna ptytka z osady pokryta zostala szkliwem, ktére znajduje sie na
calym jej licu®. Egzemplarz ten nalezy zaliczy¢ do odpadéw produkcyjnych, po-
niewaz szkliwo znajduje si¢ rdwniez na jego przelamie. Mozna domniemywac, ze
ulegt on zniszczeniu podczas szkliwienia, co potwierdzaloby hipotez¢ M. Aucha
(2004, s. 58) o pokrywaniu szkliwem roztopionym w tyglach wypalonych juz wy-
robow. Reszta plytek nie byla szkliwiona i tylko na kilku egzemplarzach widnieja
plamy polewy, ktore sg wynikiem przypadkowego nig ich pochlapania (ryc. 3f).

Aktualny stan badan uniemozliwia dokladne datowanie plytek z Przemysla,
i to znalezionych zaréwno na terenie Zamku, jak i na osadzie garncarskiej. W lite-
raturze przyjeto powszechnie (A. Zaki 1974, s. 255; A. Koperski 2004, s. 166-167),
ze odkryta przez A. Zakiego budowla na grodzie przemyskim byta cerkwig ufun-
dowanag przez ksigcia ruskiego Wolodara i jej powstanie datuje si¢ na poczatek
XII w. Wedlug kroniki Jana Dlugosza $wiatynia przestala istnie¢ na poczatku
XIV w., kiedy Wtadystaw Jagielto nakazat j3 zamkna¢ i zamieni¢ na koscidt kato-
licki (A. Koperski 2004, s. 165). J. Frazik (1976, s. 419), na podstawie analizy planu
zrekonstruowanej $wiatyni, przesuwa date jej powstania na druga polowe XII w.
lub na przetom XII i XIII w. Wedlug tego badacza jest to okres, kiedy na Rusi po-
jawiaja sie czterostupowe cerkwie z trzema apsydami, do ktérych mialaby naleze¢
budowla odkryta na Wzgdrzu Zamkowym.

Chronologie osady garncarskiej na Zasaniu okresla si¢ w $wietle dotychcza-
sowych badan na stulecia od XII do XIV (M. Auch 2007, s. 132). Nalezy zazna-
czy¢, ze materialy pochodzace z prowadzonych tam badan wykopaliskowych nie
zostaly nigdy szczegdtowo opracowane. Najnowsze studia nad ceramikg przemy-
ska z osady na Zasaniu potwierdzaja, Ze zostala ona wykonana z takiego samego
surowca jak plytki posadzkowe i polana szkliwem o podobnej recepturze. Michat
Auch (2007, s. 171) datuje ja na 2 pot. XIII w. do 1 pot. wieku XIV, taczac rozwdj
tego rodzaju wytworczosci z czasami ksigcia Lwa Danitowicza.

# Plytka ta zostata pokryta szkliwem w kolorze zielonym.
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5. WYNIKI ANALIZ SKEADU CHEMICZNEGO
SZKLIW FLIZOW POSADZKOWYCH

5.1. CEL I METODY BADAN

Badania skfadu chemicznego szkliw przeprowadzono w celu okreslenia ich re-
ceptur*’. Analizy wykonane zostaly przez E. Pawlicka przy wspotudziale M. Aucha
w Centralnym Laboratorium Zakladu Nauk Stosowanych Instytutu Archeologii
i Etnologii PAN w Warszawie. Badania przeprowadzono metoda analizy spek-
tralnej, przy uzyciu spektrometru fluorescencji rentgenowskiej i mikroskopu ska-
ningowego (SEM-EDS). Do okreslania receptur szkliw plytek z Drohiczyna uzyto
starszego modelu spektrometru®, ktéry okresla jednorazowo zawarto$¢ czterna-
stu roznych tlenkéw pierwiastkéw. Nowszy model®®, ktéry zastosowany zostal do
badan flizéw z Chelma, Stolpia i Przemysla, okresla ich siedemnascie. Pomimo
wykonania analiz na r6znych modelach spektrometréw ich wyniki mozna ze soba
poréwnywac (M. Auch, w druku). Zawarto$¢ tlenkéw ponizej 0,01% stanowi przy
dostepnej aparaturze granice wykrywalnosci i oznaczana byla jako 0, ilos¢ pozo-
statych tlenkéw w probkach zliczana byla do 100% wagowych. Metode pobrania
probki do badan oraz postgpowanie badawcze doktadnie opisal M. Auch (2004,
s. 68-76). Najwazniejszymi kwestiami podczas przygotowania takiej probki sa: 1.
dobér odpowiedniego wycinka pobranego do badan, 2. prawidlowy sposéb wy-
cigcia probki, 3. dobdr miejsca do analizy w obrebie probki. Aby spelnié pierwszy
warunek, probke nalezy pobra¢ tak, aby w jak najmniejszym stopniu uszkodzi¢
zabytek, a szkliwo na pobranym wycinku powinno by¢ jak najgrubsze i nie wyka-
zywac cech skorodowania, przebarwien czy zluszczen. Kolejny warunek speiniajg
jedynie te probki, ktore zostaly odciete w ten sposob, by nie zanieczysci¢ przeta-
mu szkliwa drobinkami masy ceramicznej”. Jesli chodzi o wybér miejsca do ana-
lizy w obrebie probki, to M. Auch (2004, s. 73) ustalil, ze najbardziej wiarygodne
wyniki otrzymuje si¢, gdy badania wykonywane sg na §wiezych przelamach szkli-
wa, powstalych przez odfamanie.

Do analiz pobrano prébki, ktérym nadano numery CL od 12766 do 15046.
W dalszej czeéci opracowania bede postugiwala sie jedynie numerami prébek.

Szkliwo flizéw z Drohiczyna reprezentowane jest przez 2 probki (CL 12766,
CL 12767), ktére pobrano z 2 plytek. W opracowaniu pos$wigconym fli-
zom z Drohiczyna zamieszczone zostaly wyniki 13 analiz szkliw (M. Auch,
K. Skrzynska-Jankowska, 2004, s. 234, tabela 1), jednak tylko 2 z nich, pobra-

2 Informacje oraz wyniki analiz szkliw ptytek z Drohiczyna, Stolpia, Chetma i Przemys$la zostaty
udostepnione autorce dzieki uprzejmosci mgr. Michata Aucha.

» Plytki szkliwione z Drohiczyna badano na mikroskopie skaningowym VEGA TS5135MM firmy
TESCAN i spektrometrze fluorescencji rentgenowskiej EDAX PV 9800.

% Flizy ze Stolpia, Chelma i Przemy$la badano na spektrometrze rentgenowskim Avalon 800 fir-
my Gamma Tech, z detektorem EDS Si9Li PRISM 2000.

7 Zdaniem M. Aucha (2004, s. 69) najlepiej cig¢ probke od strony masy ceramicznej. Po dojsciu
ostrza tarczy maksymalnie blisko do szkliwa probka powinna by¢ odtamana.
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ne z czystej powierzchni szkliwa, mozna uzna¢ za wiarygodne. Pozostate wyni-
ki okreslono jako zaburzone ze wzgledu na reakcje¢ z masg ceramiczng i korozje,
a wiec nie odzwierciedlajace pierwotnego skiadu polewy.

Zbadano szkliwo 7 plytek ze Stolpia, przy czym z plytki oznaczonej
nr CL 14574 pobrano proébki z dwdch réznych miejsc (oznaczone sg literami A i B),
z pozostatych (CL 14574-14579) po jednej probce. Flizy posadzkowe z Chelma
reprezentowane s3 przez 3 egzemplarze, 1 pochodzacy z ,Wysokiej Gorki’
(nr CL 13331) i 2 ze stanowiska nr 144, przy ulicy S. Czarnieckiego (CL 13330
i CL 13332). Z plytek z Przemysla wybrano do badan 6 okazéw, z ktérych 3 (o nu-
merach CL 14528, 14556, 14558) pochodza z osady garncarskiej na Zasaniu®,
a 3 kolejne ze stanowiska Przemysl-Zamek (nr CL 15044-15046). Wszystkie ana-
lizy wykonywano na $wiezych, intencjonalnie wykonanych przetamach szkliwa.

]

5.2.1 Wyniki analizy skladu chemicznego szkliw plytek z Drohiczyna

Szkliwa plytek z Drohiczyna (tabela 1, nry 1-2) nalezy zaliczy¢ do szkliw oto-
wiowych, bezalkalicznych. Tlenek olowiawy wystepuje w nich w ilosci od 55 do
58% wagowych, a tlenek krzemu od 27 do 30%. Wszystkie egzemplarze pokryto
szkliwem o barwie brunatnej. W celu uzyskania takiego koloru, do zestawu doda-
no intencjonalnie tlenek zelazowy?®, ktéry wystepuje tu w ilosci 6,62% (CL 12766)
i 5,58% (CL 12767). Sktadnik ten towarzyszy czesto jako zanieczyszczenia surow-
com uzywanym do topienia szkla (W. Nowotny 1969, s. 87-88), a mala ilos¢ in-
nych tlenkéw mogacych poprawi¢ kolor szkliwa, takich jak tlenek miedzi, tle-
nek manganu czy tlenek tytanu, moze wskazywa¢, ze gtéwnym barwnikiem byt
w tym przypadku tlenek otowiawy. Warto zwréci¢ uwage na dosy¢ wysokie steze-
nie tlenku wapniowego, wynoszace 2,85% (CL 12766) i 1,5% (CL 12767). Wedltug
M. Aucha i K. Skrzynskiej-Jankowskiej (2004, s. 235) obecnos$¢ tlenku wapnia
w takiej ilosci moze by¢ traktowana jako zanieczyszczenie wtdrne osadzajace si¢
na powierzchni szkliwa, lub niewielka jego ilos¢ mogla dosta¢ si¢ wraz z piaskiem.
Julia L. Szczapowa (1973, 33-36, 58, tabela 25), ktora podjela si¢ okreslenia kryte-
riéw podziatu szkiet olowiowych, stwierdzita, ze wptyw na ich wlasciwosci maja
CaO i MgO, jedli ich suma wynosi ponad 1,4%, oraz Al O,, jesli wystepuje w ilo-
$ci wigkszej niz 2%. Na tej podstawie szkliwo ptytek z Drohiczyna nalezy okresli¢
jako ofowiowo-wapniowo-krzemowe. Koncentracja tlenku glinowego wynoszaca
3,78% (CL 12766) i 4,28% (CL 12767) wskazywalaby na jeszcze inny typ szkliwa.
Nie wydzielam go jednak, bowiem zawyzony udzial tlenku glinowego w analizo-
wanych probkach moze by¢ spowodowany odbiciem wiazki podczas analizy nie-
réwnej powierzchni przetamu (M. Auch 2004, s. 79). Jest to najstabszy punkt me-
tody analitycznej zastosowanej do badan oméwionych wyrobow. Dosy¢ wysokie

% Plytka z numerem CL 14528 pochodzi z chaty nr 1, CL 14556 z pieca nr 11, a CL 14558 z war-
stwy nr 1/65.

» Zelazo tworzy zwigzki FeO (tlenek zelazawy) i Fe,0, (tlenek Zelazowy) (W. Nowotny 1969,
5. 86-88).
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stezenie tego tlenku moze by¢ réwniez wynikiem oddzialtywania mas ceramicz-
nych na szkliwa. Czesé¢ tego skladnika mogta zosta¢ wprowadzona wraz z pia-
skiem. Wedtug V.A. Galibina (2001, s. 26, tabela 5) obecno$¢ Al,O, w piasku moze
zawiera¢ si¢ w przedziale od 2,3% do 8,2%. Pozostate pierwiastki wystepuja w ste-
zeniu ponizej 1%, mozna zatem przyja¢, ze nie byty one dodawane intencjonalnie
i ze dostaly si¢ do zestawu wraz z piaskiem, glejta olowiowa lub tlenkiem zelaza.

5.2.2. Wyniki analiz skladu chemicznego szkliw plytek posadzkowych
ze Stolpia i Chelma

Przeprowadzone badania wykazaly, ze szkliwa flizow posadzkowych ze
Stolpia (tabela 1, nry 9-18 ) i Chelma (tabela 1, nry 3-8) nalezg do otowiowo-krze-
mowych, bezalkalicznych, z dosy¢ duza zawartoscia tlenku ofowiawego. Udzial
tego sktadnika waha si¢ od 63,01% (CL 14573B) do 80,24% (CL 14579), a zawartos$¢
krzemionki wynosi od 13,96% do 23,61%. Duza réznica w stezeniu PbO moze by¢
spowodowana nieréwnomiernym rozmieszaniem szkliwa w tyglach, na co wska-
zywalyby wyniki jego analizy w réznych miejscach badanych polew tego samego
zabytku. Wynosza one od 63,01% do 69,17% (nr CL 14573A i B). Wedtug M. Aucha
(w druku) réznice w zawartosci PbO spowodowane sg duzg tolerancja receptu-
ry ofowiowo-krzemowej na zmiany podstawowych sktadnikéw szklotworczych,
co moze $wiadczy¢ o dosy¢ niedbalym sposobie ich mieszania. Szkliwa ptytek
z Chelma i Stolpia charakteryzujg si¢ duzg zawartoscia tlenku glinowego, docho-
dzaca do 8,76% (CL 14573 B). Mogt to by¢ zatem skladnik dodawany do masy
szklanej intencjonalnie. Biorgc pod uwage podwyzszone jego stezenie w probkach
zawierajacych mniejszg iloé¢ tlenku ofowiu i podwyzszong krzemionki, obecnoé¢
tego sktadnika moze by¢ spowodowana naturalnym jego wystepowaniem w pia-
sku, ktérego uzywano do sporzadzenia szkliwa albo, podobnie jak w przypadku
szkliw ptytek z Drohiczyna, Al,O, mégt dosta¢ si¢ tu w wyniku reakcji masy ce-
ramicznej ze skltadnikami polewy, podczas polewania plytki szkliwem, a takze
z tygli, w ktdérych byla topiona masa szklana. Moze by¢ to réwniez wynik btedu
zastosowanej metody analitycznej, o ktérym juz wyzej wspominatam.

W skladzie chemicznym szkliw ptytek z Chelma zwraca uwage podwyzszona
ilos¢ tlenku wapniowego, wynoszaca od 1,66% (CL 13331) do 3,87% (CL 13330,01).
Tak jak w przypadku szkliw ptytek z Drohiczyna, bioragc pod uwage zasady klasy-
fikacji zaproponowane przez J. L. Szczapowa (1973, s. 33-36, 58), nalezy uznac, ze
sg to szkliwa olowiowo-wapniowo-krzemowe.

Surowcami wprowadzanymi intencjonalnie do zestawu byly barwniki.
Badane szkliwa flizow ze Stotpia i Chelma maja kolory zielone, brunatne, brazowe
i z6tte. W przypadku szkliw barwionych na kolor brazowy i brunatny role barw-
nika mogl spelnia¢ tlenek zelaza, wystepujacy w stezeniu od 2,67% (CL 13330)
do 3,89% (CL 13331). Tlenkami, ktére barwia na kolor brunatny, sa tlenki tyta-
nu i ceru, ktére jednak wystepuja tu w niewielkich stezeniach, nie przekraczaja-
cych 1%. Ptytki, na ktorych szkliwo ma rézne odcienie zieleni, charakteryzuja si¢
mniejszg ilo$cig tlenku zelaza, od 0,55% (CL 14577) do 1,88% (CL 13332), w zalez-
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nosci od odcienia i intensywnosci barwy*. W przypadku tego koloru, na jego od-
cien wptywa réwniez udzial tlenku miedzi, ktérego zawartos¢ dochodzi do 1,38%
w prébce CL 13332. Wedlug V.A. Galibina (2001, s. 34, tabl. 11) obecnos¢ tlenku
miedzi, nawet przy niewielkim jego stezeniu (nie przekraczajacym 1%), w pola-
czeniu z tlenkiem zelaza nadaje szklom intensywnie zielong barwe. Szkliwa zétte
i miodowe charakteryzuja si¢ nizsza zawartos$cia tlenku zelaza, od 1,09 (CL 14579)
do 1,55% (CL 14578), i niewielkg zawartoscig tlenku miedzi — do 0,16% (CL 14579).
Maly udzial pozostatych skfadnikéw mogacych mie¢ wpltyw na kolor i intensyw-
no$¢ barwy pozwala na stwierdzenie, ze najwieksze znaczenie mial jednak PbO?'.

5.2.3. Wyniki analiz skladu chemicznego szkliw plytek posadzkowych z Przemysla

Wigkszos$¢ szkliw przemyskich plytek posadzkowych (tabela 1, nry 19-28) nale-
zy zaliczy¢ takze do szkliw ofowiowo-krzemowych, bezalkalicznych. Ich charaktery-
styczng cechg jest dosy¢ duza réznica w zawartosci gtéwnych sktadnikéw szklotwor-
czych; stezenie tlenku otowiawego zawiera sie w przedziale od 52,21% (CL 14556,01)
do 75,27% (CL 15044), a krzemionki od 17, 56 (CL 15046, 01) do 35,5% (CL 14556).
M. Auch (w druku) sugeruje, ze réznice te moga by¢ spowodowane brakiem prze-
strzegania $cistych zasad w odmierzaniu surowcéw bedacych zrédtem tych skiadni-
kéw. W probkach nry CL 14556 i CL 14556,01 zwraca uwage podwyzszona ilo$¢ tlen-
ku potasowego, wynoszaca 1,59% i 1,86%. Jesli zawarto$¢ tego skladnika przekracza
1,5%, moze by¢ to $wiadectwem celowego dziatania, oznaczajacego dodawanie do ze-
stawu, z ktdrego wytapiano szkliwo, popiotu roélin bogatych w potas (J.L. Szczapowa
1973, s. 26). Mieliby$my woéwczas do czynienia z inng odmiang szkliwa — otowio-
wo-krzemowg alkaliczng. Ponadto w skladzie chemicznym tej probki taczna wartosé
MgO i CaO wynosi 1,75% (CL 14556) i 2,39% (CL 14556,01). Wedlug wczedniej przy-
jetych kryteriéw, wyznaczonych przez J.L. Szczapowa (1973, s. 33-36, 58, tabela 25),
mozna okresli¢ ten typ szkliwa jako ofowiowo-potasowo-wapniowo-krzemowy.

Michat Auch (w druku) zauwazyl, Ze w prébkach zawierajacych wigcej tlenku
olowiawego, zwieksza si¢ udzial tlenku zelaza (do 5,29% w prébce CL 14558), a mniej
jest tlenku miedzi (do 0,14% w prébce 14558). Nie znajduje to jednak potwierdzenia,
jak wykazujg probki CL 15044 i 15044,01. W tym przypadku ilo$¢ tlenku otowiawe-
go wynosi odpowiednio 75,27% i 73,9%, a tlenku miedzi — 1,12% i 1,13%. Prébka
ta rozni si¢ od innych takze nizszg zawartoscia tlenku glinowego (do 2,17%), pod-
czas gdy w pozostalych wynosi ona od 4,5% (CL 15045,01) do 7,09% (CL 15046,01).
Wedlug L. Kociszewskiego (1966, s. 51-52) jezeli tlenek glinu wystepuje w stezeniu
pomiedzy 1 a 3%, nalezy uzna¢, ze byl on wprowadzany celowo. Tlenek ten ob-
niza temperature krystalizacji, podnosi wytrzymalos¢ termiczng i twardos¢ oraz
zwigksza odpornoé¢ chemiczng. W przypadku pozostatych probek duza zawarto$é

% Przy malych ilosciach tlenku zelaza (do 2%) kolor szkliwa jest jasniejszy i przybiera barwe wpa-
dajaca w z61¢; jesli barwnika jest wigcej, kolor staje si¢ niebieskawy (W. Nowotny 1969, s. 90).

' Na kolor szkliwa oprocz obecnosci réznego rodzaju barwnikéw, ma takze wplyw atmosfera i tem-
peratura topienia i czas przebywania masy szklanej w wysokich temperaturach (W. Nowotny 1969, s. 91).
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tlenku glinowego (do 7,09% dla probki CL 15046,01), tak jak w przypadku flizéw
z Drohiczyna, Stolpia i Chelma, jest wynikiem reakcji masy ceramicznej ze szkli-
wem lub jest spowodowana wejsciem tego sktadnika wraz z piaskiem. Moze by¢ to
réwniez efekt bledu metody analitycznej zastosowanej do badan tych wyrobdw.

Badane szkliwa przemyskie maja barwy zielone i brazowe. Polewy zielone cha-
rakteryzujg si¢ nizsza od brazowych zawartoscig tlenku zelaza (od 0,53% w prob-
ce CL 15044 do 1,83% w probee CL 14556,01) i wyzsza zawarto$cig tlenku miedzi
(do 1,13% w probce 15044). W szkliwach brazowych stwierdzono bardzo malg
ilos¢ tego tlenku (do 0,22% w probee CL 15045) lub jego brak. M. Auch (w dru-
ku) zwraca uwage na obecnos¢ w szkliwach przemyskich tlenku magnezowego,
ktdry jest wyzszy (od 0,08% w probee CL 15044,01 do 0,53% w probee CL 14528)
niz w szkliwach plytek z Drohiczyna, Stolpia i Chelma. Prawdopodobnie jeden ze
sktadnikéw podstawowych zawierat go jako naturalng domieszke. Ilo$¢ pozosta-
tych tlenkéw nie przekracza 1%; byly one wprowadzone do sktadu, tak jak w po-
przednich przypadkach, wraz ze skladnikami podstawowymi.

5.3. POROWNANIE SKLADU CHEMICZNEGO SZKLIW PLYTEK
Z DROHICZYNA, STOLPIA, CHELMA 1 PRZEMYSLA

Do poréwnania skfadu chemicznego szkliw ptytek posadzkowych z Drohiczyna,
Chelma, Stolpia i Przemysla postuzytam si¢ metoda hierarchicznej analizy sku-
pien. Metoda ta ma na celu wykazanie podobienstw i réznic badanych szkliw. W jej
wyniku utworzony zostal dendrogram, tzw. drzewo skupien, dzieki ktéremu ana-
lizowane obiekty facza sie ze sobg zgodnie z hierarchig podobienstwa wystepujaca
miedzy nimi w podgrupy, az do otrzymania pelnego skupienia. Do opracowania
wynikéw analiz wybierana jest najczesciej metoda prostych polaczen (najblizszego
sasiedztwa, prostych wigzan), ktdra okresla odleglosci migdzy badanymi obiekta-
mi za pomocg reguly Lance’a-Williamsa. Oznacza to, Ze jezeli obiekty tworza sku-
pienia, to aby okresli¢ stopien ich podobienstwa (odleglosci migdzy skupieniami),
w pierwszej kolejnosci brana jest pod uwage odleglo$¢ miedzy dwoma najblizszymi
obiektami, nalezagcymi do dwdch réznych skupien. Utworzony w ten sposob graf,
zwany drzewem o minimalnej rozpietosci, obrazuje, w jakim stopniu zachodzi po-
dobienstwo miedzy badanymi obiektami i skupieniami (T. Marek 1989, s. 115-116).

Zamieszczone ponizej drzewo skupien utworzone zostalo (ryc. 4), jak wyzej
wspominatam, za pomoca pojedynczego wigzania, przy zastosowaniu odleglo-
$ci euklidesowych. Na grafie umieszczone s3 jedynie skréty cyfrowych symbo-
li poszczegolnych probek (zredukowane do dwoch ostatnich cyfr — np. probka
CL 15044 oznaczona jest jako 44), do ktérych dodany zostal skrét nazwy miej-
scowosci, a w przypadku Przemysla takze miejsca, w ktérym odnalezione zosta-
ty ptytki*>. Postepowanie takie mialo na celu poprawienie czytelnosci dendro-
gramu. Prébki ptytek z Drohiczyna nosza skréty D (66D, 67D), ze Stolpia S (od

2 Postepowanie takie mialo na celu wykazanie, czy ptytki znalezione na Zamku i w osadzie garn-
carskiej na Zasaniu maja podobna recepture.
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Ryc. 4. Dendrogram przedstawiajacy wyniki analizy skupient metodg prostych polaczen dla pro-
bek szkliw ptytek posadzkowych z Drohiczyna, Stotpia, Chelma i Przemysla

Objasénienia skr6téw na osi rzgdnych: D — Drohiczyn; S — Stolpie; CH — Chelm; PZ — Przemysl-Zamek;
P — Przemy$l-Zasanie.

Opracowala S. Wajda

Fig. 4. Dendrogram presenting the results of a cluster analysis by the simple linkage method for
samples of glaze from floor tiles found at Drohiczyn, Stolpie, Chetm and Przemysl

Abbreviations on the axes: D — Drohiczyn; S — Stotpie; CH — Chetm; PZ — Przemy$l-Zamek; P — Przemy$l-
—Zasanie.

Prepared by S. Wajda

73S do 79S), z Chelma CH (od 30CH do 33,01CH), z Przemysla z osady garncar-
skiej na Zasaniu P (28P, 56P, 56,01P, 58P), zas z Zamku PZ (od 44PZ do 46,01PZ).
Podobne postepowanie zastosowane zostalo do innych dendrograméw zawierajg-
cych wyniki analiz szkliw naczyn ceramicznych z Chelma i Przemyséla.

Z przedstawionego nizej dendrogramu wynika, ze najbardziej jednorodny sktad
chemiczny wykazuje grupa szkliw ze Stolpia (nry CL 14574, 14576, 14578), a tak-
ze z Chetma (nry CL 13330, 13330,01, 13331, 13332). Natomiast szczegdlnie szkliwa
chelmskie tworza wyrazne, oddzielne skupienie. Grupa polew stolpijskich o wyzej
wymienionych numerach probek wykazuje bardzo duze podobienistwo do niektd-
rych szkliw z Przemysla-Zamku (nry CL 15045, 15045,01, 15046, 15046,01). Nalezy
zaznaczy¢, iz w skupieniu tym niemal wszystkie polewy maja kolor brazowy (od mio-
dowego do ciemnego brazu). Wyniki analiz kolejnych szkliw ze Stotpia réwniez nale-
zy wigzac z tym skupieniem, szkliwa prébek CL 14573, 14573,01 i CL 14575 lacza si¢
Z Wyzej opisywana grupa na poziomie odleglosci siegajacym 3, podobnie zresztg jak
szkliwo ptytki z Przemysla-Zamku, o numerach prébek CL 15044, 15044,01. Na po-
ziomie odleglosci nieco powyzej 3 do grupy skupiajacej wiekszos¢ szkliw ze Stotpia
oraz wszystkie ze stanowiska Przemysl-Zamek dotacza sie skupienie szkliw Chetma.
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Sklad chemiczny ptytek z Drohiczyna wyraznie odbiega od wyzej przed-
stawionych rezultatéw analiz, wykazujac najwigksze podobienstwo do préb-
ki CL 14528 z Przemysla-Zasania. Podobnie prébki ptytki ze Stolpia nry
CL 14573,02B i CL 14573,03B 1aczace si¢ na poziomie dochodzacym do 5 z prob-
ka CL 14558 z Przemysla, i nieco wyzej na poziomie réownym 5, dotaczajac si¢ do
skupienia, ktdre tworza szkliwa ptytek z Drohiczyna z tymi z Przemysla. Nalezy
zaznaczy¢ jednak, ze pomimo iz szkliwa tej grupy wykazuja pewne podobienstwo,
jest ono znacznie mniejsze niz w wymienianych wyzej grupach analiz ptytek ze
Stolpia, Przemysla i Chelma. Zdecydowanie odbiegaja od opisanych skupien re-
zultaty badan szkliw dwoch plytek ze Stotpia nry CL 14577 i CL 14579, o barwie
zielonej. Najbardziej jednak odmienne od wszystkich pozostaltych jest szkliwo
probki o numerze CL 14556 z Przemysla, ktore zostalo okreslone jako ofowio-
wo-potasowo-wapniowo-krzemowe. Zawiera bardzo duzg ilo$¢ krzemionki i naj-
nizsza z calej grupy szkliw ptytek z Przemysla ilo§¢ tlenku otowiawego.

Badania polew naczyn ceramicznych za pomoca spektrometru fluorescencji
rentgenowskiej i mikroskopu skaningowego przeprowadzone przez M. Aucha
wykazaly, ze pierwotny skiad chemiczny ujawniajg jedynie te analizy, ktére wy-
konywane s3 ze §wiezych przetamoéw szkliw. Z tego wzgledu weryfikacji ulegta
teza M. Aucha i K. Skrzynskiej-Jankowskiej (2004, s. 233-236) o podobienstwie
receptur szkliw ptytek z Drohiczyna i Chelma. Wedlug nowej interpretacji po-
lewy ptytek z Drohiczyna podobne sg bardziej do niektdrych szkliw flizéw zna-
lezionych na osadzie garncarskiej w Przemyslu niz do tych ze Stolpia i Chelma.
Stwierdzenie jednak, na podstawie niewielkiej liczby analiz szkliw z Drohiczyna,
ze jest to by¢ moze $§wiadectwo bezposredniego zwigzku pomiedzy warsztatami
wykonujgcymi plytki drohiczynskie i przemyskie, jest zbyt daleko idaca hipoteza.
Konieczne jest wykonanie wigkszej liczby analiz polew flizéw z Drohiczyna.

Wydaje sie, iz pod wzgledem skladu chemicznego polewy plytek ze Stolpia
wykazuja wigksze podobienstwo do niektdrych szkliw flizéw z Przemyséla niz do
szkliw plytek z Chelma. Podczas opracowywania wynikéw badan skladu che-
micznego plytek z Przemysla M. Auch (w druku) nie dysponowat jeszcze wynika-
mi badan prébek szkliw pobranych z flizéw znalezionych na Zamku, dlatego nie
uwzglednil ich w swym artykule. Réwniez i w tym wypadku nalezaloby postu-
lowa¢ wykonanie wigkszej liczby analiz szkliw z Przemys$la-Zamku®. Z dendro-
gramu wynika bowiem, ze polewy ptytek posadzkowych znalezionych na Zamku
tworza wyrazne skupienie, ktére dopiero na wyzszym poziomie odleglosci (oko-
to 5) tacza si¢ z probkami pobranymi z flizéw znalezionych na Zasaniu, co $wiad-
czyloby o dosy¢ duzej miedzy nimi réznicy. Jak juz wspominatam, masa szklana
nie byta dokfadnie wymieszana. Przejawia si¢ to wystepowaniem w polewie ja-
$niejszych i ciemniejszych smug. O nawet sporych réznicach sktadu chemiczne-
go, ktére moga wystepowac w szkliwie pokrywajacym jeden zabytek, swiadcza

3 Wigkszos¢ szkliwionych plytek znalezionych na Zamku w Przemy$lu znajduje sie na Zamku
Krolewskim na Wawelu w Krakowie. Niestety, nie otrzymatam pozwolenia na badania sktadu chemicz-
nego egzemplarzy z tamtejszych zbioréw, a w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej udato si¢ odszu-
kac jedynie 3 szkliwione plytki, ktére zostaly poddane analizie.
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2 prébki nry CL 14573A, CL 14573,01A, CL 14573,02B i CL 14573,03B, pobrane
z plytki ze Stolpia. Na dendrogramie wyniki analizy prébki A wyraznie réznig si¢
od prébki B i nie wchodza nawet w sktad jednego skupienia.

Aby uzyska¢ wiarygodne wyniki, badania prowadzone wyzej opisana metoda
wymagaja przeprowadzenia serii analiz wigkszej liczby szkliw. Dlatego do analizy
poréwnawczej wlaczono réwniez wyniki badan®* szkliwionej ceramiki naczynio-
wej*® z Chelma i Przemysla (tabela 2). Analizujagc dendrogramy ukazujace podo-
bienstwa pomiedzy sktadem polew ptytek posadzkowych i naczyn ceramicznych
z Chelma i Stolpia (ryc. 5), a takze z Przemysla (ryc. 6), stwierdzam, ze niewatpli-
wie w przypadku obu tych kategorii wyrobdéw uzyte zostato szkliwo o podobnej
recepturze. Pod wzgledem skladu chemicznego najbardziej jednolita grupe sta-
nowig szkliwa ptytek z Chelma. Bliskie podobienstwo skfadu chemicznego szkliw
flizéw odkrytych w Przemyslu na Zamku do szkliw ptytek ze Stolpia, wobec nie-
wielkiej liczby analiz tych wyrobéw z Zamku, nie daje podstaw do stawiania zbyt
daleko idacych hipotez, tym bardziej ze prawdopodobnie ptytki z Przemysla sa
pozniejsze chronologicznie. Wielka odlegtos¢, jaka dzieli te dwa oérodki, a przy
tym fakt, ze Przemys$l nie byt zwigzany z dzialalnoscig ksigcia Daniela, wyklucza
miedzy nimi bezposrednie zwigzki. Poréwnanie skfadu chemicznego szkliw fli-
z6w przemyskich odnalezionych na Zamku i Zasaniu wykazalo, ze réznig si¢ one
od siebie, jednak wszystkie analizy szkliw wyrobow (zaréwno plytek, jak i na-
czyn) z Przemys$la $wiadczg, Ze mieszczg si¢ one w grupie polew tam wytarzanych.
Analiza skladu chemicznego polew flizow z Drohiczyna wykluczyla teze o ich
bliskim zwigzku recepturowym ze szkliwami plytek z Chelma i Stolpia. Michat
Auch (w druku) uwaza, ze Drohiczyn byl odregbnym i niezaleznym miejscem pro-
dukcji ceramiki szkliwionej. Jednak by potwierdzi¢ te hipoteze konieczne jest roz-
poznanie i okreslenie genezy naczyn szkliwionych z tego oé$rodka i wykonanie
podobnych analiz skladu chemicznego zdobigcego je szkliwa.

7. PODSUMOWANIE

Wyniki analizy szkliw z ceramicznych plytek posadzkowych z Przemysla,
a takze ze Stolpia, Chelma i Drohiczyna dostarczyty nowych danych na temat tej
stabo dotad rozpoznanej kategorii zabytkow. W przypadku flizéw z Przemysla, ich
wytwarzaniem zajmowaly si¢ prawdopodobnie pracownie garncarskie. Wskazuja
na to znaleziska ptytek ceramicznych i naczyn pochodzace z jednego pieca. Spor
dotyczacy warsztatéw produkujacych tego rodzaju ceramike budowlana pozo-
stawal dotad nierozstrzygniety. Problem ten byl juz wczesniej poruszany przez
M. Pigtkiewicz-Dereniowa (1971, s. 259) i M. Szewczyk-Wojtasiewicz (2006, s. 94).
Autorki te sugerowaly brak zwigzkéw pomiedzy wytwdrczoscia garncarska a po-

* Badania ceramiki szkliwionej z Chelma i Przemysla wykonane zostaly ta sama metoda co ana-
lizy plytek posadzkowych, na tym samym rodzaju aparatury.

* Ceramika naczyniowa ze Stolpia i Drohiczyna nie byla poddana tego rodzaju badaniom.
Obecnos¢ szkliwionej ceramiki w Drohiczynie potwierdza A. Woéjcik (informacja ustna), ktdra pisze
prace na temat ceramiki ,,typu drohiczynskiego”.
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Ryc. 5. Dendrogram przedstawiajacy wyniki analizy skupien metodg prostych polaczen dla pro-
bek szkliw ptytek posadzkowych z Chelma i Stolpia i prébek szkliw naczyn glinianych z Chetma
Objasénienia skrotéw na osi rzednych: S — Stotpie, CH — Chelm.

Opracowala S. Wajda

Fig. 5. Dendrogram presenting the results of a cluster analysis by the simple linkage method for
samples of glaze from Chelm and Stolpie and samples of glaze from glazed vessels from Chetm
Abbreviations on the axes: S — Stolpie, CH — Chelm.

Prepared by S. Wajda

sadzkowa. Podobnie A. Grzybkowski (1981, s. 218) wskazywal, ze flizy musialy by¢
wytwarzane przez warsztaty budowlane, a nie garncarzy. Jedynie K. Radwanski
(1968, s. 68-69) widziat podobienstwo technologiczne miedzy krakowskimi ptyt-
kami i wspdlczesnym im garncarstwem.

Waznym ustaleniem bylo potwierdzenie identycznosci polew na plytkach
i naczyniach pochodzacych z tych samych stanowisk. Badania chemiczne udo-
wodnily, ze receptury szkliw obu tych kategorii wyrobéw byly podobne. Polewa
miala znaczenie tylko dekoracyjne, a jej kolorystyka ograniczata si¢ do trzech
barw: zoltej, zielonej i brazowej. Szkliwo roztapiano w tyglach, ktérych utamki
zostaly odnalezione zaréwno na osadzie garncarskiej na Zasaniu w Przemyslu’,
jak i na stanowisku 144 w Chelmie. Znaleziska tygli poswiadczaja, ze szkliwie-
nie musialo odbywac¢ sie¢ na miejscu, jak sugeruje M. Auch (w druku), przez rze-
mies$lnikéw sprowadzanych z Rusi. W przypadku Przemysla dodatkowym argu-
mentem $wiadczacym o miejscowej produkeji s fragmenty ptytek pochlapanych
przypadkowo polewa. Wiele zagadnien dotyczacych sposobu szkliwienia musi

% Z osady na Zasaniu w Przemyslu pochodzi okolo 670 fragmentéw tygli, ktore opisal M. Auch
(2007, s. 145).
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Ryc. 6. Dendrogram przedstawiajacy wyniki analizy skupient metodg prostych polaczen dla pro-
bek szkliw ptytek posadzkowych i probek szkliw naczyn glinianych z Przemysla
Objasénienia skrétow na osi rzednych: PZ — Przemysl-Zamek; P — Przemys$l-Zasanie.

Opracowala S. Wajda

Fig. 6. Dendrogram presenting the results of a cluster analysis by the simple linkage method for
samples of glaze from floor tiles and glazed vessels from Przemysl
Abbreviations on the axes: PZ — Przemy$l-Zamek; P — Przemysl-Zasanie.
Prepared by S. Wajda

pozostac nierozstrzygnietych, wydaje sig, ze podobnie jak naczynia, ptytki pole-
wane byly szkliwem po wypaleniu. Jak jednak sie to odbywato, trudno jest okre-
sli¢. Na podstawie znalezisk z Przemysla wiadomo ponadto, ze ptytki wypalane
byly réwniez w tych samych piecach co naczynia. Nie mozna jednak stwierdzic,
jak ukladane byty w piecu i czy wypalano je wraz z ceramikg naczyniows.

Inng nierozwigzang kwestig pozostaje funkcja poziomego kanalika, ktdry
wykonywany byt wzdtuz jednego boku niektérych ptytek z Przemysla. Mozna
przypuszczad, ze jego umieszczenie mialo na celu dokladniejsze ich przesuszenie
lub wigzalo si¢ to ze sposobem szkliwienia flizéw. Piec, w ktérym odnaleziono
najwiecej plytek, budowa nie réznit si¢ od pozostatych odkrytych na osadzie na
Zasaniu, trudno zatem sadzi¢, ze kanalik ten mial zwigzek z wypalaniem ptytek
na specjalnie przygotowanym do tego ruszcie.

Flizy wykonywano w matrycach z drewna bez czesci spodniej. Najpierw for-
me taka wypelniano masg ceramiczng, potem za$ wyréwnywano lico. Na cze-
$ci spodniej wielu okazéw widoczne sg slady poprodukcyjne w postaci podsypki
z piasku lub wglebien po narzedziu, ktérym prébowano podwazy¢ dany egzem-
plarz, by oderwa¢ go od stolu formierczego. Pomimo duzego podobienstwa jesli
chodzi o sposdb wytwarzania ptytek, wyroby z poszczegolnych osrodkéw roz-
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nig si¢ od siebie wymiarami, stopniem $ciecia $cianki bocznej i ksztattami. Plytki
z Przemysla w poréwnaniu do egzemplarzy z innych miejscowosci sa stosunkowo
cienkie (okoto 2,1 cm) i rzadko ich grubos¢ przekracza 2,5 cm. Scianki boczne maja
stabo $cigte, wigkszos¢ za$ jest nieszkliwiona. Prawdopodobnie ptytki z Zasania to
odpady produkcyjne. Flizy znalezione podczas badan na Zamku w Przemyslu nie
réznia si¢ od tych odkrytych na osadzie garncarskiej pod wzgledem zastosowa-
nych receptur szkliw i mas garncarskich. Trzeba jednak zaznaczy¢, ze egzempla-
rze z Zamku mialy ksztalty tréjkatne i prawdopodobnie czworoboczne, podczas
gdy na osadzie znaleziono tylko okazy czworoboczne. Warto zatem zastanowic sie,
czy brak takich znalezisk na Zasaniu spowodowany jest stanem badan, czy ptytek
takich tam nie produkowano, tym bardziej ze jesli bra¢ pod uwage kolorystyke
stosowanych szkliw, na Zamku w jednakowej iloéci wystepuja z6lte, zielone i bra-
zowe, podczas gdy na Zasaniu wigkszos$¢ ceramiki (nie tylko ptytki, lecz réwniez
naczynia) polana jest brazowym szkliwem. Prawie wszystkie ptytki z Przemysla
zostaly powleczone szkliwem o recepturze olowiowo-krzemowej, bezalkalicznej.
W jednym przypadku zastosowano szkliwo olowiowo-potasowo-wapniowo-krze-
mowe, ktore pokrywa lico ptytki (nr inw. 368) znalezionej na Zamku. Trzeba za-
znaczyé¢, ze receptura ofowiowo-potasowa uznawana jest za typowa dla wczesno-
sredniowiecznego szklarstwa ruskiego (M. Dekéwna 1980, s. 285).

Flizy z Chelma i Stolpia wykazuja duze podobienstwo morfologiczne.
Przedmioty te wytwarzano z glin zelazistych i kaolinitowych. W wigkszosci wy-
padkow grubos¢ ptytek oscylowata w granicach 2,5 cm, przy czym w Stolpiu wy-
stepuja dodatkowo flizy o wiekszej grubos$ci, wynoszacej okoto 3,5 cm, i wez-
szych $ciankach bocznych. Mialy one zapewne ksztalt wydluzonego prostokata.
W przypadku wyrobéw z Drohiczyna 2 ptytki, pomimo iz nosza $lady zniszcze-
nia, zachowane sa w calos$ci. W poréwnaniu do flizéw z innych stanowisk charak-
teryzuja si¢ one najwigkszym katem $cigcia $cianek bocznych i wszystkie polane
sa szkliwem o brawie brazowej. Nalezy pamieta¢, ze oprocz plytek ceramicznych
w Drohiczynie znaleziono jedng wykonang z kamienia. Podobnie w Przemy$lu na
Wzgérzu Zamkowym — posadzka kamienna odkryta zostata na terenie cerkwi in
situ. Bioragc pod uwage znaleziska z terenéw ruskich, nie mozna wykluczy¢, ze oba
rodzaje plytek byty ulozone w jednej budowli.

Pod wzgledem sktadu chemicznego szkliwa flizy ze Stolpia i Chetma wykazu-
ja pewne roznice, trudno jest zatem okresli¢, czy powstawaly one w tych samych
warsztatach, jak sugeruje M. Auch (w druku). Stosujac si¢ do kryteriéw zapro-
ponowanych przez J.L. Szczapowa, dotyczacych podziatu szkiel olowiowych na
typy chemiczne, polewy wyrobéw z Chetma nalezy zaliczy¢ do olowiowo-wapnio-
wo-krzemowych. W grupie szkliwionych plytek ze Stolpia skiad polewy na nie-
ktérych egzemplarzach byl bardzo zblizony do skladu szkliwa flizow ze Wzgérza
Zamkowego w Przemyslu. Trudno jednak doszukiwac sie tutaj jaki$ bezposred-
nich oddzialywan, tym bardziej ze plytki z Przemys$la s3 prawdopodobnie p6zniej-
sze chronologicznie. Podobnie jest w przypadku wyrobéw powstatych w Chelmie
i Drohiczynie. Pomimo ze rozwdj tych osrodkéw zwigzany jest z osoba ksiecia
Daniela Romanowicza, ptytki znacznie roznig si¢ od siebie, nie tylko pod wzgle-
dem morfologicznym, lecz réwniez skiadu chemicznego szkliwa. Brak tez jest
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znalezisk plytek z gliny kaolinitowej w Drohiczynie, ktére dominuja w Chelmie
i Stotpiu. Prawdopodobnie Drohiczyn byl oddzielnym o$rodkiem, gdzie wytwa-
rzano ceramike szkliwiong, co potwierdzalyby znaleziska szkliwionych naczyn.

Mozna stwierdzi¢, ze morfologicznie i technologicznie flizy ze wszystkich
omawianych tu stanowisk najblizsze analogie znajduja wéréd znalezisk z Ukrainy
i Bialorusi. Niestety, plytki z ziem ruskich sg bardzo stabo opracowane, na co
wskazywatla juz M. Pigtkiewicz-Dereniowa (1971, s. 252). Najwcze$niejsze zna-
leziska pochodzg z konca X wieku z Kijowa. Posadzka ulozona w Dziesigcinnej
cerkwi skladata si¢ ze szkliwionych flizéw o zréznicowanych ksztattach, ktore
tworzyly motyw kilku zbiegajacych sie koncentrycznie két, na narozach kompo-
zycji przechodzacych w ¢wierckola. Warto dodac, ze utworzono ja nie tylko z pty-
tek ceramicznych, lecz réwniez kamiennych (N. Samohatko 1996, s. 59-60). By¢
moze podobnie bylo w przypadku posadzki przemyskiej i drohiczynskiej, gdzie
obok flizéw ceramicznych odkryto tez kamienne.

Najwiecej znalezisk plytek posadzkowych z Rusi datowanych jest na XII stu-
lecie. Jest to okres, w ktérym pojawiaja si¢ posadzki uktadane zaréwno z plytek
gladkich, kwadratowych i tréjkatnych, jak i flizéw ornamentowanych. Czesto
plytki o kwadratowym ksztalcie ukladne byty pod katem 45° w stosunku do osi
budowli, tréjkatne za$ stanowily ich wypetnienie. Flizy nieornamentowane po-
lewane byly szkliwem w kolorach zéttym, zielonym i bragzowym. Posadzka taka
znajdowala sie m.in. w cerkwi $§w. $w. Piotra i Pawla w Smolensku, w cerkwi
w Potocku (T.A. Cukova 1987, s. 14)¥, Grodnie (M.V. Malevskaja 1966, s. 146-147),
Wotkowysku (P.A. Rappoport 1962, s. 80), Pinsku?.

Jak stwierdza T.A. Cukova (1987, s. 13), wiekszo$¢ znalezisk ceramicznych pty-
tek z terenéw ruskich pochodzi z murowanych cerkwi. Przyktady réznoksztatt-
nych flizéw ukladanych w $wigtyniach w geometryczne kompozycje mozna
mnozy¢. Podczas badan wykopaliskowych w 1965 r. w Drucku na terenie cerkwi
znaleziono kwadratowe plytki o wymiarach 9 x 9 cm. Pokryte byly z6ttym i zielo-
nym szkliwem. Pochodza one prawdopodobnie z poczatku XIII w. (L.V. Alekseev
1966, s. 169). Podobne znaleziska datowane na koniec XII i poczatek XIII w. znane
s3 z Kijowa, Bialogrédka, Czernihowa, Nowogrédka (T.A. Cukova 1987, s. 15-16),
Potocka®, Lagowska i Wasiliewa (B.A. Timos$c¢uk 1969, s. 112).

Na koniec trzeba podkresli¢, ze wszystkie omawiane w tej pracy flizy po-
sadzkowe pochodza z budowli sakralnych. Wyjatkiem moze by¢ Chelm, gdzie
na Wysokiej Gorce zlokalizowano cerkiew i palatium, zatem plytki mogty by¢

7 1V. Ganeckaja (1993, s. 43) wskazuje, Ze ulozone byly w ksztalcie szachownicy.

* Na terenie grodziska w Pinsku odnalezione zostaty dwa tygle do topienia szkliwa. Istniala tam
prawdopodobnie pracownia wytwarzajaca plytki posadzkowe nie tylko dla zaspokojenia lokalnych po-
trzeb ale réwniez na eksport (T.V. Ravdina 1963, s. 110-112). Wedlug P.E. Lysenki (1997, s. 170), spo$rod
calego zbioru ponad 500 flizéw tylko 10 mialo na spodzie §lady zaprawy, co miatoby potwierdzaé wyzej
postawiona teze.

¥ Badania archeologiczne prowadzone na terenie Dolnego Zamku w Polocku wykazaly, ze flizy
mogly by¢ uktadane réwniez w budowlach $wieckich, by¢ moze w siedzibach ksiaze¢cych lub w domach
bogatych bojaréw (P.A. Rappoport 1980, s. 154). Przez analogi¢ mogloby to potwierdzac¢, ze flizy znale-
zione w Chelmie zdobily zaréwno palatium jak i cerkiew na Wysokiej Gorce.
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ulozone w obydwu budowlach. Brak jest znalezisk in situ, wigc rekonstrukcja
zakomponowania plytek na posadzce i motywu, jaki tworzyly, jest niemozliwa.
Biorac pod uwage analogie z ziem ruskich, mozna przypuszczaé, ze kwadratowe
flizy o réznobarwnych szkliwach z Chelma i Stolpia mogly by¢ ulozone w mo-
tyw wielobarwnej szachownicy, skosnie do gléwnej osi budowli. W przypadku
Stolpia wiadomo, ze zdobily one najwyzsza kondygnacje wiezy, niestety budow-
le chetmskie sg bardzo stabo rozpoznane. Rekonstrukcja rzutu poziomego pala-
tium Daniela nasuwa pewne watpliwosci, nie zaznaczona jest na nim $wiatynia,
na ktdrej slady pono¢ natrafiono. Material odnaleziony podczas badan wykopali-
skowych w latach szes¢dziesigtych XX w. pozostaje nadal nie opracowany, a prace
badawcze prowadzone w ostatnich latach na Wysokiej Gérce mialy zbyt maty za-
sieg, by zweryfikowaé przedstawiong rekonstrukcje planu palacu. Podobnie nie-
jasno przedstawia si¢ chronologia obydwu budowli.

Ostatnie badania archeologiczno-architektoniczne zespolu wiezowego
w Stolpiu wykazaty, ze bylo to zalozenie wielofazowe. Plytki posadzkowe pocho-
dzity z 1111 fazy jego funkcjonowania. Niestety, nadal problematyczna kwestig
pozostaje ustalenie dokladnego czasu wzniesienia tego zalozenia. Badacze wy-
suwaja przypuszczenia, ze moglo ono powstac juz pod koniec XII w., za czasow
Romana Mjcistawowicza. Jednak najbardziej prawdopodobnym fundatorem wie-
zy byl jego syn Daniel, i poczatki funkcjonowania catego zespotu nalezy datowac
na koniec lat trzydziestych XIII w. (A. Buko, w druku).

Podobnie jest w przypadku Przemysla. Badania na Zamku prowadzone w la-
tach sze$¢dziesigtych XX w. nie zostaly nigdy zweryfikowane, a plan budowli zostat
odtworzony na podstawie analogii z terenéw Rusi. Spér na temat jej chronologii
bez badan weryfikacyjnych wydaje sie nierozstrzygalny. W przypadku Drohiczyna
niepewny kontekst znalezienia wiekszosci flizow, a takze brak sladéw architektury
murowanej, nie upowaznia do formulowania hipotez o domniemanych budow-
lach, ktére mogtly one zdobi¢. By¢ moze, jak wskazuja Zrédta pisane, w Drohiczynie
znajdowala si¢ cerkiew, w ktorej ksigze Daniel zostal koronowany, jednak i w tym
wypadku do czasu przeprowadzenia prac weryfikacyjnych, a takze opracowania
materialéw z wczesniejszych badan, nie mozna wypowiadac sie na ten temat.

Stowa kluczowe: Polska potudniowo-wschodnia, plytki posadzkowe, szkliwo, analizy chemiczne,
$redniowiecze
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SYLWIA WAJDA

MEDIEVAL CERAMIC FLOOR TILES FROM DROHICZYN, STOLPIE,
CHELM AND PRZEMYSL

Summary

The present article discusses the floor tiles from Przemy$l, Chelm, Stolpie and Drohiczyn with
the objective of identifying the products and reconstructing their manufacturing process. The cen-
ters in question were important in the Middle Ages, objects of rivalry between the Ruthenian and
Piast princes. The tiles from Przemysl originated specifically from either Przemy$l-Castle (where
the tiles were found in the immediate neighborhood of a monumental building identified as an
Orthodox church erected by Prince Volodar) or Zasanie (site 89), where the remains of a pottery
manufacturing workshop were discovered. With the exception of one example excavated at the fort
(site 2), the ceramic tiles from Drohiczyn came from a surface survey carried out before World War
II (Fig. 1a, b). At Chelm the tiles were uncovered on site 144, which is situated on the “High Hill”
with remains of a palatium and Orthodox church, both erected by Prince Daniel Romanowicz, and
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from 11-13 Lubelska Street. In Stolpie, the tiles were found in layers connected with the first two
phases of a tower complex located there, also believed to be the work of Prince Daniel. The tiles in
question are dated to the end of the 12*/beginning of the 13" c. through the middle of the 14" c.

The tiles from Chelm and Stolpie were produced from ferruginous and kaolin clays (Fig. 2a, b).
In most cases, tile thickness oscillated around 2.5 cm; moreover, some of the tiles from Stolpie
were about 3.5 cm thick and had narrower edges. The overall shape was that of an elongated rect-
angle. The only two whole tiles came from Drohiczyn. Compared to tiles from the other centers,
the Drohiczyn examples have a sharper angle of beveling and are all coated with brown glaze.

A technological and morphological analysis of glazed floor tiles has contributed new data on
this poorly investigated category. The tiles were made most probably in moulds devoid of a bottom
part. The mould was filled with a ceramic mass and the face leveled. The underside of the tiles often
shows post-production traces, like a sand bed or tool marks which are witness to prying a given
piece from a moulding table (Fig. 3c-f). Despite a considerable overall similarity of the manufac-
turing process, items from different centers differ in dimensions, angle of beveling of the sides and
shape. Compared with tiles from the other centers, the Przemysl tiles are relatively thin (about
2.1 cm), seldom exceeding 2.5 cm, and they are on the whole unglazed. Tiles from Zasanie look like
production waste. The tiles found during excavations at Przemy$l Castle are like those from the
pottery workshop site in terms of the glaze recipe and the ceramic mass. It should be noted, how-
ever, that the tiles from the Castle can be both triangular and probably rectangular in shape, while
those from the settlement are solely rectangular (Fig. 3a, b).

Chemical composition analyses have demonstrated most of the tiles to be coated with a
non-alkaline lead glaze (Table 1). The glaze of tiles from Chelm and Drohiczyn belong to the
lead-lime-silica type. Among the Przemydl tiles, one example of an alkaline lead-potassium-

-lime-silica glaze was recorded. The use of a lead-potassium recipe is believed to be typical of Early
Medieval Ruthenian glass-making. The Stolpie and Chelm tiles form the most homogeneous sets.
Some of the tiles from Stolpie demonstrated a chemical composition of the glaze very similar to
that of the tiles from Castle Hill in Przemys$l (Fig. 4). Even so, the tiles from Przemys$l are chrono-
logically later; hence there is no reason to seek any direct contacts or influence. The same is true of
the tiles made in Chelm and Drohiczyn. Despite the fact that both centers developed under Prince
Daniel Romanowicz, the tiles differ in morphology as much as in the chemical composition of the
glaze. Drohiczyn has yielded none of the kaolin-clay tiles that predominate in Chelm and Stolpie.
Indeed, Drohiczyn appears to have been a separate center producing glazed pottery as indicated
by finds of glazed vessels.

The results of research on glazed pottery from Chelm and Przemys$l were also included in the
comparative analysis (Table 2). Dendrograms illustrating the similarities in glaze composition of
the floor tiles and pottery vessels from Chetm and Stolpie (Fig. 5), as well as from Przemys] (Fig. 6)
indicate a similar glaze recipe applied in the production of both categories of objects.

The tiles from the sites covered by the present study appear to have the nearest parallels among
finds from present-day Belarus and Ukraine. Products of this type were fairly numerous on many
sites, mostly near sacral buildings in Polock, Kiev, Smolensk, Pinsk, Nowogrédek and others, dat-
ed from the 10" through the 13" c.
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