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Jarmila Kaczmarek, Ceramiczne elementy architektoniczne zamku kruszwickiego i próba ich 

rekonstrukcji.   

Kruszwica stan. 2. Katalog płytek posadzkowych z kaplicy św. Wita w nobile castrum, 

wyk. J. Kaczmarek, ryc. i fot. J. Kaczmarek, P. Silska 

 

Nr 

kat. 
Nr inw. 

Poziom 

chronologiczny 
Rodzaj przedmiotu Nr analizy Rycina 

 

1 5432 

Wykop IVA 

Warstwa O5.  

6 poziom osadniczy.  

I poł. XIII w. 

2 niewypalone fragmenty płytek 

posadzkowych. Glina z domieszką piasku i 

żwiru.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

2 5434 

Wykop IVA 

Warstwa O5 

6 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

Płytka posadzkowa.  

Nie odnaleziono.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
    

3 281 

Wykop I 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy 

I poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej, zachowany 

kąt prosty, boki prostopadle ścięte. 

Wymiary: (63 x 55) x 22 mm. Czerep 

szary, domieszka kamieni i organiczna. 

Szkliwo także na spodzie, żółte, grube, 

przejrzyste.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w0 Poznaniu.  

 

  

4 282 

Wykop I 

Warstwa 7a 

10 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej, bok 

prostopadle ścięty. Wymiary: (90 x 73) x 

28 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, 

domieszka tłucznia i organiczna, ślady po 

formie. Ślady zielonego, przejrzystego, 

szkliwa na boku.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

5 285 

Wykop I 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej, bok ścięty 

pod kątem rozwartym. Wymiary: (56 x 40) 

x 22 mm. Czerep szary, domieszka 

kamieni i organiczna. Szkliwo także na 

boku, ciemnobrązowe, grube, 

skorodowane. Ślady zaprawy wapiennej.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

Temperatura 

wypału ok. 

900oC 
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6 286 

Wykop I,  

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(50 x 37) x 22 mm. Czerep szary, 

domieszka żwiru i organiczna, ślady 

podsypki. Szkliwo żółte, grube, 

skorodowane.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

7 287 

Wykop I 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej, bok 

prostopadle ścięty. Wymiary: (60 x 54) x 

22 mm. Czerep ceglasto-szary, domieszka 

żwiru, kamieni i organiczna. Szkliwo także 

na boku i spodzie, ciemnoniebieskie, 

grube, skorodowane, nie starte.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

Temperatura 

wypału ok. 

920oC 

  

8 288 

Wykop I 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej, dwie 

krawędzie nachylone pod kątem 45-47°. 

Jeden bok ścięty pod kątem ostrym, drugi - 

rozwartym. Wymiary: 160 (62) x 105 (33) 

x 25, h 75 mm. Czerep ceglasty, 

domieszka żwiru i organiczna, ślady 

wygładzania. Szkliwo także na boku i 

spodzie, żółte, skorodowane.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

Temperatura 

wypału ok. 

850oC 

  

9 289 

Wykop I 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy 

I poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej, bok 

prostopadle ścięty. Wymiary: (23 x 30) x 

26 mm. Czerep ceglasty, domieszka żwiru, 

ślady wygładzania. Szkliwo także na boku 

i spodzie, brązowe, grube, skorodowane.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

10 299 

Wykop I 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy 

I poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej, zachowany 

kąt 45°, jeden bok ścięty prostopadle, 

drugi - pod kątem ostrym. Wymiary: (66 x 

57) x 25 mm. Czerep ceglasty, domieszka 

żwiru i organiczna, ślady po formie. 

Szkliwo także na boku, żółte, 

skorodowane.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

11 300 

Wykop I 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy.  

I poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(75 x 48 ) x 31 mm. Glina 

kremowoceglasta z domieszką żwiru i 

organiczną, ślady wygładzania. 

Półfabrykat?  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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12 305 

Wykop I 

 Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

Płytka posadzkowa - zachowany kąt 

prosty, boki prostopadle ścięte. Wymiary: 

(72 x 51) x 25 mm. Czerep kremowy, 

domieszka żwiru, ślady podsypki. Szkliwo 

także na boku i spodzie, jasnożółte, grube, 

z pęcherzami, nieprzezroczyste, nie starte.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

13 332 

Wykop I 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(57 x 50) x 21 mm. Czerep kremowoszary, 

domieszka tłucznia i kamieni, ślady po 

desce? Szkliwo ciemnożółte, grube, 

przejrzyste. Ślady zaprawy wapiennej.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

  

14 334 

Wykop I 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej, zachowany 

kąt prosty. Wymiary: (76 x 76) x 22 mm. 

Czerep kremowoszary, domieszka żwiru, 

kamieni i organiczna, ślady podsypki. 

Szkliwo ciemnożółte, skorodowane. Ślady 

zaprawy wapiennej.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

15 335 

Wykop I 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(24 x 19) x 22 mm. Czerep kremowoszary, 

domieszka piasku, tłucznia i organiczna. 

Szkliwo jasnożółte, grube, 

nieprzezroczyste.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

16 336 

Wykop I 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej, bok 

prostopadle ścięty. Wymiary: (45 x 41) x 

23 mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku 

i organiczna, ślady odcinania. Szkliwo 

także na boku, brązowe, grube, 

przejrzyste.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

17 416 

Wykop I 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej, bok 

prostopadle ścięty. Wymiary: (40 x 27) x 

24 mm. Czerep szary, domieszka piasku i 

organiczna. Szkliwo zielone, grube, 

skorodowane.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  



 

 
7 

18 419 

Wykop I, 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(42 x 38) x 30 mm. Czerep ceglasto-szaro-

ceglasty, domieszka piasku i organiczna, 

ślady podsypki. Szkliwo brązowe, grube, 

skorodowane.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

19 429 

Wykop I 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej lub słabo 

wypalonej cegły. Wymiary: (63 x 45) x 53 

mm. Glina kremowoszara, w środku duży 

kamień, domieszka/zanieczyszczenie 

organiczne. Ślady brązowego szkliwa.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

20 436 

Wykop I 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(43 x 27 x 10) mm. Czerep ceglasty, 

domieszka piasku i organiczna, Szkliwo 

trawiastozielone z ornamentem 

wątrobiastoczerwonym i jasnozielonym, 

skorodowane.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

21 442 

Wykop I 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej, zachowany 

kąt ostry 50°. Jeden bok prostopadle 

ścięty, drugi - pod kątem ostrym. 

Wymiary: (80 x 74) x 22 mm. Czerep 

ceglasty, domieszka piasku, ślady po 

formie. Szkliwo także na bokach i spodzie, 

brązowe, grube, skorodowane. Ślady 

zaprawy wapiennej. Rozpadła się. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

Wytrzymałość 

306,6 KG/cm2 
  

22 446 

Wykop I 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej, bok 

prostopadle ścięty. Wymiary: (25 x 20) x 

25 mm. Glina szara (słabo wypalona), 

domieszka piasku i organiczna, ślady po 

formie. Odpad/półfabrykat.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

23 457 

Wykop I 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej, zachowany 

kąt prosty, bok prostopadle ścięty. 

Wymiary: (35 x 26) x 20 mm. Czerep 

ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka żwiru i 

organiczna. Szkliwo także na bokach i 

spodzie, ciemnoniebieskie, grube, 

skorodowane.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 
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24 458 

Wykop I 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(48 x 37) x 22 mm. Czerep ceglasto-szaro-

ceglasty, domieszka piasku i organiczna, 

ślady podsypki. Szkliwo ciemnoniebieskie, 

grube, skorodowane.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

25 461 

Wykop I 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej , zachowany 

kąt 45°, bok prostopadle ścięty. Wymiary: 

(95 x 71) x 25 mm. Czerep ceglasty, 

domieszka piasku, ślady po formie i desce. 

Szkliwo także na bokach i spodzie, 

ciemnoniebieskie, grube, skorodowane.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

Wytrzymałość 

127,7 KG/cm2 

  

26 462 

Wykop I 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej, bok 

prostopadle ścięty. Wymiary: (16 x 11) x 

26 mm. Czerep kremowoszary, domieszka 

piasku i organiczna, ślady po formie i 

podsypce. Szkliwo ciemnozielone, grube, 

skorodowane.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

  

  

27 
463 i 

464 

Wykop I 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej, bok 

prostopadle ścięty. Wymiary: (47 x 34) x 

19 mm. Czerep szary, domieszka piasku i 

organiczna, ślady po formie. Szkliwo 

brązowe, grube, skorodowane. Ślady 

zaprawy wapiennej. Sklejona z dwóch 

fragmentów.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

28 465 

Wykop I 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

Płytka posadzkowa - odpad. Wymiary: (30 

x 10 x 20). Czerep kremowoszary, 

domieszka organiczna. Szkliwo także na 

przełamie, jasnożółte, grube, przejrzyste.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

29 467 

Wykop I 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej, bok 

prostopadle ścięty. Wymiary: (31 x 18 x 

13) mm. Czerep ceglasty, domieszka 

tłucznia i organiczna. Szkliwo także na 

boku, brązowe, grube, przejrzyste.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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30 468 

Wykop I 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej, bok 

prostopadle ścięty. Wymiary: (37 x 37) x 

27 mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku 

i organiczna. Szkliwo ciemnoniebieskie, 

grube, skorodowane. Ślady zaprawy 

wapiennej.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

31 477 

Wykop I 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(42 x 27) x 21 mm. Czerep szary, 

domieszka żwiru i organiczna ślady 

podsypki. Szkliwo ciemnozielone, grube, z 

pęcherzami, skorodowane.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

    

32 490 

Wykop I 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej, zachowany 

kąt prosty, boki prostopadle ścięte. 

Wymiary: (27 x 20) x 19 mm. Czerep 

ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka piasku 

i organiczna, ślady po formie. Szkliwo 

także na bokach i spodzie, 

ciemnoniebieskie, grube, przejrzyste. 

Ślady zaprawy wapiennej.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

33 496 

Wykop I 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

Odpad/półfabrykat płytki posadzkowej. 

Wymiary: (75 x 35) x 30mm. Glina słabo 

wypalona, domieszka piasku.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

34 503 

Wykop I 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(22 x 17 x 17) mm. Czerep ceglasty, 

domieszka piasku i organiczna. Szkliwo 

brązowe, grube, skorodowane.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

  

  

35 505 

Wykop I 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(22 x 12) x 18 mm. Czerep ceglasty, 

domieszka piasku i organiczna. Szkliwo 

żółtobrązowe, grube, skorodowane.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 
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36 506 

Wykop I 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(25 x 15 x 13) mm. Glina szara, z 

domieszką żwiru i organiczną.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

37 507 

Wykop I 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(30 x 22 x 12) mm. Czerep ceglasty, 

domieszka piasku i organiczna. Szkliwo 

grube, na zielonym tle ciemnoniebieski? 

ornament, z pęcherzykami, skorodowane. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

Analiza 

botaniczna 3 

  

38 512 

Wykop I 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

 Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(34 x 12 x 21) mm. Czerep kremowoszary, 

domieszka żwiru i organiczna. Ślady 

jasnożółtego szkliwa.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

39 514 

Wykop I 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej, bok 

prostopadle ścięty. Wymiary: (25 x 12 x 

16) mm. Czerep ceglasty, domieszka 

piasku i organiczna, ślady po formie. 

Szkliwo żółte, grube, z pęcherzami, 

skorodowane. Ślady zaprawy wapiennej.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

40 515 

Wykop I 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

 Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(22 x 8 x 19) mm. Czerep ceglasty, 

domieszka żwiru, ślady po formie. 

Szkliwo brązowe, grube, przejrzyste.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

41 517 

Wykop I 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej, bok 

prostopadle ścięty. Wymiary: (17 x 15 x 

15) mm. Czerep kremowoceglasty, 

domieszka piasku i organiczna. Szkliwo 

także na boku, brąz/mahoń, średniej 

grubości, z pęcherzami, przejrzyste.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

Analiza 

szkliwa 2/1978 
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42 519 

Wykop I 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej, bok skośnie 

ścięty. Wymiary: (33 x 46 x 17) mm. 

Czerep ceglasty, domieszka piasku i 

organiczna. Szkliwo także na przełamie, 

żółte, grube, skorodowane. Nie 

odnaleziono w materiale.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

    

43 531 

Wykop I 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej, bok 

prostopadle ścięty. Wymiary: (40 x 39) x 

23 mm. Czerep kremowoszary, domieszka 

piasku, kamieni i organiczna. Szkliwo 

także na boku i spodzie, żółte, grube, 

przejrzyste, nie starte.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

44 540a 

Wykop I 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej, bok 

prostopadle ścięty. Wymiary: (31 x 17 x 

25) mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, 

domieszka piasku i organiczna. Szkliwo 

także na boku, żółte, grube, przejrzyste, 

nie starte.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

45 540b 

Wykop I 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej, bok 

prostopadle ścięty. Wymiary: (18 x 15 x 

17) mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, 

domieszka organiczna. Szkliwo żółte, 

grube, przejrzyste, nie starte. Nie 

odnaleziono w materiale.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

    

46 551 

Wykop I 

Warstwa 7a. 

10 poziom osadniczy. 

I poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej, bok skośnie 

ścięty. Wymiary: (40 x 35 x 25) mm. Glina 

szaroceglasta, domieszka żwiru i kamieni, 

ślady po formie i podsypce.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

47 2209 

Wykop II 

Warstwa 6f1. 

14 poziom osadniczy. 

Około 1250 r. 

Fragment trójkątnej płytki posadzkowej, 

dwie krawędzie nachylone do siebie pod 

kątem 45°. Jeden bok ścięty prostopadle, 

drugi - pod kątem ostrym. Wymiary: (72 x 

24) x 25 mm. Czerep ceglasto-szary, 

domieszka piasku, ślady po desce. Szkliwo 

ciemnoniebieskie, grube, skorodowane, nie 

starte. Odpad?  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

48 2273 

Wykop II 

Warstwa 6f1. 

14 poziom osadniczy. 

Około 1250 r. 

Fragment płytki posadzkowej z 

zachowanym kątem prostym, boki ścięte 

prostopadle. Wymiary: (39 x 29) x 27 mm. 

Glina ceglasto-szaro-ceglasta, domieszka 

żwiru. Szkliwo żółtozielone, grube, 

nieprzezroczyste, nie starte.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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49 5384 

Wykop IVA 

Warstwa Ve1 

7 poziom osadniczy. 

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(65 x 43) x 25 mm. Glina szara z 

domieszką organiczną. Szkliwo także na 

przełamie, brązowo-granatowe, grube, 

skorodowane, nie starte. Odpad.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

50 5385 

Wykop IVA 

Warstwa Ve1 

7 poziom osadniczy. 

Lata 1250-1271. 

Odpad płytki posadzkowej o 

nieokreślonym kształcie, grubość 24 mm. 

Czerep ceglasty z domieszką organiczną. 

Szkliwo źle rozmieszczane, jasna 

zieleń/brąz/granat.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

    

51 5387 

Wykop IVA 

Warstwa Ve1 

7 poziom osadniczy. 

Lata 1250-1271. 

Fragment gąsiora?, brzeg zaokrąglony. 

Wymiary: (58 x 45) x 18-20 mm. Czerep 

ceglasto-szaro-ceglasty, bardzo schudzony, 

z domieszką tłucznia. Szkliwo oliwkowe 

po jednej stronie, średniej grubości. XIII-

XIV w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

  

  

52 5388 

Wykop IVA 

Warstwa Ve1 

7 poziom osadniczy. 

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej z 

zachowanym kątem prostym, bok skośnie 

ścięty. Wymiary: (62 x 40) x 22 mm. Glina 

ceglasta z domieszką piasku. Szkliwo 

brunatne, średniej grubości, plamiste.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

53 5392a 

Wykop IVA 

Warstwa Ve1 

7 poziom osadniczy. 

Lata 1250-1271. 

Płytka posadzkowa - 7 fragmentów 

smukłego "rybiego ogona". Wymiary: (38) 

x 27-28 x 26 mm. Czerep ceglasty, 

domieszka organiczna. Szkliwo 

ciemnobrązowe, grube, nieprzezroczyste. 

Nie używana, odpad?  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

54 5392b 

Wykop IVA 

Warstwa Ve1 

7 poziom osadniczy. 

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej, smukłego 

tzw. "rybiego ogona". Wymiary: (45) x 27-

32 x 25 mm. Czerep ceglasto-szaro-

ceglasty domieszka organiczna, ślady po 

formie, odcinaniu boków, "wyświecaniu". 

Szkliwo grube, żółtobrązowe, miejscami 

zielone, źle zachowane. Odpad?  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   Patrz ryc. wyżej – z prawej strony 

55 5392c 

Wykop IVA 

Warstwa Ve1 

7 poziom osadniczy. 

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(32 x 17 x 15) mm. Czerep ceglasty, 

domieszka żwiru. Szkliwo żółtobrązowe, 

grube. Nie używana - odpad?  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   Patrz ryc. wyżej – z lewej strony 
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56 5394 

Wykop IVA 

Warstwa Ve1 

7 poziom osadniczy. 

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(68 x 62) x 26 mm. Czerep ceglasty z 

domieszką żwiru i kamieni. Szkliwo także 

na spodzie, żółtozielone, średniej grubości, 

nie starte.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

57 5395a 

Wykop IVA 

Warstwa Ve1 

7 poziom osadniczy. 

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(69 x 55) x 26 mm. Czerep ceglasty z 

domieszką organiczną, ślady wygładzania. 

Kropla szkliwa seledynowego, 

przejrzystego. Półfabrykat/odpad.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

58 5395b 

Wykop IVA 

Warstwa Ve1 

7 poziom osadniczy. 

Lata 1250-1271. 

Fragment fryzu? lub odpad płytki 

posadzkowej. Wymiary: (20 x 31 x 11) 

mm. Czerep kremowo-szaro…, domieszka 

piasku i organiczna. Szkliwo zielone, 

cienkie. 

 Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

59 5395c 

Wykop IVA 

Warstwa Ve1 

7 poziom osadniczy. 

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary (z 

inwentarza): (5 x 67 x 3) mm. Czerep 

ceglasty, domieszka organiczna. Szkliwo 

zielone, grube, z pęcherzami, przejrzyste. 

Nie odnaleziono. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

    

60 5396 

Wykop IVA 

Warstwa Ve1 

7 poziom osadniczy. 

Lata 1250-1271. 

Płytka posadzkowa - odpad. Wymiary: (33 

x 26 x 19) mm. Czerep ceglasto-szary z 

domieszką kamieni. Szkliwo także na 

przełamie, zielonożółte, grube, przejrzyste.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

    

61 5397 

Wykop IVA 

Warstwa Ve1 

7 poziom osadniczy. 

Lata 1250-1271. 

Płytka posadzkowa - 2 fragmenty, bok 

ścięty pod kątem rozwartym. Wymiary: 

(33 x 27 x 11) mm. Czerep szaroceglasty z 

domieszką żwiru i kamieni. Szkliwo także 

na boku i przełamie, żółtozielone, 

przejrzyste, przypadkowe. Odpad.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

    

62 5398a 

Wykop IVA 

Warstwa Ve1 

7 poziom osadniczy. 

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(26 x 15) x 29 mm. Glina kremowa z 

domieszką organiczną, ślady wygładzenia 

i "wyświecenia". Ślady zielonego, 

skorodowanego szkliwa. Odpad.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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63 5398b 

Wykop IVA 

Warstwa Ve1 

7 poziom osadniczy. 

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(31 x 21 x 24) mm. Glina kremowa z 

domieszką organiczną, ślady 

"wyświecenia". Szkliwo zielone, grube, 

przejrzyste.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

64 5398c 

Wykop IVA 

Warstwa Ve1 

7 poziom osadniczy. 

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(15 x 8 x 9) mm. Glina kremowa z 

domieszką organiczną, ślady 

"wyświecenia". Szkliwo zielone, 

przejrzyste.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

    

65 5399 

Wykop IVA 

Warstwa Ve1 

7 poziom osadniczy. 

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(39 x 20) x 20 mm. Czerep ceglasto-szaro-

ceglasty z domieszką tłucznia i organiczną, 

ślady podsypki. Ślady mahoniowego 

szkliwa, skorodowanego. Lekko 

nadpalona.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

Analiza 

szkliwa. 

1/1981 

  

66 5400 

Wykop IVA 

Warstwa Ve1 

7 poziom osadniczy. 

Lata 1250-1271. 

Odpad płytki posadzkowej - glina 

przetykana szkliwem. Wymiary: (39 x 18 

x 23) mm. Glina z domieszką tłucznia, 

szkliwo jasnozielone, przejrzyste.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

    

67 5403 

Wykop IVA 

Warstwa Ve1 

7 poziom osadniczy. 

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(45 x 41 x 18). Czerep ceglasto-szaro-

ceglasty Glina z domieszką tłucznia i 

organiczną, ślady podsypki. Odpad?  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

68 5404a 

Wykop IVA 

Warstwa Ve1 

7 poziom osadniczy. 

Lata 1250-1271. 

2 małe fragmenty tej samej płytki 

posadzkowej, bok prostopadle ścięty. 

Wymiary: (16 x 16) x 15 mm. Czerep 

kremowy z domieszką tłucznia i 

organiczną. Szkliwo trawiastozielone, 

grube, przejrzyste.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

69 5404b 

Wykop IVA 

Warstwa Ve1 

7 poziom osadniczy. 

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej, bok 

prostopadle ścięty. Wymiary: (10 x 3 x 2) 

mm. Czerep kremowy, domieszka piasku. 

Szkliwo brązowe, grube, przejrzyste.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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70 5404c 

Wykop IVA 

Warstwa Ve1 

7 poziom osadniczy. 

Lata 1250-1271. 

Mały fragment płytki posadzkowej. Glina 

ceglasta z domieszka organiczną, szkliwo 

soczystozielone.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

71 5404d 

Wykop IVA 

Warstwa Ve1 

7 poziom osadniczy. 

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej. Glina z 

domieszka piasku, szkliwo brązowe. Nie 

odnaleziono. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

    

72 5407 

Wykop IVA 

Warstwa Ve1 

7 poziom osadniczy. 

Lata 1250-1271. 

4 okruchy płytek posadzkowych. Czerep 

ceglasty, domieszka piasku i organiczna. 

Ślady jasnożółtego szkliwa na przełamach. 

Odpady.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

73 5408 

Wykop IVA 

Warstwa Ve1 

7 poziom osadniczy. 

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej, bok 

prostopadle ścięty. Wymiary: (31 x 31) x 

27 mm. Czerep ceglasty, domieszka 

piasku, ślady wygładzania. Szkliwo 

ciemnoniebieskie, grube. przejrzyste. 

Ślady zaprawy wapiennej.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

74 5410 

Wykop IVA 

Warstwa Ve1 

7 poziom osadniczy. 

Lata 1250-1271. 

6 fragmentów tej samej płytki 

posadzkowej, grubość 21 mm. Czerep 

ceglasty, domieszka organiczna. Szkliwo 

oliwkowozielone, średniej grubości, 

przejrzyste.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

75 5412a 

Wykop IVA 

Warstwa Ve1 

7 poziom osadniczy. 

Lata 1250-1271. 

Fragment prostokątnej? płytki 

posadzkowej.     Wymiary: (67) x 38 x 24 

mm. Czerep z domieszką organiczną. 

Szkliwo ciemnozielone, średniej grubości. 

Odpad?  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

Analiza 

botaniczna 5 
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76 5412b 

Wykop IVA 

Warstwa Ve1 

7 poziom osadniczy. 

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(23 x 25) x 20 mm. Czerep ceglasty, 

domieszka tłucznia i organiczna. Szkliwo 

jasnozielone, średniej grubości.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

Analiza 

szkliwa 3/2017 

  

77 5412c 

Wykop IVA 

Warstwa Ve1 

7 poziom osadniczy. 

Lata 1250-1271. 

Odpad płytki posadzkowej - złom 

ceramiczny przekładany szkliwem. Czerep 

ceglasty, domieszka tłucznia. Szkliwo 

żółtozielone, przezroczyste.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

78 5413 

Wykop IVA 

Warstwa Ve1 

7 poziom osadniczy. 

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej? Wymiary: 

(50 x 45 x 25). Glina kremowa z 

domieszką piasku i organiczną, słabo 

wypalona? Odpad/półfabrykat.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

Jak 5403, 5377? i 5414 

  

  

79 5416 

Wykop IVA 

Warstwa Ve1 

7 poziom osadniczy. 

Lata 1250-1271. 

8 okruchów płytki posadzkowej. Grubość 

27 mm. Czerep kremowoceglasty, z 

domieszką tłucznia. Szkliwo jasnozielone, 

grube, przejrzyste.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

80 5417 

Wykop IVA 

Warstwa Ve1 

7 poziom osadniczy. 

Lata 1250-1271. 

Dolna część płytki posadzkowej. 

Wymiary: (48 x 32 x 12) mm. Glina z 

domieszką tłucznia i organiczną, może 

odcisk strychulca. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

81 5425 

Wykop IVA 

Warstwa Ve1 

7 poziom osadniczy. 

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(45 x 35 x 10) mm. Glina ceglastoszara, 

domieszka piasku, zanieczyszczenia 

organiczne. Półfabrykat? Dawny nr 1625.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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82 5483 

Wykop IVA 

Warstwa Ve1 

7 poziom osadniczy. 

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(79 x 75) x 24 mm. Czerep jasnobrunatny, 

domieszka organiczna. Szkliwo częściowo 

na górze i spodzie, głównie na przełamie, 

miodowe, przejrzyste, Odpad.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

Analiza 

szkliwa nr CL 

488/4 

  

83 236 

Wykop I 

Warstwa 7 

11 poziom osadniczy.  

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej, bok 

prostopadle ścięty. Wymiary: (41 x 22) x 

19 mm. Czerep szary z domieszką kamieni 

i organiczną. Szkliwo także na boku, 

zielone, grube, przejrzyste. Zbiory OSPiŚ 

IAE PAN w Poznaniu.  

Analiza 

szkliwa 9/2017 

  

84 242 

Wykop I 

Warstwa 7 

11 poziom osadniczy.  

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej, bok 

prostopadle ścięty. Wymiary: (58 x 51) x 

27 mm. Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, 

domieszka piasku i organiczna, ślady po 

formie i podsypce. Szkliwo żółto-zielone, 

grube, skorodowane.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

85 248 

Wykop I 

Warstwa 7 

11 poziom osadniczy.  

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej, bok 

prostopadle ścięty. Wymiary: (42 x 35) x 

25 mm. Czerep ceglasty, domieszka piasku 

i organiczna. Szkliwo także na boku, 

spodzie i przełamie, ciemnoniebieskie, 

grube, przejrzyste, Odpad.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

86 250 

Wykop I 

Warstwa 7 

11 poziom osadniczy.  

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej. zachowany 

kąt prosty, boki prostopadle ścięte. 

Wymiary: (51 x 46) x 23 mm, Czerep 

ceglasto-szary, domieszka piasku i 

organiczna, ślady podsypki. Szkliwo 

żółtozielone, grube, przejrzyste. Odpad?  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

87 252 

Wykop I 

Warstwa 7 

11 poziom osadniczy.  

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(45 x 40) x 28 mm. Czerep ceglasto-szaro-

ceglasty, domieszka piasku i organiczna, 

ślady odcinania? spodu i wygładzania. 

Półfabrykat/odpad.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

Analiza 

botaniczna 1 
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88 254 

Wykop I 

Warstwa 7 

11 poziom osadniczy.  

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(51 x 39) x 27 mm. Czerep ceglasty, 

domieszka piasku i organiczna, ślady po 

desce i podsypce. Szkliwo 

ciemnoniebieskie, grube, skorodowane. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

89 255 

Wykop I 

Warstwa 7 

11 poziom osadniczy.  

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej, zachowany 

kąt 40o. Wymiary: (50 x 38) x 22 mm. 

Czerep ceglasty, domieszka żwiru i 

tłucznia, ślady podsypki. Szkliwo zielone, 

grube, skorodowane. Ślady zaprawy 

wapiennej.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

90 258 

Wykop I 

Warstwa 7 

11 poziom osadniczy.  

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej, zachowany 

kąt prosty, boki prostopadle ścięte. 

Wymiary: (45 x 34) x 23 mm. Czerep 

ceglasto-szary, domieszka kamieni i 

organiczna, ślady wygładzania. Szkliwo 

miodowe, grube, przejrzyste.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

91 261 

Wykop I 

Warstwa 7 

11 poziom osadniczy.  

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(27 x 20 x 26) mm. Czerep ceglasto-szary, 

domieszka kamieni i organiczna. Szkliwo 

żółte, grube, skorodowane.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

92 263 

Wykop I 

Warstwa 7 

11 poziom osadniczy.  

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej, bok 

prostopadle ścięty. Wymiary: (46 x 45) x 

24 mm. Czerep szary, domieszka żwiru, 

kamieni i organiczna. Szkliwo także na 

boku, ciemnobrązowe, grube, 

skorodowane, nie starte.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

93 266 

Wykop I 

Warstwa 7 

11 poziom osadniczy.  

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(43 x 34) x 21 mm. Czerep ceglasty, 

domieszka żwiru, ślady po desce. Szkliwo 

ciemnożółte, grube, skorodowane, nie 

starte.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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94 267 

Wykop I 

Warstwa 7 

11 poziom osadniczy.  

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(37 x 25 x 18) mm. Czerep ceglasty, 

domieszka piasku i organiczna. Szkliwo 

brązowe, grube, skorodowane.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

95 268 

Wykop I 

Warstwa 7 

11 poziom osadniczy.  

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej, bok ścięty 

pod kątem rozwartym. Wymiary: (39 x 35) 

x 21 mm. Czerep ceglasty, domieszka 

żwiru, ślady po desce. Szkliwo żółte, 

grube, skorodowane, nie starte. Ślady 

zaprawy wapiennej.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

96 269 

Wykop I 

Warstwa 7 

11 poziom osadniczy.  

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej, bok 

prostopadle ścięty. Wymiary: (47 x 39) x 

25 mm. Czerep ceglasty, domieszka 

kamieni i organiczna, ślady po desce i 

podsypce. Szkliwo także na boku i 

spodzie, żółte, grube, skorodowane, nie 

starte.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

97 270 

Wykop I 

Warstwa 7 

11 poziom osadniczy.  

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(20 x 15) x 31 mm. Czerep ceglasty, 

domieszka kamieni i organiczna. Szkliwo 

żółte, grube, skorodowane.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

98 271 

Wykop I 

Warstwa 7 

11 poziom osadniczy.  

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej, bok 

prostopadle ścięty. Wymiary: (41 x 35) x 

25 mm. Czerep ceglasty, domieszka 

piasku, żwiru i organiczna. Szkliwo żółte, 

grube, skorodowane. Ślady zaprawy 

wapiennej.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

99 273 

Wykop I 

Warstwa 7 

11 poziom osadniczy.  

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(38 x 35 x 20) mm. Glina szaroceglasta z 

domieszką organiczną, ślady wygładzania. 

Półfabrykat/odpad.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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100 314 

Wykop I 

Warstwa 7 

11 poziom osadniczy.  

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej, bok 

prostopadle ścięty. Wymiary: (92 x 76) x 

21 mm. Czerep ceglasty, domieszka 

kamieni i organiczna, ślady po formie. 

Szkliwo brązowe, grube, skorodowane.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

101 340 

Wykop I 

Warstwa 7 

11 poziom osadniczy.  

Lata 1250-1271. 

Fragment słabo wypalonej cegły lub płytki 

posadzkowej. Wymiary: (38 x 36 x 28) 

mm. Glina szaroceglasta, domieszka 

żwiru, ślady wygładzania.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

102 348 

Wykop I 

Warstwa 7 

11 poziom osadniczy.  

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(19 x 8 x 6) mm. Czerep ceglasty, 

domieszka piasku. Szkliwo żółte, grube, 

skorodowane. Odpad.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

103 350 

Wykop I 

Warstwa 7 

11 poziom osadniczy.  

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(25 x 27 x 21) mm. Glina szaroceglasta, 

domieszka piasku i organiczna.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

Analiza 

botaniczna 2 

  

104 351 

Wykop I 

Warstwa 7 

11 poziom osadniczy.  

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(39 x 35) x 24 mm. Czerep ceglasto-szaro-

ceglasty, domieszka tłucznia. Szkliwo 

także na boku, żółte, grube, skorodowane.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  
 

 

105 2053 

Wykop II a, 

Warstwa VId  

15 poziom osadniczy.  

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej, zachowany 

kąt prosty, boki ścięte prostopadle. 

Wymiary: (109 x 69 x 37) mm. Glina 

ceglasta, domieszka piasku, ślady 

ornamentu reliefowego (rogi jelenia). 

Szkliwo także na boku, jasnobrązowe, 

średniej grubości, przejrzyste, nie starte. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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106 2268 

Wykop II 

 Warstwa 6g 

15 poziom osadniczy 

Lata 1250-1271. 

Trójkątna płytka posadzkowa z 

uszkodzonymi dwoma narożnikami, kąty 

40, 50, 90°. Jeden z boków skośnie ścięty. 

Wymiary: 205 (64) x 150 (93) x  25, h 108 

mm. Czerep ceglasty, domieszka tłucznia, 

ślady po formie i wygładzaniu spodu. 

Szkliwo także na boku i spodzie, żółte, 

grube, skorodowane. Ślady zaprawy 

wapiennej.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

107 2270 

Wykop II 

Warstwa 6g 

15 poziom osadniczy 

Lata 1250-1271. 

Fragment płytki posadzkowej w kształcie 

trójkąta równoramiennego, boki 

prostopadle ścięte. Wymiary: 190 (65) x 

130 (63) x 28 mm, h 93 mm. Glina 

ceglasta z domieszką tłucznia, ślady 

wygładzania. Szkliwo także na spodzie i 

boku, granatowobrązowe?, grube? Ślady 

zaprawy wapiennej.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

108 5377a 

Wykop IVA 

Warstwa Ve 

8 poziom osadniczy. 

XIII/XIV - 1 poł. XIV 

w. 

Fragment cegły posadzkowej? wylepianej 

jak polepa?, Wymiary: (170 x 130 x 75) 

mm. Glina szaroceglasta z domieszką 

tłucznia i organiczną, ślady wygładzania. 

XIII w.?  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

    

109 5414 

Wykop IVA 

Warstwa Ve 

8 poziom osadniczy. 

XIII/XIV - 1 poł. XIV 

w. 

Fragment płytki posadzkowej lub słabo 

wypalona polepa. Wymiary: (49 x 55 x 20) 

mm. Glina z domieszką żwiru i 

organiczną.  

XIII w.?  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

  

  

110 5423/82 

Wykop IVA 

Warstwa Ve 

8 poziom osadniczy. 

XIII/XIV - 1 poł. XIV 

w. 

Płytka posadzkowa- fragment, bok 

prostopadle ścięty, Wymiary: (37 x 21 x 

14) mm. Czerep szaroceglasty, domieszka 

organiczna. Szkliwo strefowe, także na 

boku, oliwkowe. Odpad.  

XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

  

  

111 210 

Wykop I 

Warstwa 6 

13 poziom osadniczy. 

Koniec XIII - poł. XIV 

w. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(74 x 55) x 21 mm. Czerep ceglasto-szaro-

ceglasty, domieszka piasku i organiczna, 

ślady po formie i wygładzaniu. Szkliwo 

także na boku, brązowe, grube, 

skorodowane.  

XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 
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112 221 

Wykop I 

Warstwa 6b 

13 poziom osadniczy. 

Koniec XIII - poł. XIV 

w. 

Fragment płytki posadzkowej, zachowany 

kąt ostry (45°), bok prostopadle ścięty. 

Wymiary: (67 x 51) x 26 mm. Czerep 

ceglasty, domieszka żwiru, ślady po 

desce? Szkliwo także na boku, żółte, 

grube, skorodowane, starte.  

XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

  

  

113 916 

Wykop II 

Warstwa 6a. 

17 poziom osadniczy.  

XIII - 1 poł. XIV w. 

Fragment płytki posadzkowej z 

narożnikiem o kącie 95°, bok prostopadle 

ścięty. Wymiary: (46 x 32) x 28 mm. 

Czerep szary domieszką żwiru, ślady po 

formie i wygładzaniu. Szkliwo brązowe, 

średniej grubości, przejrzyste. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

 

  

  

114 974 

Wykop II. 

Warstwa 6f 

17 poziom osadniczy. 

XIII - 1 poł. XIV w. 

Fragment płytki posadzkowej, zachowany 

kąt prosty, boki prostopadle ścięte. 

Wymiary: (47 x 46) x 30 mm. Czerep 

ceglasto-szary z domieszką organiczną, 

ślady po formie. Szkliwo także na boku i 

spodzie, ciemnoniebieskie, grube, 

skorodowane.  

XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

  

  

115 980 

Wykop II 

Warstwa 6f 

17 poziom osadniczy. 

XIII - 1 poł. XIV w. 

Kwadratowa płytka posadzkowa, boki 

prostopadle ścięte. Wymiary: 130 x 130 x 

39 mm. Czerep ceglasto-szary z domieszką 

piasku, ślady podsypki, ornament 

reliefowy. Szkliwo także na boku i 

spodzie, brązowe, średniej grubości, 

przejrzyste. Ślady starcia.  

XIII w.  

Zbiory d. OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

  

 

 

116 985 

Wykop II 

Warstwa 6f 

17 poziom osadniczy. 

XIII - 1 poł. XIV w. 

Fragment płytki posadzkowej, bok skośnie 

ścięty. Wymiary: (39 x 35 x 24) mm. 

Czerep ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka 

kamieni i organiczna. Szkliwo także na 

boku, żółte, grube, skorodowane.  

XIII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN w 

Poznaniu.  

  

  

117 1000 

Wykop II 

Warstwa 6f 

17 poziom osadniczy. 

XIII - 1 poł. XIV w. 

Fragment płytki posadzkowej, zachowany 

kąt prosty, boki prostopadle ścięte. 

Wymiary: (91 x 72) x 37 mm. Glina 

ceglasta, domieszka piasku, ślady po 

formie, ornament reliefowy (lew?). 

Szkliwo także na boku, brązowe, średniej 

grubości, słabo przejrzyste. Nieużywana? 

XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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118 1026 

Wykop II 

Warstwa 6f 

17 poziom osadniczy. 

XIII - 1 poł. XIV w. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(85 x 79) x 27 mm. Czerep ceglasto-szaro-

ceglasty, domieszka piasku i organiczna, 

ślady po desce. Szkliwo także na spodzie, 

ciemnoniebieskie, grube, z pęcherzami, 

skorodowane.  

XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

119 2182 

Wykop IIc 

Warstwa 6c 

17 poziom osadniczy. 

XIII - 1 poł. XIV w. 

Płytka posadzkowa - fragment. 

Wymiary: (40 x 26) x 30 mm. Czerep 

ceglasto-szaro-ceglasty, domieszka 

tłucznia. Szkliwo brązowe, grube. 

XIII w. 
Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

    

120 2620 

Wykop XXXII. 

Warstwa 3d.  

14/15 poziom 

osadniczy.  

Po poł. XIV w. 

Mały fragment płytki posadzkowej, bez 

szkliwa.  

XIII w.? 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

  

121 828 
Wykop II 

Warstwa 5 

po połowie XIV w. 

Fragment płytki posadzkowej, zachowany 

kąt prosty, boki prostopadle ścięte. 

Wymiary: (36 x 30) x 23 mm. Czerep 

szary z domieszką piasku i organiczną. 

Szkliwo także na boku i spodzie, 

jasnobrunatne, przejrzyste.  

XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

122 882 
Wykop II 

Warstwa 5e 

po połowie XIV w. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(63 x 44) x 28 mm. Czerep ceglasto-szaro-

ceglasty z domieszką piasku i organiczną, 

ślady po desce. Szkliwo żółtobrązowe, 

grube, z pęcherzami, skorodowane.  

XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

123 5377b 

Wykop IVA 

Warstwa Vc 

IX poziom osadniczy. 

2 poł. XIV w. 

Fragment płytki posadzkowej górnej 

części. Wymiary: (52 x 33 x 08) mm. 

Glina ceglasto-szaro...), domieszka 

organiczna.  

XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

Analiza 

botaniczna 4 

  



 

 
24 

124 3523 

Wykop I 

z oczyszczania 

hypocaustum. 

XV poziom osadniczy. 

2 poł. XIV w. 

Fragment płytki posadzkowej? (segment 

plecionki?), boki skośnie ścięte. Wymiary: 

(145) mm, szerokość taśmy 55, grubość 22 

mm. Glina brunatna, domieszka piasku i 

tłucznia?, ślady po formie i tkaninie na 

spodzie. Nie szkliwiona, ale ma krople 

zielonego szkliwa, wygięta, przepalona. 

Odpad.  

XIII w.?  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

125 14 
Wykop I 

Warstwa 3. 

Poziom nowożytny. 

Fragment płytki posadzkowej, bok 

prostopadle ścięty. Wymiary: (63 x 56) x 

30 mm. Glina z domieszką tłucznia, ślady 

po formie. Półfabrykat.  

XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

Temperatura 

wypału ok. 

850-860oC 

  

126 33 
Wykop I 

Warstwa 3. 

poziom nowożytny. 

Fragment płytki posadzkowej, zachowany 

kąt 70°, bok skośnie ścięty. Wymiary: (55 

x 44) x 30 mm. Czerep ceglasty, 

domieszka żwiru, kamieni i organiczna, 

ślady po formie. Szkliwo także na boku i 

spodzie, zielone, grube, skorodowane.  

XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

Analiza 

szkliwa 1/1978 
 

127 70 
Wykop I 

Warstwa 4. 

Poziom nowożytny. 

Fragment płytki posadzkowej, zachowany 

kąt (45°, jeden bok ścięty skośnie, drugi - 

prostopadle. Wymiary: (71 x 52) x 28 mm. 

Czerep ceglasty, domieszka piasku i 

organiczna, ślady po formie i desce?, 

odcisk palca. Szkliwo także na boku, 

brązowe, grube, skorodowane. Ślady 

zaprawy wapiennej.  

XIII w.?  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

128 85 
Wykop II 

Warstwa 3. 

Poziom nowożytny. 

Płytka posadzkowa - zachowany kąt 47-

50°, boki prostopadle ścięte. Wymiary: (82 

x 58) x 25 mm. Czerep szary, domieszka 

tłucznia, ślady po desce. Ślady szkliwa 

nieokreślonej barwy na powierzchni 

górnej. Wtórnie przepalona. 

Półfabrykat/odpad?  

XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

129 87 
Wykop II 

Warstwa 3. 

Poziom nowożytny. 

Fragment trójkątnej płytki posadzkowej, 

zachowany kąt 45°. Wymiary: (80 x 60) x 

24 mm. Glina szara, domieszka piasku i 

organiczna, ślady po formie, wygładzaniu, 

odcinaniu spodu i boku. Półfabrykat.  

XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

45st 
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130 91 
Wykop II 

Warstwa 3. 

Poziom nowożytny. 

Narożnik płytki posadzkowej, zachowany 

kąt ostry, jeden bok ścięty prostopadle, 

drugi - pod kątem ostrym. Wymiary: (58 x 

44) x 26 mm. Czerep kremowy,  

domieszka żwiru, ślady podsypki. Ślady 

ciemnego szkliwa na boku, 

skorodowanego.  

XIII w.?  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

131 2783 

Wykop Ia 

Warstwa 3, 

z luźnej ziemi. 

Poziom nowożytny. 

Płytka posadzkowa, zachowany kąt prosty, 

boki prostopadle ścięte. Wymiary: (58 x 

35) z 30 mm. Glina szara, miejscami 

ceglasta, z domieszką piasku, na boku 

odcisk palca lub strychulca. Szkliwo także 

na boku i spodzie, zielone, grube, 

przejrzyste.  

XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

    

132 2812 
Wykop Ia 

Warstwa 3. 

Poziom nowożytny. 

Fragment płytki posadzkowej, zachowany 

kąt prosty, boki prostopadle ścięte. 

Wymiary: (78 x 36) x 27 mm. Czerep 

szary z domieszką kamieni i organiczną, 

ślady wygładzania, odcisk 

palca/strychulca. Nikłe ślady szkliwa 

nieokreślonej barwy.  

XIII w.?  

Nie znaleziono w materiale. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

133 2725 
Wykop Ib 

Warstwa 1b. 

Poziom współczesny. 

Fragment płytki posadzkowej, bok 

prostopadle ścięty. Wymiary: (92 x 86) x 

28 mm. Glina szaroceglasta-szaro-

szaroceglasta, domieszka organiczna, 

ślady wygładzania spodu, tkaniny? Na 

boku. Wygięta, zapewne odpad.  

XIII w.?  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

134 2805 
Wykop I 

Warstwa I. 

Poziom współczesny. 

Fragment trójkątnej płytki posadzkowej, 

zachowany kąt ostry 45°, boki prostopadle 

ścięte. Wymiary: (56 x 41) x 26 mm. 

Czerep ceglasty, domieszka piasku i 

organiczna, ślady po formie. Szkliwo także 

na boku, zielone, grube, przejrzyste, nie 

starte.  

XIII w.  

Nie znaleziono w materiale. 

Zbiory d. OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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135 5253 

Wykop IVA 

Warstwa 3b 

z gruzu. 

Poziom współczesny. 

Płytka posadzkowa, zachowany kąt prosty, 

boki prostopadle ścięte. Wymiary: (80 x 

75) x 24 mm. Glina szara z domieszka 

organiczną. Szkliwo także na boku, 

jasnożółte, średniej grubości, 

nieprzezroczyste. Zaprawa.  

XIII w.?  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

136 
8318/ 

1981 

Wykop VI 

Warstwa Ie. 

Poziom współczesny. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(70 x 38) x 30 mm. Czerep ceglasty, 

domieszka organiczna. Szkliwo 

brunatnożółte, grube, skorodowane.  

XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

       

137 
skupisko 

478 

Wykop I 

Warstwa 1 

Poziom współczesny. 

Fragment trójkątnej płytki posadzkowej, 

jeden bok ścięty prostopadle, drugi - 

skośnie. Wymiary: (113 x 75) x 24 mm. 

Glina ceglasta, domieszka piasku i 

organiczna, ślady po formie, wygładzaniu, 

odcisk tkaniny? Szkliwo grube, 

żółtobrązowe, przejrzyste, nie starte.  

XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

 

Analiza 

szkliwa 4/2017 

 

138 bez nr 1 
U podnóża stanowiska, 

od wschodu.  

Poziom współczesny 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(35 x 26) x 27 mm. Glina 

kremowoceglasta z domieszką piasku, 

ślady żółtego szkliwa?  

XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

  

139 skrz. 458 

Wykop I b.  

Warstwa 1. 

Współczesny poziom 

osadniczy. 

Fragment brzegu przepalonego gąsiora? 

Wymiary: (40 x 33 ) x 14-16 mm. Czerep 

szary, z domieszką tłucznia? Szkliwo 

oliwkowe, cienkie.  

XIII –XIV w.? 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

140 3520 
Obok wykopu II. 

Znalezisko luźne. 

Fragment płytki posadzkowej, bok 

prostopadle ścięty. Wymiary: (75 x 88) z 

25 mm. Glina ceglasto-szaro-ceglasta, 

domieszka piasku i kamieni. Szkliwo 

żółtozielone, grube, skorodowane.  

XIII w.?  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
27 

141 5485 
Wykop IVA. 

Znalezisko luźne. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(70 x 40) x 25 mm. Czerep szary z 

domieszką organiczną. Szkliwo także na 

spodzie, ciemnobrązowe, grube, 

przejrzyste, nie starte.  

XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

 

 

 

 

 

142 
5516/ 

2007 
Wykop XIV. 

Znalezisko luźne. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(89 x 84) x 30 mm. Glina ceglasta z 

domieszką tłucznia, bez szkliwa.  

XIII w.?  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 
  

143 3931b 

Wykop XXXV 

Warstwa 6f.  

12 poziom osadniczy. 

1 poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej, bok 

prostopadle ścięty. Wymiary: (20 x 10 x 

10) mm. Czerep ceglasty, domieszka 

żwiru. Ślady szkliwa nieokreślonej barwy 

na spodzie. Pozostałości zaprawy 

wapiennej.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

144 2351 

Wykop XXXIV 

Warstwa 3b.  

12 poziom osadniczy. 

1 poł. XIII w. 

Fragment płytki posadzkowej, bok skośnie 

ścięty. Grubość 32 mm. Czerep ceglasty. 

Nie szkliwiona.  

Chronologia niepewna.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

145 

Bez nr 5 

(Jakimow

icz?) 

Znalezisko luźne. 

Fragment płytki posadzkowej. Ornament 

reliefowy nr 4.  

Znana tylko z literatury.  

ok. poł. XIII w. 

 

 

146 

Z 

literatury 

1 

Znalezisko luźne. 

Fragment płytki posadzkowej.  Ornament 

reliefowy nr 14.  

Znana tylko z literatury.  

ok. poł. XIII w. 

 

 



 

 
28 

147 

Z 

literatury 

2 

Znalezisko luźne. 

Fragment płytki posadzkowej. Ornament 

reliefowy nr 15.  

Znana tylko z literatury.  

ok. poł. XIII w. 

 

 

148 Bez nr 4 

Wykop III, nad wałem, 

głębokość 272-332 cm. 

Znalezisko luźne. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(38 x 35 x 19 ) mm. Glina 

kremowoceglasta, domieszka piasku. 

Szkliwo żółte, grube, skorodowane.  

XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

149 Bez nr 5 

Wykop III 

głębokość 550-580 cm. 

Znalezisko luźne. 

Fragment płytki posadzkowej.  Wymiary: 

(43 x 29) x 28 mm. Glina 

kremowoceglasta, domieszka kamieni i 

organiczna. Półfabrykat?  

XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

150 Bez nr 6 

Wykop III 

Warstwa 3,  

w konstrukcji 

drewnianej wału, 

głębokość 486 cm.  

Znalezisko luźne. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(71 x 46) x 31 mm. Glina ceglasto-szaro-

ceglasta, domieszka niewidoczna. Ślady 

cienkiego, żółtobrązowego szkliwa. 

Wtórna zaprawa?  

XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

151 231 

Wykop II 

Warstwa "2". 

Znalezisko luźne. 

2 fragmenty płytki posadzkowej, bok 

prostopadle ścięty. Wymiary: (47 x 56) x 

22 mm. Glina ceglasto-szaro-ceglasta, 

domieszka  tłucznia, ślady po desce? 

Szkliwo żółte, średniej grubości?, 

skorodowane, starte? Zaprawa.  

XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

152 XIa Znalezisko luźne. 

Fragment płytki posadzkowej, bok ścięty 

prostopadle. Wymiary: (58 x 57) x 25 mm. 

Glina ceglasta, domieszka tłucznia, ślady 

podsypki.  

XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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153 234 
Wykop II, warstwa 4? 

Luźne 

Płytka posadzkowa - fragment, bok 

prostopadle ścięty. Wymiary: (75 x 91) x 

27 mm. Glina szaro-ceglasta, domieszka 

żwiru, ślady deski? i strychulca. Nie 

używana? XII-XIII w.? 

  

154 Bez nr 3 

Wykop II/III 

Warstwa 3,  

głębokość 520 cm.  

Znalezisko luźne. 

2 małe fragmenty płytki posadzkowej. 

Glina ceglasta, domieszka  żwiru i 

kamieni. Zaprawa.  

XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

155 
kartka 

542 

Wykop 10, część 

wschodnia 

Warstwa 2, przy 

szkielecie 17. 

Poziom 

nieokreślony. 

Kwadratowa płytka posadzkowa. 

Wymiary: 125 x 124 x 32 mm. Glina 

ceglasta, domieszka piasku i kamieni. 

Szkliwo żółte, przejrzyste, średniej 

grubości, mocno wytarte.  

Ornament reliefowy nr 1.  

2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

156 kartka 4 

Wykop 6 

Warstwa 1, sypka 

ziemia z gruzem. 

Poziom 

nieokreślony. 

Fragment kwadratowej płytki 

posadzkowej, boki prostopadłe. 

Wymiary: 125  x (79) x 30 mm.  Glina 

ceglasta, domieszka piasku. Szkliwo 

brązowe, średniej grubości, 

przejrzyste. Mocno wytarta.  

Ornament reliefowy nr 2 (fragment z 

porożem).  

2 ćw. XIII w. 

 Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

157 
kartka 

126 

Wykop 7.  

Poziom 

nieokreślony. 

Fragment kwadratowej płytki 

posadzkowej, boki prostopadłe. 

Wymiary: 130 x (115) x 39 mm.  

Glina ceglasta, domieszka piasku i 

kamieni. Szkliwo brązowe, średniej 

grubości, przejrzyste. Częściowo 

wytarta.  

Ornament reliefowy nr 2.  

2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

158 
brak 

danych 

Poziom 

nieokreślony. 

Fragment kwadratowej płytki 

posadzkowej, boki prostopadłe. 

Wymiary: (105 x 65) x 37 mm.  Glina 

ceglasta, domieszka piasku i kamieni. 

Szkliwo brązowe, średniej grubości, 

przejrzyste. Częściowo wytarta. 

Ornament reliefowy nr 2. 

2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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159 
kartka 

329 

Wykop 8, 

preparowanie 

grobowca 19. 

Poziom 

nieokreślony. 

Płytka posadzkowa - narożnik 

kwadratu, boki prostopadłe. Wymiary:  

(88 x 83) x 32 mm. Glina ceglasta, 

domieszka piasku. Szkliwo brązowe, 

przejrzyste, częściowo wytarte. 

Ornament reliefowy nr 5.  

2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

160 
kartka 

368 

Wykop 8, 

oczyszczanie 

świadka.  

Poziom 

nieokreślony. 

Płytka posadzkowa - narożnik 

kwadratu, boki prostopadłe. Wymiary: 

(91 x 76) x 34 mm. Glina ceglasta, 

domieszka piasku i żwiru. Szkliwo 

żółte, przejrzyste, częściowo wytarte. 

Ornament reliefowy nr 5. 

 2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

161 
brak 

danych 

Poziom 

nieokreślony. 

Kwadratowa płytka posadzkowa, boki 

prostopadle ścięte. Wymiary: 130 x 

130 x 36-38 mm. Czerep ceglasty, 

domieszka piasku, ślady podsypki. 

Szkliwo brązowe,  przejrzyste, 

inkrustacja żółta. Ślady starcia. 

Ornament reliefowy nr 6b.  

2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

  

162 
brak 

danych 

Poziom 

nieokreślony. 

Kwadratowa płytka posadzkowaowa, 

znana jedynie ze złej jakości 

fotografii. Ornamentowana, stanowi 

komplet do ornamentu 6a i zapewne 

ma podobne wymiary. Nie starta? 

Ornament reliefowy nr 6a.  

2 ćw. XIII w. 

 

 

163 
kartka 

317 

Wykop 8, 

przy szkielecie 5. 

Poziom 

nieokreślony. 

Płytka posadzkowa - narożnik 

kwadratu, boki prostopadłe. Wymiary: 

(91 x 50) x 28 mm. Przełom ceglasty, 

domieszka piasku. Szkliwo także na 

przełamie, brązowe, przejrzyste. Może 

odpad, choć ornament reliefowy nr 7 

"odbity".  

2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

164 
kartka 

30 

Wykop 5, skupisko 

przy ścianie N. 

Poziom 

nieokreślony. 

Płytka posadzkowa - narożnik 

kwadratu, boki prostopadłe. Wymiary: 

131 x (67) x 34 mm. Przełom ceglasty, 

domieszka piasku i żwiru. Szkliwo 

ciemnożółte, przejrzyste, średniej 

grubości. Bez śladów używania. 

Ornament reliefowy nr 7.  

2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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165 
kartka 

276 

Wykop 8.  

Poziom 

nieokreślony. 

Płytka posadzkowa - narożnik 

kwadratu, boki prostopadły i skośny. 

Wymiary: (64 x 54) x 34 mm. 

Przełom ceglasty, domieszka kamieni, 

glina plamista.  Szkliwo 

ciemnobrązowe, przejrzyste, średniej 

grubości, ślady zaprawy.  

Ornament reliefowy nr 7, wytarty. 

 2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

166 
kartka 

594 

Wykop 10 

Warstwa 1, ponad 

posadzką romańską. 

Poziom 

nieokreślony. 

Fragment kwadratowej płytki 

posadzkowej. Wymiary: 130 x 130 x 

33 mm.  Glina ceglasta, domieszka 

piasku. Szkliwo brązowe, przejrzyste, 

średniej grubości.  

Ornament reliefowy nr 7, wytarty.  

2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

167 

kartka 

423, skł. 

3301 

Wykop 8.  

Poziom 

nieokreślony. 

Fragment kwadratowej płytki 

posadzkowej. Wymiary: (62 x 58) x 

41 mm.  Glina ceglasta, domieszka 

piasku i żwiru. Szkliwo oliwkowe, 

przejrzyste, średniej grubości, wytarte. 

Ornament reliefowy nr 7.  

2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.   

 

 

168 
kartka 

187 

Wykop 7.  

Poziom 

nieokreślony. 

Płytka posadzkowa - narożnik 

kwadratu, boki prostopadłe. Wymiary: 

(95 x 85) x 36 mm. Glina ceglasta, 

domieszka piasku. Szkliwo żółte, 

przejrzyste, średniej grubości, 

częściowo wytarte.   

Ornament reliefowy nr 8. 

 2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

169 
kartka 

134 

Wykop 5 

Poziom 

nieokreślony. 

Fragment kwadratowej płytki 

posadzkowej. Wymiary: (46 x 46 x 

11) mm.  Glina ceglasta, domieszka 

piasku. Szkliwo brązowe, przejrzyste, 

średniej grubości. Ślady mocno 

wytartego ornamentu reliefowego - 

szerokiej taśmy, może nr 8.  

2 ćw. XIII w. Zbiory OSPiŚ IAE PAN 

w Poznaniu.  

  

170 
kartka 

432 

Wykop 9 

Warstwa 1, z gruzu. 

Poziom 

nieokreślony. 

Fragment kwadratowej płytki 

posadzkowej, boku prostopadłe. 

Wymiary: 126 x (108) x 40 mm.  

Glina ceglasta, domieszka piasku, 

szkliwo także na przełamie, zielone, 

przejrzyste.  

Ornament reliefowy nr 9, częściowo 

odbity.  

2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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171 
kartka 

111 

Wykop 2,  

grobowiec 3.  

Poziom 

nieokreślony. 

Płytka posadzkowa - narożnik 

kwadratu, boki prostopadłe. Wymiary: 

(84 x 79) x 40 mm.  Glina ceglasta, 

domieszka piasku. Szkliwo także na 

przełamie, ciemny brąz, przejrzyste. 

Odpad.  

Ornament reliefowy nr 9.  

2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

172 
kartka 

149 

Wykop 4? 

przy szkielecie 25. 

Poziom 

nieokreślony. 

Fragment kwadratowej płytki 

posadzkowej. Wymiary: (60 x 59) x 

28 mm. Glina ceglasta, domieszka 

piasku, szkliwo ciemnożółte, 

przejrzyste, częściowo starte. 

Ornament reliefowy nr 9.  

2 ćw. XIII w. 

 Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

173 

kartka 

112 i 

173 

Wykop 2, grobowiec 

3 i z wykopu. 

Poziom 

nieokreślony. 

Płytka posadzkowa - 2 fragmenty 

kwadratu, boki prostopadłe. Wymiary: 

130 x (73) x 30 mm. Glina ceglasta, 

plamista, domieszka piasku i kamieni. 

Szkliwo także na przełamie, 

żółtobrunatne, przejrzyste, częściowo 

starte. 

Ornament reliefowy nr 10. 

2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

174 
kartka 

256 

Wykop 7, przy 

szkielecie 70. 

Poziom 

nieokreślony. 

Płytka posadzkowa - narożnik 

kwadratu, boki prostopadłe. Wymiary: 

(35 x 34 x 31) mm. Glina ceglasta,   

domieszka piasku. Szkliwo zielone, 

przejrzyste, nie starte.  

Ornament reliefowy nr 10.  

2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

175 
kartka 

430 

Wykop 9 

Warstwa 1, gruzu. 

Poziom 

nieokreślony. 

Fragment kwadratowej płytki 

posadzkowej, boki prostopadłe. 

Wymiary: 132 x (62) x 33 mm. Glina 

ceglasta, plamista, domieszka żwiru i 

kamieni. Szkliwo także na przełamie, 

żółte, skorodowane. Odpad?. 

Ornament reliefowy nr 10.  

2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

176 
brak 

danych 

Poziom 

nieokreślony. 

Kwadratowa płytka posadzkowa, boki 

skośne. Wymiary: 130 x 130 x 35 mm. 

Glina ceglasta, domieszka piasku i 

kamieni. Szkliwo brązowe, 

przejrzyste, mocno wytarte.  

Ornament reliefowy nr 10.  

2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 



 

 
33 

177 
kartka 

30 

Wykop 5, skupisko 

przy ścianie N. 

Poziom 

nieokreślony. 

Fragment kwadratowej płytki 

posadzkowej, boki prostopadłe. 

Wymiary: 125 x (95) x 33 mm. Glina 

ceglasta, domieszka piasku. Szkliwo 

także na przełomie, brązowe, 

przejrzyste. Odpad.  

Ornament reliefowy nr 11.  

2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

178 
kartka 

671 

Wykop 7, przy ławie 

kamiennej.  

Poziom 

nieokreślony. 

Narożnik kwadratowej płytki 

posadzkowej, boki prostopadłe. 

Wymiary: (91 x 55) x 35 mm. Glina 

ceglasta, domieszka piasku. Szkliwo 

brązowe, przejrzyste.  

Ornament reliefowy nr 11. 

 2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

179 
kartka 

537 

Wykop 10, część W 

Warstwa 2.  

Poziom 

nieokreślony. 

 

Płytka posadzkowa - narożnik 

kwadratu, boki prostopadłe. Wymiary: 

(74 x 57) x 36 mm. Glina ceglasta, 

domieszka piasku i kamieni. Szkliwo 

także na przełamie, brązowe, 

przejrzyste, częściowo starte. 

Ornament reliefowy nr 12.  

2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

Analiza 

szkliwa nr CL 

364/ 6 

 

180 
kartka 

594 

Wykop 10 

Warstwa 1.  

Poziom 

nieokreślony. 

 

Płytka posadzkowa - narożnik 

kwadratu, boki prostopadłe. Wymiary: 

(123 x 78) x 33 mm. Glina 

wiśniowoceglasta, domieszka piasku. 

Szkliwo zielone, przejrzyste, 

częściowo starte, ślady zaprawy. 

Ornament reliefowy nr 13.  

2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

 

181 luźne 

Z czyszczenia 

profilu IV. 

Poziom 

nieokreślony. 

Płytka posadzkowa - narożnik 

kwadratu, boki prostopadłe. Wymiary: 

(87 x 72) x 30 mm. Glina ceglasta, 

domieszka piasku. Szkliwo brązowe, 

przejrzyste, mocno wytarte. Ornament 

reliefowy nr 14.  

2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

182 
kartka 

42 

Wykop 5 

Poziom 

nieokreślony. 

 

Płytka posadzkowa - narożnik 

kwadratu, boki prostopadłe. Wymiary: 

(95 x 59) x 40 mm. Glina ceglasta, 

domieszka piasku. Szkliwo także na 

przełamie, brązowe, przejrzyste, bez 

śladów wytarcia. Odpad. Ornament 

reliefowy nr 17.  

2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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183 
kartka 

549 

Wykop 10 

Warstwa 2.  

Poziom 

nieokreślony. 

 

Fragment kwadratowej płytki 

posadzkowej, bok prostopadły. 

Wymiary: (37 x 46) x 42 mm. Glina 

ceglasta, domieszka piasku. Szkliwo  

zielone, średniej grubości, przejrzyste. 

Ornament reliefowy nr 18.  

2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

 

 

  

 

 

 

184  

Wykop 7, gruz. 

Poziom 

nieokreślony. 

Płytka posadzkowa - narożnik 

kwadratu, boki prostopadłe. Wymiary: 

(77 x 76) x 39 mm. Glina ceglasta, 

domieszka piasku. Szkliwo  zielone, 

przejrzyste, z pęcherzami.  

Ornament reliefowy nr 19.  

2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

185 2 

Wykop 7a?  

Poziom 

nieokreślony. 

Płytka posadzkowa - fragment 

narożnika z kątem 94 st., boki skośne. 

Wymiary: (104 x 87) x 36 mm. 

Przełom ceglasty, glina plamista. 

Szkliwo ciemnozielone, przejrzyste, 

średniej grubości, zaprawa wapienna. 

Ślady wytartego ornamentu 

reliefowego, z kołem zębatym?   

2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

186 
kartka 

537 

Wykop 10 

Warstwa 2.  

Poziom 

nieokreślony. 

Płytka posadzkowa - narożnik 

kwadratu, boki prostopadłe. Wymiary: 

(113 x 75) x 35 mm. Glina ceglasta, 

domieszka piasku. Szkliwo także na 

przełamie, brązowe, przejrzyste. Ślady 

wytartego ornamentu reliefowego - 

szeroka taśma.  

2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

187 
kartka 

671 

Wykop 7, przy ławie 

kamiennej.  

Poziom 

nieokreślony. 

Fragment kwadratowej płytki 

posadzkowej, bok skośny. Wymiary: 

(81 x 46) x 39 mm. Glina ceglasta, 

domieszka piasku. Szkliwo  zielone, 

przejrzyste, zaprawa wapienna. Ślady 

wytartego ornamentu reliefowego. 2 

ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

188 
kartka 

673 

Wykop 7, przy 

szkielecie.  

Poziom 

nieokreślony. 

Fragment kwadratowej płytki 

posadzkowej, bok skośny. Wymiary: 

(79 x 58 x 32) mm. Glina ceglasta, 

domieszka piasku. Szkliwo  brązowe, 

przejrzyste. Ślady wytartego 

ornamentu reliefowego - zwijające się 

taśm, nr 8.  

2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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189 
kartka 

542 

Wykop 10 

Warstwa 2, przy 

szkielecie 17. 

Poziom 

nieokreślony. 

Fragment kwadratowej płytki 

posadzkowej, bok skośny. Wymiary: 

(72 x 64) x 35 mm. Glina ceglasta, 

domieszka piasku. Szkliwo  brązowe, 

przejrzyste. Ślady wytartego 

ornamentu reliefowego.   

2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

190 kartka 4 

Wykop 6 

Warstwa 1. Poziom 

nieokreślony. 

Fragment kwadratowej płytki 

posadzkowej, boki prostopadłe. 

Wymiary: 120 x  (76) x 32 mm. Glina 

ceglasta, domieszka piasku. Szkliwo  

brązowe, przejrzyste. Ślady wytartego 

ornamentu reliefowego - zwijające się 

taśmy.  

2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

191 

kartka 

416, skł. 

7266 

Wykop 8, przy 

oczyszczaniu 

kamieni. 

 Poziom 

nieokreślony. 

 

Fragment kwadratowej płytki 

posadzkowej, boki prostopadłe i 

skośny. Wymiary: 130 x 130 x 33 

mm. Glina wiśniowoceglasta, 

domieszka piasku. Szkliwo  brązowe, 

przejrzyste. Ślady zaprawy wapiennej 

i może nieokreślonego ornamentu 

reliefowego.  

2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

  

192 

kartka 

416, skł. 

7266 

Wykop 8, przy 

oczyszczaniu 

kamieni.  

Poziom 

nieokreślony. 

 

Płytki posadzkowe - 16 małych 

fragmentów z 2 egzemplarzy? Glina 

ceglasto-szaro-ceglasta, domieszka 

piasku, kamieni, glina źle 

wymieszana. Szkliwo 

ciemnoniebieskie i brązowe, mocno 

starte. Ślady reliefowego ornamentu 

roślinnego i zaprawy wapiennej.  

2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

  

  

193 

kartka 

416, skł. 

7266 

Wykop 8, przy 

oczyszczaniu 

kamieni.  

Poziom 

nieokreślony. 

Fragment płytki posadzkowej o 

kształcie trójkąta równoramiennego. 

Wymiary: 205 (147) x 145 x 30, h 105 

mm. Glina ceglasta, domieszka 

piasku, ślady formy i odcinania spodu. 

Szkliwo żółte, przejrzyste. Zaprawa 

wapienna.  

2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

194  

Wykop 7, gruz. 

Poziom 

nieokreślony. 

Fragment płytki posadzkowej o 

kształcie trójkąta równoramiennego. 

Wymiary: 175 (89) x 120 (72) x 33, h 

90 mm. Glina ceglasta, domieszka 

piasku, ślady nacięcia i przełamania z 

kwadratu. Szkliwo brązowe, 

przejrzyste.  

2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

195 
kartka 

395 

Warstwa II, na ławie 

fundamentowej. 

Poziom 

nieokreślony. 

Fragment płytki posadzkowej o 

kształcie trójkąta równoramiennego, 

boki skośne i prostopadły. Wymiary: 

180 x 125 x 29, h 90 mm. Glina 
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ceglasta, domieszka piasku i kamieni. 

Szkliwo ciemnoniebieskie, 

przejrzyste, góra wytarta.   

2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

196  

Wykop 2 .  

Poziom 

nieokreślony. 

Fragment trójkątnej płytki 

posadzkowej. Wymiary: (60 x  36) x 

33 mm. Glina ceglasta, domieszka 

piasku, ślady podsypki i odcinania 

boku. Szkliwo ciemnoniebieskie, 

przejrzyste. Mocno wytarta.  

2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

197  

Wykop 11.  

Poziom 

nieokreślony. 

Fragment trójkątnej płytki 

posadzkowej. Wymiary: (106 x  91) x 

32 mm. Glina ceglasta, domieszka 

piasku, ślady podsypki i odcinania 

boku. Przypadkowe ślady 

ciemnoniebieskiego szkliwa na boku. 

Półfabrykat?  

2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

198 
kartka 

510 

Wykop 10 

Warstwa 2.  

Poziom 

nieokreślony. 

Płytka posadzkowa - fragment 

prostokąta, boki prostopadłe. 

Wymiary: 61 x 122 ? (98) x 25 mm. 

Glina ceglasta, domieszka piasku i 

kamieni. Szkliwo ciemnoniebieskie, 

średniej grubości.  

2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

199 różne Różne 

Płytki posadzkowe - fragmenty 3 

kwadratów o boku 120-122, grubości 

26-33 mm. Glina ceglasta, domieszka 

piasku. Szkliwo  brązowe lub 

ciemnoniebieskie, przejrzyste. Ślady 

wytartego ornamentu reliefowego, 

mocno wytarte.  

2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

200 różne Różne 

1 cała i 5 fragmentów  kwadratowych 

płytek posadzkowych o boku 122-125, 

grubość  25-35 mm. Glina ceglasta, 

domieszka piasku żwiru, kamieni. 

Szkliwo  brązowe, ciemnoniebieskie, 

zielone lub żółte przejrzyste. Dwie to 

zapewne odpady, pozostałe są mniej 

lub bardziej wytarte.  

2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

Analiza 

szkliwa nr CL 

364/5 

 

201 różne Różne 

Kwadratowa płytka posadzkowa o 

boku 130, grubości 30 mm. Glina 

ceglasta, domieszka piasku. Szkliwo  

zielone, przejrzyste, mocno wytarte.  

2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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202 różne Różne 

90 fragmentów kwadratowych płytek 

posadzkowych  o grubości 24 do 43 

mm. Glina ceglasta, rzadko 

niedopalona, z domieszką piasku i 

kamieni. Szkliwo  zielone, brązowe,  

ciemnoniebieskie lub żółte, 

przejrzyste. 14 egzemplarzy to 

odpady, 2 - nie starte, 31 mają szkliwo 

zachowane tylko po bokach.  

2 ćw. XIII w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

203 2619 

Wykop I  

Warstwa 5.  

Z luźnej ziemi.  

Połowa XIV w.  

Ceramika budowlana: fragment płytki 

fryzowej?, bok skośnie ścięty. Wymiary: 

(119 x 36) x 34 mm. Czerep ceglasty z 

domieszką piasku, ornament plastyczny. 

Szkliwo także na boku, spodzie i 

przełamie, brązowe, średniej grubości, 

przejrzyste, starte.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

204 1200 

Wykop III.  

Z wyrzuconej ziemi,  

z hypocaustum.  

2 poł. XIV w. 

Fragment płyty z otworu do hypocaustum. 

Wymiary: (103 x 91) x 25-37 mm. Czerep 

ceglasty z domieszką tłucznia, ślady po 

formie. Pobiała? Szkliwo także na boku i 

spodzie, zielone, średniej grubości, 

przejrzyste.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

Analiza 

szkliwa 

1/2017. 

Temperatura 

wypału ok. 

890oC 

 

205 5343 

Wykop IVA.  

Z luźnej ziemi VII 

warstwy, z hałdy.  

IX poziom osadniczy.  

2 poł. XIV w. 

Fragment fryzu lub płytki posadzkowej. 

Wymiary: (51 x 45) x 17 mm. Czerep 

ceglasty, domieszka piasku, na górnej 

powierzchni odcisk tkaniny? Szkliwo 

miejscami jasnozielone, miejscami 

pomarańczowe, cienkie, przejrzyste. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

Analiza 

szkliwa CL 

488/4 

 

206 5353 

Wykop IVA,  

Warstwa VII. 

Na odsadzce muru.  

IX poziom osadniczy. 

2 poł. XIV w. 

Fragment płytki posadzkowej.  

Nie zidentyfikowano.  
  

207 61 

Wykop I,  

Warstwa 3.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Ceramika budowlana?: fragment misy? 

Wymiary: (55 x 32) x 15-20 mm. Czerep 

kremowy, z domieszką żwiru, spód 

nierówny. Szkliwo cienkie, przejrzyste, 

zielonkawe?, z jednej strony jest pas 

białawy, z drugiej - zielonobrunatny.  

Nowożytna?  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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208 1066 

Wykop III,  

Warstwa II. 

Ze szczeliny między 

murami.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment zeszklonej, wtórnie przepalonej 

cegły. Wymiary: (50 x 23 x 23) mm. 

Wtórna zaprawa cementowa?  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

209 1078 

Wykop III,  

Warstwa II.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment zeszklonego, wtórnie 

przepalonego elementu 

architektonicznego. Glina szara.  

Chronologia?  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

210 1103/73 

Wykop III,  

Warstwa II.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment cegły profilowanej, zapewne z 

trzema pół- i ćwierćwałkami. Wymiary: 

(60 x 62) x 90 mm. Glina ceglasta, 

domieszka piasku, ślady podsypki. 

Zaprawa wapienna. Jak inw. 5595. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

211 1124 

Wykop III,  

Warstwa III1. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej, bez szkliwa.  

Nie zidentyfikowano. 
   

212 1127 

Wykop III,  

Warstwa II1. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Kwadratowa płytka posadzkowa, boki 

prostopadle ścięte. Wymiary: 190 x 190 x 

32 mm. Glina ceglasta, niewielka 

domieszka piasku i żwiru. Ślady po 

formie, odcisk strychulca szerokości 14 

mm.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

213 1139 

Wykop III,  

Warstwa II1. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Kwadratowa płytka posadzkowa, boki 

prostopadle ścięte. Wymiary: 190 x 190 x 

32 mm. Glina kremowoceglasta.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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214 1149 

Wykop III,  

Warstwa II2. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Płytka posadzkowa - 6 fragmentów z kilku 

egzemplarzy. Wymiary: 200 x 198 x 30 

mm. Glina kremowoceglasta, domieszka 

kamieni.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

215 1582a 

Wykop III,  

Warstwa IIa. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Prostokątna płytka posadzkowa - (2 

części). Wymiary: 175 x 180 x 25 mm, 

Glina ceglasta, domieszka piasku i 

tłucznia, ślady podsypki.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

216 1582b 

Wykop III,  

Warstwa IIa. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Prostokątna płytka posadzkowa. Wymiary: 

206 x 200 x 30 mm. Glina 

brunatnoceglasta, niewielka domieszka 

piasku i tłucznia, spód i boki nierówne.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

217 1582c 

Wykop III,  

Warstwa IIa. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Prostokątna płytka posadzkowa. Wymiary: 

205 x 200 x 41 mm. Glina 

brunatnoceglasta, niewielka domieszka 

piasku i tłucznia, ślady podsypki, góra 

starta.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

218 1630 

Wykop III,  

Warstwa II2. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Kwadratowa płytka posadzkowa, boki 

prostopadle ścięte. Wymiary: 192 x 190 x 

35 mm. Glina brunatnoceglasta, domieszka 

kamieni. Glina źle wymieszana, łuszczy 

się. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

 

 

219 1631a 

Wykop III,  

Warstwa II2. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Cegła. Wymiary: 283 x 125 x 100 mm. 

Glina ceglasto-szaro-ceglasta, domieszka 

żwiru i tłucznia, "palcówka", ślady 

wygładzania, odcisk strychulca i buta. 

Krzywa, powierzchnia nierówna.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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220 1631b 

Wykop III,  

Warstwa II3. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Cegła. Wymiary: 269 x (110) x 88 mm. 

Glina ceglasta, domieszka piasku i żwiru, 

"palcówka", spękana. Zaprawa 

żółtawa/kremowa.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

221 1723/73 

Wykop IIb,  

Warstwa 02. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Fragment cegły profilowanej, zapewne z 

trzema pół- i ćwierćwałkami. Wymiary: 72 

x (57) x 86 mm. Glina ceglasta, domieszka 

piasku, "palcówka". Jak inw. 5595. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

222 2127 

Wykop III,  

Warstwa II3(a). 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment półwałka cegły profilowanej/ 

Wymiary: (68 x 75 x 70) mm. Glina 

ceglasta, domieszka piasku i tłucznia. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

223 2131 

Wykop III,  

Warstwa II2. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Płyta z otworu do hypocaustum - 

fragment. Wymiary: (103 x 90) x 43 mm. 

Przy pierścieniu wyżłobienie na pokrywę. 

Glina ceglastobrunatna, domieszka piasku, 

ślady po formie przy pierścieniu. Szkliwo 

żółte, przejrzyste, dość cienkie.  

2. poł. XIV w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

224 3789 

Wykop III,  

Warstwa II2. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Fragment płytki posadzkowej, zachowany 

kąt prosty, jeden bok prostopadle ścięty, 

drugi - pod kątem ostrym. Wymiary: (160 

x 158) x 45 mm. Glina ceglasta, 

domieszka piasku i tłucznia, ślady po 

formie i podsypce.  

Gotyk.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

225 

3867/77, 

skł. 

7279a 

Wykop III,  

Warstwa II3b. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Płytka posadzkowa. Wymiary: 190 x 195 x 

30 mm. Glina ceglasta, domieszka 

kamieni.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

226 
4010,  

skł. 

7279c 

Wykop III,  

Warstwa II2. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Cegła profilowana z wklęskami wzdłuż 

wozówki. Wymiary: 240 (204) x 130 x 40-

65 mm. Odciski strychulca.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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227 

4012/77, 

kartka 

705a 

Wykop III,  

Warstwa II2. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(123 x 109) x 38 mm. Glina 

kremowoceglasto-szaro-kremowoceglasta, 

domieszka piasku i kamieni, ślady 

podsypki, zaprawy wapiennej.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

228 

4012/77, 

kartka 

705b 

Wykop III,  

Warstwa II2. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

178 x (145) x 18 mm. Glina 

kremowoceglasto-szaro-kremowoceglasta, 

prawie bez domieszki, ślady podsypki i 

zaprawy wapiennej.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

229 

4012/77, 

kartka 

705c 

Wykop III,  

Warstwa II2. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Fragment dachówki - mnicha ze ściętą 

piętką. Wymiary: (190) x 85 x 17 mm. 

Glina kremowoceglasta, domieszka żwiru i 

kamieni, ślady po formie, "palcówce", 

chropowaceniu brzegów, zaprawie.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

230 

4012/77, 

kartka 

705d 

Wykop III,  

Warstwa II2. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Dachówka - mały fragment mnicha z 

okolicy piętki. Wymiary: (80 x 60) x 10-15 

mm. Glina kremowoceglasta, domieszka 

piasku, ślady palców.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

231 

4012/77, 

kartka 

705e 

Wykop III,  

Warstwa II2. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Fragment cegły. Wymiary: (175) x 138 x 

64 mm. Glina ceglasta, domieszka piasku i 

kamieni, ślady podsypki, "palcówki", 

zaprawy wapiennej.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

232 

4012/77, 

kartka 

705f 

Wykop III,  

Warstwa II2.  

III poziom korytarza. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(102 x 96) x 42 mm. Glina 

kremowoceglasto-szaro-kremowoceglasta, 

domieszka piasku i kamieni, ślady 

podsypki, zaprawy wapiennej, odcisk 4 

palców.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

233 5318 

Wykop VI,  

Warstwa Ie. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej.  

Nie zidentyfikowano.  
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234 5371 

Wykop VI.  

Pod obiektem 1. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(36 x 28 x 26) mm. Glina ceglasta, 

domieszka żwiru i tłucznia. Ślady zaprawy 

wapiennej.  

Chronologia ?  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

235 5562 

Wykop XXIII. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Narożnik płytki posadzkowej. Wymiary: 

(44 x 37) x 23 mm. Glina szara z 

domieszką piasku.  

Gotyk?  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

236 5566 

Wykop IVB. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Prostokątna płytka posadzkowa. Wymiary: 

170 x 175 x 20 mm. Glina 

kremowoceglasta, z domieszką tłucznia, 

odcisk palca. Starta.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

237 5570a 

Wykop X. 

Gruz. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

173 x (90) x 17 mm. Wtórnie użyta 

(oklejona zaprawą).  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

238 5570b 

Wykop X. 

Gruz.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Kwadratowa płytka posadzkowa. 

Wymiary: 190 x 188 x 27 mm. Glina 

kremowoceglasta, domieszka kamieni. 

starta.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

239 5570c 

Wykop X. 

Gruz.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

180 x (135) x 31 mm. Glina 

kremowoceglasta, domieszka piasku. 

Ślady białej zaprawy.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

240 5570d 

Wykop X. 

Gruz.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(133 x 102) x 33 mm. Glina 

kremowoceglasta, domieszka piasku, 

odcisk strychulca, starta.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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241 5570e 

Wykop X. 

Gruz.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(155 x 138) x 32 mm. Glina 

kremowoceglasta, domieszka piasku. 

Ślady białej zaprawy.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

242 5570f 

Wykop X. 

Gruz.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment prostokątnej płytki posadzkowej. 

Wymiary: (120) x 113 x 42 mm. Glina 

kremowoceglasta, domieszka piasku. 

Ślady białej zaprawy.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

243 5570g 

Wykop X. 

Gruz.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(105 x 113) x 22 mm. Glina 

kremowoceglasta, domieszka piasku, ślady 

strychulca. Mocno zniszczona, ślady białej 

zaprawy.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

244 5570h 

Wykop X. 

Gruz.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(155 x 130) x 40 mm. Glina 

kremowoceglasta, domieszka piasku, 

mocno zniszczona.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

245 5570i 

Wykop X. 

Gruz.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(127 x 100 ) x 30 mm. Glina 

kremowoceglasta. Ślady zaprawy 

wapiennej.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

246 5570j 

Wykop X. 

Gruz.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

grubość 27 mm. Glina kremowoceglasta. 

Ślady zaprawy wapiennej.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

247 5570k 

Wykop X. 

Gruz.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej. Glina 

kremowoceglasta. Ślady zaprawy 

wapiennej.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

248 5570 l 

Wykop X. 

Gruz.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

grubość 30 mm. Glina kremowoceglasta, 

odcisk patyka.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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249 5570ł 

Wykop X. 

Gruz.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

grubość 23 mm. Glina kremowoceglasta. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

250 5570m 

Wykop X. 

Gruz.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

grubość 25 mm. Glina kremowoceglasta. 

Wtórna zaprawa.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

251 5570o 

Wykop X. 

Gruz.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

grubość 38 mm. Glina kremowoceglasta, 

żółta zaprawa.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

252 5570p 

Wykop X. 

Gruz.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej. Glina 

kremowoceglasta. Mocno zniszczona. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

253 5570r 

Wykop X. 

Gruz.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

grubość 30 mm. Glina kremowoceglasta, 

odciski palców.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

254 5570s 

Wykop X. 

Gruz.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej. Glina 

kremowoceglasta. Mocno zniszczona. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

255 5571 

Wykop X. 

Gruz.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment cegły. Wymiary: (90) x 125-130 

x 90 mm. Glina ceglasta z domieszką 

kamieni.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

256 5572 

Wykop X. 

Gruz.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Cegła o wymiarach: 242 x 135 x 90 mm. 

Nie odnaleziono w materiale. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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257 5573 

Wykop XIII. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej.  

Nie zidentyfikowano.  
   

258 5574 
Gruz. Nowożytny 

poziom osadniczy.  

3 płytki posadzkowe.  

Nie zidentyfikowano. 
   

259 5590a 

Wykop XXVI. 

Gruz.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej, zachowany 

kąt prosty, jeden bok prostopadle ścięty, 

drugi - pod kątem, ostrym. Wymiary: (100 

x 112) x 26 mm. Glina ceglasta z 

domieszką piasku i kamieni, ślady 

podsypki.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

260 5590b 

Wykop XXVI. 

Gruz.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej, bok 

prostopadle ścięty. Wymiary: (55 x 40 x 

25) mm. Glina kremowoceglasta. Oklejona 

zaprawą wapienną.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

261 5590c 

Wykop XXVI. 

Gruz.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej, bok 

prostopadle ścięty. Wymiary: (133 x 103) 

x 50? mm. Glina ceglasta, odciska 

strychulca szer. 40 mm. Gruba Warstwa 

zaprawy.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

262 5600 
Wykop X. 
Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Cegła. Wymiary: 242 x 135 x 90 mm. 
Glina kremowoceglasta, domieszka 
piasku i kamieni, ślady tkaniny na 
spodzie, "palcówki" na górze. 

 

 

263 5602 
Wykop X. 
Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Cegła. Wymiary: 242 x 135 x 90 mm. 
Glina kremowoceglasta, domieszka 
piasku i kamieni, ślady tkaniny na 
spodzie, "palcówki" na górze. 

 

 

264 5604 
Wykop X. 
Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Cegła kształtowana - ościeżnicowa. 
Wymiary: 242 x 135 x 90 mm. Glina 
kremowoceglasta, domieszka piasku i 
kamieni, ślady tkaniny na spodzie, 
"palcówki" na górze. 
Nie odnaleziono w materiale.  

 

265 
kartka 

703 

Wykop XIV.  

Gruz.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment prostokątnego narożnika płytki 

posadzkowej. Wymiary: (112 x 100) x 26 

mm. Glina z domieszką piasku i kamieni. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

266 
kartka 

703 

Wykop XIV.  

Gruz.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(55 x 40 x 25) mm. Oklejona zaprawą 

wapienną.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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267 
kartka 

703 

Wykop XVII, 

Warstwa I/II. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment dachówki - mniszki z noskiem. 

Glina ceglasta.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

268 5595 

Wykop X.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Cegła profilowana z pół- i ćwierćwałkami. 

Wymiary: 242 x 135 x 90 mm. Glina 

kremowoceglasta, domieszka piasku i 

kamieni, ślady tkaniny na spodzie, 

"palcówki" na górze. Symetryczna do inw. 

6026. 

XVI w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

269 5596 

Wykop XIII. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment półwałka cegły ościeżnicowej? 

Wymiary: 85 x (95) x (90) mm. Glina 

ceglasta z domieszką piasku, ślady 

używania szablonu.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

270 5599 

Wykop X.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Gąsior kalenicowy. Wymiary: 367 x 270 x 

24, wysokość 105 mm. Glina brunatna z 

domieszka piasku i żwiru. Na górze 

ornament i angoba, na spodzie - zaprawa 

wapienna. XVI w.?  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

271 5626 

Wykop XIV. 

Dolna partia gruzu.  

Ze skrzynki 995. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment dachówki - zaczepu mniszki lub 

narożnik płytki posadzkowej. Wymiary: 

(93 x 62) x 34 mm. Glina jasnobrunatno-

szara, domieszka piasku. Krawędzie 

zaokrąglone, ślady tkaniny?  

XIV w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

272 5641a 

Wykop Va. 

Z gruzu.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment kwadratowej/prostokątnej płytki 

posadzkowej, zachowany kąt prosty, jeden 

bok skośnie ścięty. Wymiary: 197 x (71) x 

30 mm. Glina brunatnoceglasta, domieszka 

piasku, ślady podsypki.  

XIV-XVI w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

273 5641b 

Wykop Va. 

Z gruzu.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej, zachowany 

kąt prosty, boki prostopadle ścięte. 

Wymiary: (102 x 83) x 32 mm. Glina 

brunatna, domieszka piasku. Zaprawa. 

XIV-XVI w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

274 5641c 

Wykop Va. 

Z gruzu.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej, bok 

prostopadle ścięty. Wymiary: (105 x 83) x 

32 mm. Glina brunatna, domieszka piasku, 

ślady odcinania boku.  

XIV-XVI w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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275 5642 

Wykop XXVI. 

Gruz.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej, zachowany 

kąt prosty, boki prostopadle ścięte. 

Wymiary: (150 x 112) x 45 mm. Glina 

brunatnoceglasta, domieszka piasku. 

Starta. Ślady zaprawy wapiennej. na 

spodzie i wierzchu. Mocno zniszczona. 

XIV-XVI w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

276 5660a 

Wykop XIX. 

Gruz.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej, zachowany 

kąt prosty, boki prostopadle ścięte. 

Wymiary: (123 x 100) x 32 mm. Glina 

ceglasta, domieszka piasku. Starta. Ślady 

zaprawy wapiennej. na spodzie i wierzchu. 

XIV-XVI w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

277 5660b 

Wykop XIX. 

Gruz.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej, bok 

prostopadle ścięty. Wymiary: (160 x 152) 

x 30 mm. Glina ceglasta, domieszka 

piasku. Oklejona zaprawą.  

XIV-XVI w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

278 5660c 

Wykop XIX. 

Gruz.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej, bok 

prostopadle ścięty. Wymiary: (65 x 68) x 

29 mm. Glina brunatna, domieszka piasku 

i tłucznia, ślady podsypki.  

XIV-XVI w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

279 5662a 

Wykop XXVI. 

Gruz.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej, bok 

prostopadle ścięty. Wymiary: (82 x 87) x 

35 mm. Glina brunatna, domieszka piasku, 

odcisk tkaniny?  

XIV-XVI w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

280 5662b 

Wykop XXVI. 

Gruz.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej, bok skośnie 

ścięty. Wymiary: (124 x 77) x 28 mm. 

Glina brunatna, prawie bez domieszki. 

Mocno zniszczona.  

XIV-XVI w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

281 5662c 

Wykop XXVI. 

Gruz.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej, zachowany 

kąt prosty, boki prostopadle ścięte. 

Wymiary: (153 x 115) x 40 mm. Glina 

brunatnoceglasta, domieszka piasku. 

Starta.  

XIV-XVI w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

282 

5883 

(skł. 

6820)/1 

Wykop XXVII. 

Z hałdy, gruz. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

30 fragmentów płytek posadzkowych i 

płytka posadzkowa o wymiarach: 172 x 

172 x 29 mm. Glina kremowoceglasta, 

niewielka domieszka piasku i tłucznia, 

ślady podsypki.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

283 5920a 

Wykop XXXI, 

Warstwa b.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment półwałka cegły ościeżnicowej?. 

Wymiary: średnica 70 mm. Glina ceglasta, 

domieszka piasku. Wtórnie użyta - żółtawa 

zaprawa cementowa?  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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284 5920b 

Wykop XXXI, 

Warstwa b.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment cegły gzymsowej, bogato 

profilowanej. Wariant lewy. Glina 

ceglasta, domieszka piasku. Zaprawa 

cementowa.  Jak nr inw. 6122 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

285 6021 

Wykop XXXI. 

Gruzowisko. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment cegły ościeżnicowej z 

półwałkiem. 3 wariant . Wymiary: (75) x 

135 x 88 mm. Glina ceglasta, domieszka 

żwiru i kamieni, ślady podsypki. Jak inw. 

5595.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

286 

6022 

(zdubl. z 

6029 

Wykop XXXI. 

Gruzowisko. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment cegły profilowanej z 

półwałkiem. Wymiary: ok. (190) x 120? X 

? mm. Glina ceglasta, domieszka żwiru. 

Ślady strychulca i 2 palcow. 

Uległa zniszczeniu po wykonaniu 

fotografii. 

 

 

287 6023 

Wykop XXXI. 

Gruzowisko. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment cegły specjalnej? Wymiary: ok. 

360 x 160  x ? mm.  

Uległa zniszczeniu po wykonaniu 

fotografii. 

   

 

288 6024 

Wykop XXXI. 

Gruzowisko. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment cegły z zaokrągloną główką. 

Wymiary (wzięte z ryciny): ok. (350) x  

160 x ? mm. Glina ceglasta, domieszka 

żwiru, ślady podsypki i zaprawy. 

Uległa zniszczeniu po wykonaniu 

fotografii. 

   

 

289 6025 

Wykop XXXI. 

Gruzowisko. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment cegły profilowanej z trzema pół- 

i ćwierćwałkami.  Wymiary: (125 x 143) x 

85 mm. Glina ceglasta, domieszka piasku i 

kamieni, ślady podsypki i szablonu. 

Identyczna jak inw. 5595.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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290 6026 

Wykop XXXI. 

Gruzowisko. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment cegły profilowanej z trzema pół- 

i ćwierćwałkami. Wymiary: (146 x 133) x 

90 mm. Glina ceglasta z domieszka piasku 

i kamieni, ślady "palcówki". Symetryczna 

do inw. 5595. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

291 6027 

Wykop XXXI. 

Gruzowisko. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment cegły profilowanej z trzema pół- 

i ćwierćwałkami. Wymiary: (103 x 137 x 

62) mm. Glina ceglasta, źle wymieszana, 

domieszka piasku i kamieni. Jak 5595.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

292 6028 

Wykop XXXI. 

Gruzowisko. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment cegły profilowanej z trzema pół- 

i ćwierćwałkami. Wymiary: (105 x 130 x 

42) mm. Glina ceglasta, domieszka piasku 

i kamieni, ślady wygładzania strychulcem. 

Jak inw. 5595.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

293 6030 

Wykop XXXI. 

Gruzowisko. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment cegły profilowanej z trzema pół- 

i ćwierćwałkami. Wymiary: (145 x 115) x 

95 mm. Glina ceglasta, domieszka piasku, 

ślady podsypki, szablonu, "palcówki". Jak 

inw. 5595.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

294 6031 

Wykop XXXI. 

Gruzowisko. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment cegły? Wymiary: (222 x 150) x 

65 mm. Glina ceglasta, domieszka piasku i 

kamieni, ślady podsypki, tkaniny?, a z 

boku – paznokci?  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

295 6032 

Wykop XXXI. 

Gruzowisko. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment cegły profilowanej, zapewne z 

trzema pół- i ćwierćwałkami. Wymiary: 

(72) x 70 x 88 mm. Glina z domieszką 

piasku, ślady podsypki, zaprawy 

wapiennej. Jak inw. 5595.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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296 6033 

Wykop XXXI. 

Gruzowisko. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment cegły gzymsowej, bogato 

profilowanej. Wariant prawy. Wymiary: 

(138 x 65) x 90 mm. Glina ceglasta, 

domieszka piasku i kamieni, ślady 

szablonu. Symetryczna do nr inw. 6122. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

297 6034 

Wykop XXXI. 

Gruzowisko. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment cegły profilowanej, zapewne z 

trzema pół- i ćwierćwałkami. Wymiary: 

(75) x 70 x 90 mm. Glina ceglasta, 

domieszka piasku i kamieni, ślady 

"palcówki". Jak inw. 5595.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

298 6035 

Wykop XXXI. 

Gruzowisko. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment półwałka cegły profilowanej. 

Wymiary: (125) x 85 x 95 mm. Glina 

ceglasta, domieszka piasku i kamieni, 

ślady "palcówki", zaprawy wapiennej.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

299 6036 

Wykop XXXI. 

Gruzowisko. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment cegły fazowanej. Wymiary: 

(130) x 130 x 90 mm. Glina ceglasta, 

domieszka piasku i kamieni, ślady 

odcinania spodu drutem i zaprawy 

wapiennej.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

300 6038 

Wykop XXXI. 

Gruzowisko. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment cegły profilowanej, zapewne z 

trzema pół- i ćwierćwałkami. Wymiary: 

(180 x 105) x 93 mm. Glina ceglasta, 

domieszka piasku, ślady podsypki, 

szablonu i wygładzania. Jak inw. 5595.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

301 6039 

Wykop XXXI. 

Gruzowisko. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment  cegły profilowanej, zapewne z 

trzema pół- i ćwierćwałkami. Wymiary: 

(72 x 63) x 92 mm. Glina z małą 

domieszką żwiru, ślady podsypki, 

szablonu, "palcówki". 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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302 6040 

Wykop XXXI. 

Gruzowisko. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment cegły profilowanej, zapewne z 

trzema pół- i ćwierćwałkami. Wymiary: 

(87) x 70 x 90 mm. Glina ceglasta, 

domieszka piasku i żwiru, ślady podsypki. 

Jak inw. 5595. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

303 6041 

Wykop XXXI. 

Gruzowisko. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment półwałka cegły ościeżnicowej? 

Wymiary: 85 x 97 mm. Glina ceglasta, 

domieszka piasku, ślady podsypki i 

"palcówki".  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

304 6042 

Wykop XXXI. 

Gruzowisko. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment cegły. Wymiary: (92) x 112? X 

(62) mm. Glina ceglasta, domieszka żwiru, 

ślady "palcówki". Wtórna zaprawa? 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

305 

6107a/ 

2010, skł. 

7028 

Wykop XXXI. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Płytka posadzkowa. Wymiary: 202 x 205 x 

37. Ślady podsypki i formy.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

306 

6107b/ 

2010, skł. 

7028 

Wykop XXXI. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Płytka posadzkowa. Wymiary: 195 x 197 x 

55. Glina brunatnoceglasta, mała 

domieszka kamieni. Odcisk tkaniny, 

palców.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

307 

6107c/ 

2010, skł. 

7028 

Wykop XXXI. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Płytka posadzkowa. Wymiary: 197 x 205 x 

39 mm. Glina brunatnoceglasta, prawie 

bez domieszki.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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308 

 

 

 

 

 

 

 

6107d/ 

2010, skł. 

7028 

Wykop XXXI. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Płytka posadzkowa. Wymiary: 200 x 192 x 

37 mm. Glina kremowoceglasta, 

domieszka tłucznia? Mocno starta.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

309 
6107e, 

skł.7055 

Wykop XXXI. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Płytka posadzkowa. Wymiary: 205 x 200 x 

37 mm.  Glina kremowoceglasta, mała 

domieszka kamieni. Mocno starta.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

310 
6107f, 

skł.7055 

Wykop XXXI. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Kwadratowa płytka posadzkowa. 

Wymiary: 207 x 207 x 32 mm. Glina 

kremowoceglasta, niewielka domieszka 

kamieni, ślady po formie, podsypce, 

odciski palców.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

311 
6107g, 

skł.7055, 

Wykop XXXI. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Płytka posadzkowa. Wymiary: 205 x 200 x 

35 mm. Boki lekko skośne. Glina 

kremowoceglasta, ślady podsypki, odcisk 

palca.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

312 
6107h, 

skł.7055, 

Wykop XXXI. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Płytka posadzkowa. Wymiary: 205 x 200 x 

37 mm. Glina kremowoceglasta, ślady po 

formie i podsypce, odcisk palca.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

313 

6107-i,  

skł. 

7035/ 

2010 r. 

Wykop XXXI. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Płytka posadzkowa. Wymiary: 210 x 200 x 

40 mm. Glina brunatnoceglasta, boki 

zaokrąglone, odcisk palca. Dobrze 

zachowana.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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314 
6107 j, 

skł. 7035 

Wykop XXXI. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Płytka posadzkowa. Wymiary: 200 x 195 x 

40 mm. Glina szarobrunatna. Dobrze 

zachowana.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

315 
6107-k, 

skł. 7035 

Wykop XXXI. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Płytka posadzkowa. Wymiary: 205 x 195 x 

37 mm. Glina brunatnoceglasta, mała 

domieszka kamieni, odcisk palca. Mało 

używana.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

316 
6107-l, 

skł. 7035 

Wykop XXXI. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Płytka posadzkowa. Wymiary: 200 x 200 x 

40 mm. Glina kremowoceglasta, mała 

domieszka kamieni, ślady po formie. Mało 

wytarta.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

317 6108 

Wykop XXXI. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Wypis z inwentarza: 6 płytek 

posadzkowych. Wymiary uśrednione: 180 

x 190 x pow. 40 mm. Porównaj nr kat. 

321-325. 

   

318 

6108a/ 

2010, skł. 

7027 

Wykop XXXI. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Płytka posadzkowa. Wymiary: 205 x 200 x 

38 mm. Glina kremowoceglasta, niewielka 

domieszka dużych kamieni, ślady 

podsypki, odciski palców. Wytarta.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

319 

6108b/ 

2010, skł. 

7027 

Wykop XXXI. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Płytka posadzkowa. Wymiary: 210 x 200 x 

38 mm. Glina kremowoceglasta, niewielka 

domieszka kamieni, ślady odcinania 

drutem? Wytarta.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

320 

6108c/ 

2010, skł. 

7027 

Wykop XXXI. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Płytka posadzkowa. Wymiary: 202 x 202 x 

40 mm. Glina kremowoceglasta, niewielka 

domieszka kamieni, odciski tkaniny? i 

palców. Wytarta.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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321 

6108/ 

2010d, 

skł. 7027 

Wykop XXXI. 

Gruz.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Płytka posadzkowa. Wymiary: 198 x 198 x 

40 mm. Glina kremowoceglasta, niewielka 

domieszka piasku. Wytarta.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

322 

6108/ 

2010e, 

skł. 7027 

Wykop XXXI. 

Gruz.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

190 x (175) x 40 mm. Glina 

kremowoceglasta, niewielka domieszka 

kamieni, ślady podsypki, odciski palców. 

Nie wytarta.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

323 6109 

Wykop XXXI. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Płytka posadzkowa. Wymiary: 190 x 200 x 

38 mm. Glina kremowoceglasta, 

powierzchnia zniszczona.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

324 6122 

Zewnętrzna część 

muru obwodowego. 

Gruz, gł. 80 cm. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment cegły gzymsowej, bogato 

profilowanej. Wariant lewy. Wymiary: 

(220) x 132 x 90 mm. Glina ceglasta, 

domieszka piasku i kamieni, ślady 

"palcówki", profil wycinany z boku. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

325 6123 

Wykop XXXI.  

NE krawędź piwnicy 

II.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment cegły z odciskiem łapy psa. 

Wymiary: (90) x 135 x 85? mm. Glina 

ceglasta, domieszka piasku i kamieni. 

Oklejona żółtawą zaprawą.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

326 
6124/ 

2011 

NE krawędź piwnic. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Cegła fazowana. Wymiary: 238 x 124 x 92 

mm. Glina ceglasta, źle wymieszana, 

domieszka piasku. Spód nierówny. Ślady 

zaprawy wapiennej.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

327 

ze skrz. 

697, skł. 

7341a 

Wykop III,  

Warstwa II2 gruzu 

(sklepienie). 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(130 x 90) x 28 mm. Glina 

brunatnoceglasta, mała domieszka 

kamieni, ślady po formie, odcisk palców i 

tkaniny. Ślady wytarcia.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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328 

ze skrz. 

697, skł. 

7341b 

Wykop III,  

Warstwa II2 gruzu 

(sklepienie). 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Płytka posadzkowa - fragment z 

narożnikiem. Wymiary: (117 x 102) x 25 

mm. Glina brunatnoceglasta, mała 

domieszka kamieni, odcisk tkaniny? 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

 

329 

ze skrz. 

697, skł. 

7341c 

Wykop III,  

Warstwa II2 gruzu 

(sklepienie). 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Narożnik płytki posadzkowej. Wymiary: 

(110 x 58) x 23 mm. Glina 

brunatnoceglasta, mała domieszka 

kamieni, odcisk tkaniny? Ślady wytarcia.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

330 

ze skrz. 

697, skł. 

7341d 

Wykop III,  

Warstwa II2 gruzu 

(sklepienie). 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment dachówki - zakończenia gąsiora? 

Wymiary: (170) x (105) x 15-20 mm. 

Glina kremowoceglasta, prawie bez 

domieszki, ślady angoby na wierzchu. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

331 

ze skrz. 

697, skł. 

7341e 

Wykop III,  

Warstwa II2 gruzu 

(sklepienie). 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment dachówki - mnicha z piętką. 

Wymiary: (110) x 90 x 60, gr. 15 mm. 

Glina stalowoszara, wtórnie przepalona?, 

boczne krawędzie "drapane". Zbiory 

OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

332 
kartka 

307a 

Wykop III,  

Warstwa II2. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Kwadratowa płytka posadzkowa. 

Wymiary: 197 x 197 x 42 mm. Glina 

ceglasto-szaroceglasta, domieszka piasku i 

kamieni. Góra starta. Zbiory OSPiŚ IAE 

PAN w Poznaniu.  

  

 

333 
kartka 

307b 

Wykop III,  

Warstwa II2. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Fragment dachówki - mnicha ze ściętą 

piętką. Wymiary: (210) x 70 x 17 mm. 

Glina ceglasto-szaroceglasta, domieszka 

piasku i tłucznia, ślady strychulca 

("palcówka"), chropowacenia brzegów.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

334 
kartka 

307c 

Wykop III,  

Warstwa II2. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Fragment dachówki - mnicha ze ściętą 

piętką. Wymiary: (142) x 70 x 17 mm. 

Glina kremowoceglasta.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

335 
kartka 

307d 

Wykop III,  

Warstwa II2. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Fragment dachówki - mnicha ze ściętą 

piętką. Wymiary: (111) x 70 x 17 mm. 

Glina szaroceglasta.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

336 
kartka 

307e 

Wykop III,  

Warstwa II2. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Fragment dachówki - mnicha ze ściętą 

piętką, Wymiary: (?) x 70 x 15 mm. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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337 
kartka 

307f 

Wykop III,  

Warstwa II2. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Fragment dachówki - mnicha ze ściętą 

piętką. Wymiary: (?) x 73 x 17 mm. Glina 

szaroceglasta.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

338 
kartka 

307g 

Wykop III,  

Warstwa II2. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Fragment dachówki - mnicha ze ściętą 

piętką. Wymiary: (?) x 70 x 17 mm. Glina 

ceglasta, domieszka piasku, ślady drapania 

brzegu i wąskiego strychulca.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

339 
kartka 

307h 

Wykop III,  

Warstwa II2. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Fragment dachówki - mnicha ze ściętą 

piętką. Wymiary: (?) x 70 x 15 mm. Glina 

kremowoceglasta. domieszka piasku i 

tłucznia, ślady wygładzania palcami i 

chropowacenia brzegu.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

340 
kartka 

307i 

Wykop III,  

Warstwa II2. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Fragment dachówki - mniszki z noskiem. 

Grubość 13-25 mm. Glina 

kremowoceglasta, domieszka piasku i 

tłucznia, ślady podsypki.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

341 
kartka 

326a 

Wykop III, Warstwa 

II2. Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Fragment dachówki - mnicha z piętką. 

Wymiary: (215) x 80 x 10-15 mm. Glina 

ceglasta.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

342 
kartka 

326b 

Wykop III,  

Warstwa II2. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Fragment dachówki - mnicha z piętką 

Wymiary: (206) x 85 x 15-18 mm. Glina 

ceglasta.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

343 
kartka 

326c 

Wykop III,  

Warstwa II2, korona. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Fragment dachówki – mnicha? Wymiary: 

(225) x 120 x 15 mm. Glina ceglasta. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

344 
kartka 

326d 

Wykop III,  

Warstwa II2,  korona. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Fragment dachówki - mnicha z noskiem. 

Wymiary: (150) x 150 x 20 mm. Glina 

ceglasta.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

345 
kartka 

701a 

Wykop III,  

Warstwa II2A,  

I poziom pieca. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment narożnika płytki posadzkowej, 

bok ścięty w linii łamanej. Wymiary: (90 x 

90) x 40-42 mm. Glina kremowoceglasta, 

domieszka żwiru i kamieni, ślady podsypki 

i starcia.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

346 
kartka 

701b 

Wykop III,  

Warstwa II2A,  

I poziom pieca. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment prostokątnego narożnika płytki 

posadzkowej, bok prostopadle ścięty. 

Wymiary: (105 x 75) x 25 mm. Glina 

kremowoceglasta, domieszka żwiru i 

kamieni, ślady strychulca szer. ok. 24 mm 

i starcia.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

347 
kartka 

702a 

Wykop III,  

Warstwa IIe,  

II poziom korytarza. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Prostokątna płytka posadzkowa, boki 

prostopadle ścięte. Wymiary: 190 x 185 x 

40-47 mm. Glina kremowoceglasta, źle 

wymieszana, mała domieszka piasku, 

ślady podsypki, starcia.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

348 
kartka 

702b 

Wykop III,  

Warstwa IIe,  

II poziom korytarza. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej, jeden z 

boków skośnie ścięty. Wymiary: 170 x 

(112) x 40-42 mm. Glina 

kremowoceglasta, źle wymieszana, mała 

domieszka piasku i kamieni, ślady 
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podsypki, wygładzania i "zacierania" góry 

gliną.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

349 
kartka 

702c 

Wykop III,  

Warstwa IIe.  

II poziom korytarza. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej, jeden z 

boków skośnie ścięty. Wymiary: (175 x 

145) x 40 mm. Glina kremowoceglasta, 

mała domieszka piasku, ślady podsypki. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

350 
kartka 

702d 

Wykop III,  

Warstwa IIe.  

II poziom korytarza. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej, jeden z 

boków skośnie ścięty. Wymiary: (180 x 

148) x 45 mm. Glina ceglasta, mała 

domieszka piasku, ślady podsypki, odciski 

palców.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

351 
kartka 

702e 

Wykop III,  

Warstwa IIe,  

II poziom korytarza. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej, boki 

prostopadle ścięte. Wymiary: (155 x 120) 

x 32-35 mm. Glina ceglasta, domieszka 

piasku i kamieni, ślady po formie, odciski 

palców, góra starta.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

352 
kartka 

702f 

Wykop III,  

Warstwa IIe,  

II poziom korytarza. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej, boki 

prostopadle ścięte. Wymiary: (122 x 90) x 

25 mm. Glina kremowoceglasta, 

domieszka piasku i kamieni, odciski 

palców na spodzie, "zacierania" góry gliną 

i wytarcia.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

353 
kartka 

702g 

Wykop III,  

Warstwa IIe.  

II poziom korytarza. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej, jeden z 

boków skośnie ścięty. Wymiary: (90 x 86) 

x 28 mm. Glina kremowoceglasta, mała 

domieszka piasku i kamieni, ślady 

podsypki i wytarcia.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

354 
kartka 

707a 

Wykop III,  

Warstwa II2A,  

II poziom pieca. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(137 x 100) x 45 mm. Glina 

kremowoceglasta, domieszka żwiru i 

kamieni, ślady po formie, "palcówce", 

chropowaceniu brzegów, zaprawie.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

355 
kartka 

707b 

Wykop III,  

Warstwa II2A,  

II poziom pieca. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(110 x 85) x 45 mm. Glina 

kremowoceglasta, domieszka żwiru i 

kamieni.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

356 
kartka 

707c 

Wykop III,  

Warstwa II2A,  

II poziom pieca. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(111 x 110) x 43 mm. Glina 

kremowoceglasta, domieszka żwiru i 

kamieni.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

357 
kartka 

707d 

Wykop III,  

Warstwa II2A,  

II poziom pieca. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(92 x 55) x 24 mm. Glina 

kremowoceglasta, domieszka żwiru i 

kamieni.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

358 
kartka 

707e 

Wykop III,  

Warstwa II2A,  

II poziom pieca. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(65 x 60) x 21 mm. Glina 

kremowoceglasta, domieszka żwiru i 

kamieni.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

359 
kartka 

707f 

Wykop III,  

Warstwa II2A,  

II poziom pieca. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(83 x 72) x 22 mm. Glina 

kremowoceglasta, domieszka żwiru i 

kamieni.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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360 

kartka 

714a/197

7 

Wykop III,  

Warstwa II2,  

z pomieszczenia E pod 

górną warstwą 

rumowiska. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(90 x 130) x 39 mm. Glina 

kremowoceglasta, z domieszką piasku i 

kamieni.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

361 

kartka 

714b/197

7 

Wykop III,  

Warstwa II2,  

z pomieszczenia E pod 

górna warstwą 

rumowiska. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(126 x 155) x 20 mm. Glina 

kremowoceglasta, z domieszką piasku i 

kamieni.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

362 

kartka 

714c/197

7 

Wykop III,  

Warstwa II2,  

z pomieszczenia E pod 

górna warstwą 

rumowiska. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(150 x 120) x 43 mm. Glina 

kremowoceglasta, z domieszka żwiru i 

kamieni.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

 

363 

kartka 

714d/197

7 

Wykop III,  

Warstwa II2,  

z pomieszczenia E pod 

górna warstwą 

rumowiska. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment cegły z posadzki? Wymiary: 

(143 x 125) x 60 mm. Glina 

szarooceglasta, z domieszką piasku i 

kamieni, ślady strychulca.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

364 

kartka 

714e/197

7 

Wykop III,  

Warstwa II2,  

z pomieszczenia E pod 

górna warstwą 

rumowiska. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment dachówki - zaczepu mniszki. 

Wymiary: (90 x 98) x 20 mm. Glina 

ceglasta, domieszka piasku.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

365 

kartka 

714f/197

7 

Wykop III,  

Warstwa II2, z 

pomieszczenia E pod 

górna warstwą 

rumowiska. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment dachówki - gąsiora? z 

pogrubionymi końcami. Wymiary: (57 x 

80) x 8-15 mm. Glina ceglasta, domieszka 

piasku.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

366 

kartka 

714g/197

7 

Wykop III,  

Warstwa II2,  

z pomieszczenia E pod 

górna warstwą 

rumowiska. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment dachówki - mnicha ze ściętą 

piętką. Glina ceglastobrunatna, domieszka 

piasku.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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367 

kartka 

714h/197

7 luźno z 

pomieszc

zenia .... 

Wykop III,  

Warstwa II2,  

z pomieszczenia E pod 

górna warstwą 

rumowiska. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment dachówki - zakończenia gąsiora? 

Wymiary: (72 x 95) x 19 mm. Glina 

ceglastobrunatna, domieszka piasku. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

368 

Skł. 

7026, z. 

13, 79 r. 

Wykop II,  

Warstwa 2a. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Kwadratowa płytka posadzkowa. 

Wymiary: 205 x 205 x 42 mm. Glina 

kremowoceglasta, domieszka tłucznia. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

369 

Skł.7026, 

z. 14, 79 

r. 

Wykop IV,  

Warstwa IIa. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Kwadratowa płytka posadzkowa. 

Wymiary: 198 x 198 x 37 mm. Glina 

kremowoceglasta, mała domieszka 

tłucznia.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

370 
Skł.7026, 

z. 15 

Wykop IV,  

Warstwa IIa. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Płytka posadzkowa. Wymiary: 208 x 200 x 

38 mm. Glina kremowoceglasta, ślady 

podsypki.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

371 

Skł. 

7029a/79 

r. 

Wykop IV,  

Warstwa IIa. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Płytka posadzkowa. Wymiary: 202 x 195 x 

45 mm. Glina kremowoceglasta, narożniki 

skośne, ślady podsypki. Wytarta.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

372 

Skł. 

7029b/79 

r. 

Wykop IV,  

Warstwa IIa. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Płytka posadzkowa z uszkodzonym 

bokiem. Wymiary: 200 x 196 x 40 mm. 

Glina kremowoceglasta, ślady po formie 

(wałek) i podsypce. Dobrze zachowana. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

373 

Skł. 

7029c/79 

r. 

Wykop IV,  

Warstwa IIa. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Płytka posadzkowa. Wymiary: 205 x 200 x 

42 mm. Glina kremowoceglasta, ślady po 

formie (broda) i podsypce. Dobrej jakości. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

374 

Skł. 

7030/79, 

z. 1 

Wykop III,  

Warstwa 2a, 

wypełnisko korytarza 

w przejściu pod murem 

zach.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Płytka posadzkowa. Wymiary: 203 x 197 x 

40 mm. Glina kremowoceglasta, ślady 

podsypki, odcisk palca.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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375 

Skł. 

7030/79, 

z. 2 

Wykop III,  

Warstwa 2a, 

wypełnisko korytarza 

w przejściu pod murem 

zach.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Płytka posadzkowa. Wymiary: 200 x 207 x 

40 mm. Glina kremowoceglasta, mała 

domieszka kamieni.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

376 

Skł. 

7030/79, 

z. 3 

Wykop III,  

Warstwa 2a, 

wypełnisko korytarza 

w przejściu pod murem 

zach.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Płytka posadzkowa. Wymiary: 205 x 210 x 

38 mm. Glina kremowoceglasta, mała 

domieszka kamieni.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

377 

Skł. 

7030/79, 

z. 4 

Wykop III,  

Warstwa 2a, 

wypełnisko korytarza 

w przejściu pod murem 

zach.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Płytka posadzkowa. Wymiary: 205 x 200 x 

45 mm. Glina kremowoceglasta, zbyt 

tłusta, dlatego płytka "siadła".  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

378 
Skł. 

7031c/79 

Wykop III,  

Warstwa 2a, 

wypełnisko korytarza 

w przejściu pod murem 

zach.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Kwadratowa płytka posadzkowa. 

Wymiary: 205 x 205 x 30 mm. Glina 

kremowoceglasta, mała domieszka 

kamieni, odcisk palca. Mocno zniszczona 

powierzchnia, spód odbity.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

379 
Skł. 

7031d/79 

Wykop IV,  

Warstwa IIa. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Płytka posadzkowa. Wymiary: 205 x 200 x 

45 mm. Glina brunatnoceglasta, mała 

domieszka kamieni, narożniki lekko 

zaokrąglone, ślady podsypki, odciski 

palców.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

380 

Skł. 

7034, 

K2/79, z. 

20 

Wykop IV,  

Warstwa IIa. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Płytka posadzkowa. Wymiary: 205 x 197 x 

45 mm, boki lekko ścięte, bardzo dobrze 

zachowana. Glina kremowoceglasta. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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381 

Skł. 

7034, K 

2/79, z. 

21 

Wykop III,  

Warstwa II2(g),  

zewn. strona muru 

zach.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Kwdratowa płytka posadzkowa. Wymiary: 

202 x 202 x 47 mm, dobrze zachowana, 

boki lekko ścięte. Glina kremowoceglasta, 

ślady podsypki.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

382 

Skł. 

7034, K 

2/79, z. 

22 

Wykop III,  

Warstwa II2(g),  

zewn. strona muru 

zach.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Płytka posadzkowa. Wymiary: 195 x 190 x 

40 mm. Glina kremowoceglasta, 

domieszka kamieni. Zbyt mokra glina 

spowodowała, że bok się osunął, tworząc 

wałek.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

383 

Skł. 

7034, K 

2/79, z. 

23 

Wykop III,  

Warstwa II2(g),  

zewn. strona muru 

zach.  

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Płytka posadzkowa. Wymiary: 207 x 200 x 

40 mm. Glina kremowoceglasta.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

384 

Skł. 

7044, w 

5. z.16 

Wykop XXX, 

gruzowisko. 

Wewnętrzny narożnik 

W i S muru 

obwodowego. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Płytka posadzkowa. Wymiary: 205 x 195 x 

40 mm. Narożnik uszkodzony. Glina 

kremowoceglasta, mała domieszka 

kamieni.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

385 

Skł. 

7044, w 

5. z.17 

Wykop XXX, 

gruzowisko. 

Wewnętrzny narożnik 

W i S muru 

obwodowego. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Płytka posadzkowa. Wymiary: 195 x 197 x 

34. Glina kremowoceglasta, mała 

domieszka kamieni. Góra odbita, zła 

jakość.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

386 

Skł. 

7044, w 

5. z.18 

Wykop XXX, 

gruzowisko. 

Wewnętrzny narożnik 

W i S muru 

obwodowego. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Płytka posadzkowa. Wymiary: 195 x 205 x 

40 mm. Boki skośnie ścięte, glina 

kremowoceglasta, ślady po formie, odciski 

palców i tkaniny? na spodzie. Narożnik 

uszkodzony.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

 

387 

Skł. 

7044, w 

5. z.19 

Wykop XXX, 

gruzowisko. 

Wewnętrzny narożnik 

W i S muru 

obwodowego. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

203 x (180) x 36 mm. Glina 

kremowoceglasta, mała domieszka 

kamieni, ślady podsypki.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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Nowożytny poziom 

osadniczy.  

388 

Skł. 

7042a/20

10 r. 

Wykop XXX, 

gruzowisko. 

Wewnętrzny narożnik 

W i S muru 

obwodowego. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Płytka posadzkowa. Wymiary: 210 x 200 x 

37 mm. Glina kremowoceglasta, mała 

domieszka kamieni, ślady formy (broda) i 

podsypki. Narożniki uszkodzone, wytarta. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

389 

Skł. 

7042b/20

10 r. 

Wykop XXX, 

gruzowisko. 

Wewnętrzny narożnik 

W i S muru 

obwodowego. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Płytka posadzkowa. Wymiary: 185 x 180 x 

35 mm. Glina brunatnoszaro - brunatna, 

domieszka piasku, góra z pobiałą?, 

narożniki uszkodzone.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

390 

Skł. 

7042c/20

10 r. 

Wykop XXX, 

gruzowisko. 

Wewnętrzny narożnik 

W i S muru 

obwodowego. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Kwadratowa płytka posadzkowa. 

Wymiary: 190 x 190 x 40 mm. Glina 

ceglasto-szaro-ceglasta, domieszka żwiru i 

kamieni, dół okopcony, ślady podsypki, 

palców. Nie starta.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

391 

Skł. 

7042d/20

10 r. 

Wykop XXX, 

gruzowisko. 

Wewnętrzny narożnik 

W i S muru 

obwodowego. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Płytka posadzkowa. Wymiary: 200 x 195 x 

35 mm. Glina kremowoceglasta, mała 

domieszka kamieni. Uszkodzona, nie 

starta.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

392 

Skł. 

7043a/20

10 r. 

Wykop XXX, 

gruzowisko. 

Wewnętrzny narożnik 

W i S muru 

obwodowego. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

210 x (195), x (17) mm. Glina 

kremowoceglasta. Bardzo źle zachowana. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

393 

Skł. 

7043b/20

10 r. 

Wykop XXX, 

gruzowisko. 

Wewnętrzny narożnik 

W i S muru 

obwodowego. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

2 fragmenty płytki posadzkowej. 

Wymiary: 205 x (90) x 37 mm. Glina 

brunatnoceglasta, domieszka piasku i 

żwiru, ślady podsypki.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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394 

Skł. 

7043c/20

10 r. 

Wykop XXX, 

gruzowisko. 

Wewnętrzny narożnik 

W i S muru 

obwodowego. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Płytka posadzkowa z odłamanym 

narożnikiem. Wymiary: 195 x (180) x 30 

mm. Glina kremowoceglasta, prawie bez 

domieszki, ślady odcinania lub deski. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

395 

Skł. 

7043d/20

10 r. 

Wykop XXX, 

gruzowisko. 

Wewnętrzny narożnik 

W i S muru 

obwodowego. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Płytka posadzkowa. Wymiary: 200 x 196 x 

30 mm. Glina kremowoceglasta, prawie 

bez domieszki, ślady podsypki? 

Powierzchnia zniszczona.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

396 

Skł. 

7043e/79 

r. 

Wykop IV,  

Warstwa IIa. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Kwadratowa płytka posadzkowa. 

Wymiary: 200 x 200 x 42 mm. Glina 

kremowoceglasta, mała domieszka 

kamieni, narożniki skośne. Mało wytarta. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

397 

Skł. 

7055/79, 

z. 9 

Wykop IV,  

Warstwa 2a. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Kwadratowa płytka posadzkowa. 

Wymiary: 178 x 178 x 39 mm. Glina 

kremowoceglasta, ślady podsypki, 

wygładzania, palców.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

398 

Skł. 

7055/79, 

z. 10 

Wykop IV,  

Warstwa 2a. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Płytka posadzkowa. Wymiary: 175 x 164 x 

25 mm. Glina kremowoceglasta, 

domieszka kamieni.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

399 

Skł. 

7055/79, 

z. 11 

Wykop IV,  

Warstwa 2a. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Płytka posadzkowa. Wymiary: 193 x 188 x 

41 mm. Glina kremowoceglasta.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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400 

Skł. 

7055/79, 

K2/326, 

z. 12 

Wykop IV,  

Warstwa 2a. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Płytka posadzkowa. Wymiary: 165 x 168 x 

28 mm. Glina kremowoceglasta, 

domieszka kamieni, ślady podsypki. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

401 

Skł. 

7056/79, 

z. 5 

Wykop IV,  

Warstwa 2a. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Prostokątna płytka posadzkowa. Wymiary: 

165 x 175 x 30 mm. Glina 

kremowoceglasta.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

402 

Skł. 

7056/79, 

z. 6 

Wykop IV,  

Warstwa 2a. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Kwadratowa płytka posadzkowa. 

Wymiary: 205 x 205 x 45 mm. Glina 

kremowoceglasta, , mała domnieszka 

kamieni, ślady odrywania płytki od stołu 

formierczego poprzez okręcanie.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

403 

Skł. 

7056/79, 

K326 z. 7 

Wykop IV,  

Warstwa 2a. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(175 x 170) x 33. Glina kremowoceglasta.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

404 

Skł. 

7056/79, 

z. 8 

Wykop IV,  

Warstwa 2a. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Płytka posadzkowa. Wymiary: 207 x 200 x 

38 mm. Glina kremowoceglasta.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

405 

Skł. 

7169a, 

bad.1973 

bez nr 

Wykop III,  

Warstwa II2. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment cegły z zaokrągloną główką 

(cokołowa?), przerobionej ze zwykłej. 

Wymiary: (135) x 135 x 70 mm. Glina 

kremowoceglasta, ślady strychulca 

("palcówka").  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

406 

Skł. 

7169c, 

bad. 1973 

Wykop IV,  

Warstwa IIa. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Cegła z fazowaną wozówką, przerobiona 

ze zwykłej. Wymiary: 240 x 112 x 73 mm. 

Glina kremowoceglasta.. Ślady zaprawy 

wapiennej.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

407 
Skł. 

7317a 

Wykop III,  

Warstwa II12 lub KIII, 

Wykop II Warstwa II. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment cegły. Wymiary: (120) x 128 x 

86 mm. Glina kremowoceglasta, odciski 

łap kot/pies.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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408 
Skł. 

7317b 

Wykop III,  

Warstwa II12 lub KIII, 

Wykop II Warstwa II. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment cegły. Wymiary: (140) x 130 x 

100 mm. Glina kremowoceglasta, ślady 

strychulca. Ślady zaprawy wapiennej. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

409 3/526 

Znalezisko luźne. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Mały fragment dachówki? (gąsiora). Glina 

kremowoceglasta.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

410 4/526 

Znalezisko luźne. 

Nowożytny poziom 

osadniczy.  

Fragment dachówki - mniszki z zaczepem. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
   

411 bez nr 14 

Wykop IV,  

Warstwa IIa. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Płytka posadzkowa. Wymiary: 200 x 205 x 

39 mm. Czerep brunatnoceglasty, 

domieszka żwiru i kamieni, ślady podsypki 

lub tkaniny. Wytarta.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

412 bez nr 15 

Wykop IV,  

Warstwa IIa. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Płytka posadzkowa. Wymiary: 200 x 205 x 

39 mm. Czerep brunatnoceglasty, 

domieszka żwiru i kamieni, ślady podsypki 

lub tkaniny. Wytarta.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

413 
r. 79/bez 

nr 1 

Wykop IV,  

Warstwa IIa. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Kwadratowa płytka posadzkowa. 

Wymiary: 200 x 202 x 42 mm. Glina 

kremowoceglasta, domieszka piasku, ślady 

podsypki na spodzie i bokach.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

414 
r. 79/bez 

nr 2 

Wykop IV,  

Warstwa IIa. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Kwadratowa płytka posadzkowa. 

Wymiary: 155 x 156 x 30 mm. Glina 

kremowoceglasta, domieszka piasku i 

kamieni, ślady odcisków palców.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

415 
r. 79/bez 

nr 3 

Wykop IV,  

Warstwa IIa. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Kwadratowa płytka posadzkowa. 

Wymiary: 205 x 202 x 42 mm. Glina 

ceglasto-szara, mała domieszka piasku, 

ślady podsypki i "wyświecania" boku. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

416 
r. 79/bez 

nr 4 

Wykop IV,  

Warstwa IIa. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

210 x ? x 45 mm. Glina kremowoceglasta, 

domieszka piasku.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   



 

 
66 

417 
r. 79/bez 

nr 5 

Wykop IV,  

Warstwa IIa. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

205 x ? x 42 mm. Glina kremowoceglasta, 

domieszka piasku, ślady podsypki na 

spodzie i bokach.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

   

418 
r. 79/bez 

nr 6 

Wykop IV,  

Warstwa IIa. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Prostokątna płytka posadzkowa. Wymiary: 

200 x 195 x 41 mm. Glina 

kremowoceglasta, domieszka piasku, ślady 

podsypki na spodzie i bokach.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

419 
r. 79/bez 

nr 7 

Wykop IV,  

Warstwa IIa. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Prostokątna płytka posadzkowa. Wymiary: 

200 x 195 x 41 mm. Glina 

kremowoceglasta, domieszka piasku, ślady 

podsypki na spodzie i bokach.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

420 
r. 79/bez 

nr 8 

Wykop IV,  

Warstwa IIa. 

Nowożytny poziom 

osadniczy. 

Prostokątna płytka posadzkowa. Wymiary: 

200 x 195 x 41 mm. Glina 

kremowoceglasta, domieszka piasku, ślady 

podsypki na spodzie i bokach.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

421 1319 

Wykop II,  

Warstwa I. 

Współczesny poziom 

osadniczy. 

Fragment półwałka cegły ościeżnicowej? 

Wymiary: (72 x 61) x 85 mm. Glina 

ceglasta, domieszka piasku i tłucznia.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

422 5627 

Wykop XIV,  

Warstwa pod 

humusem.  

ze skrzynki 982. 

Współczesny poziom 

osadniczy. 

Fragment płytki posadzkowej, zachowany 

kąt prosty, boki prostopadle ścięte. 

Wymiary: (120x120) x 26 mm. Glina 

brunatnoceglasto-szara, prawie bez 

domieszki. Góra mocno wytarta. Ślady 

zaprawy wapiennej.  

XIV-XVI w. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

423 5628 

Wykop XVII.  

Warstwa I-II,  

ze skrzynki 980. 

Współczesny poziom 

osadniczy. 

Fragment dachówki - mniszki z noskiem. 

Wymiary: (144 x 146) x 20-22 mm. Glina 

ceglasta, domieszka piasku, ślady po 

formie. Zaprawa.  

XIV-XVI w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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424 5917 

Wykop XXXI. 

Warstwa Ib. 

Współczesny poziom 

osadniczy. 

Fragment dachówki.  

Nie zidentyfikowano. 
      

425 5923 

Wykop XXXI. 

Warstwa Ib. 

Współczesny poziom 

osadniczy. 

Ceramika budowlana. Nie 

zidentyfikowano. 
   

426 26a/96 

Warstwa III.  

Przy klubie, znad calca 

z torfowalni.  

Współczesny poziom 

osadniczy. 

4 fragmenty cegły. Glina ceglasta, 

domieszka żwiru i kamienia.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

427 26b/96 

Warstwa III.  

Przy klubie. 

Współczesny poziom 

osadniczy. 

Fragment dachówki - gąsiora? Wymiary: 

(93 x 80) x 20 mm. Glina 

kremowoceglasta, domieszka piasku. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

428 26c/96 

Warstwa III.  

Przy klubie. 

Współczesny poziom 

osadniczy. 

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(90 x 68) x 27 mm. Glina 

kremowoceglasta, domieszka kamieni. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

429 6104 
Wykop II. 

Znalezisko luźne.  

Fragment płyty z otworu do hypocaustum.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
  

 

430 835/61 
Wykop II.  

Znalezisko luźne.  

Ceramika budowlana? - fragment misy? 

lub gąsiora? lub misy. Wymiary: (68 x 55) 

x 12-14 mm. Glina ceglastoszara, 

niewielka domieszka tłucznia. Pokryta z 

obu stron żółtym szkliwem, przejrzystym, 

różnej grubości. Nowożytna?  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

431 

1095 

Skł. 

7167b 

Wykop II.  

Znalezisko luźne.  

Fragment półwałka cegły ościeżnicowej? 

Wymiary: (110) x 88 x 90 mm. Glina 

ceglasta, domieszka żwiru, ślady zaprawy.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

432 1110 
Wykop II.  

Znalezisko luźne.  

Fragment płyty z otworu do hypocaustum. 

Wymiary: (160 x 70) x 43 mm. Przy 

pierścieniu wyżłobienie na pokrywę. Glina 

ceglastobrunatna, domieszka piasku, ślady 

po formie przy pierścieniu. Szkliwo żółte, 

przejrzyste, dość cienkie. 2 poł. XIV w. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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433 1122 
Wykop II-1. 

Znalezisko luźne.  

Fragment półwałka cegły ościeżnicowej? 

Wymiary: (87 x 52) x 65 mm. Glina 

ceglasta, domieszka piasku, odcisk 

strychulca. Zaprawa wapienna.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

434 3911 Znalezisko luźne.  

Fragment płyty z otworu do hypocaustum. 

Wymiary: (85 ) x 60 x 39 mm. Przy 

pierścieniu wyżłobienie na pokrywę. Glina 

ceglastobrunatna, domieszka piasku, ślady 

po formie przy pierścieniu. Szkliwo żółte, 

przejrzyste, dość cienkie.  

2. poł. XIV w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

435 5362 

Wykop IVA  

z profilu.  

Znalezisko luźne.  

Fragment płytki posadzkowej? lub fryzu?, 

bok skośnie ścięty. Wymiary: (18 x 14 z 

15) mm. Czerep ceglasty, domieszka 

piasku, niewielkie zanieczyszczenie 

organiczne, ślady "wyświecenia". Szkliwo 

oliwkowe, przezroczyste, cienkie.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

436 5608 
Wykop XX. 

Znalezisko luźne.  

Fragment płytki posadzkowej, zachowany 

kąt prosty, boki prostopadle ścięte. 

Wymiary: (129 x 124) x 31 mm. Glina 

brunatnoceglasta, domieszka piasku. 

Wtórnie użyta, na górze ślady zaprawy. 

XIV-XVI w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

437 5621 
Wykop XIII. 

Znalezisko luźne.  

Fragment narożnika płytki posadzkowej, 

boki prostopadle ścięte. Wymiary: (151 x 

116) x 45 mm. Glina brunatnoceglasta, 

domieszka piasku.  

XIV-XVI w.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

438 

5883 

(skł. 

6820)/2 

Wykop XXVII-XIX. 

Znalezisko luźne.  

Płytka posadzkowa. Wymiary: 207 x 200 x 

42 mm. Glina kremowoceglasta, niewielka 

domieszka piasku i tłucznia.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

439 

5883 

(skł. 

6820)/3 

Wykop XXVII-XIX. 

Znalezisko luźne.  

Kwadratowa płytka posadzkowa. 

Wymiary: 167 x 166 x 37 mm. Glina 

kremowoceglasta, niewielka domieszka 

piasku i tłucznia, odcisk tkaniny? Ślady 

zaprawy wapiennej.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

440 

5883 

(skł. 

6820)/4 

Wykop XXVII-XIX. 

Znalezisko luźne.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(148 x 73) x 20 mm. Glina 

kremowoceglasta, niewielka domieszka 

piasku i tłucznia, ślady podsypki.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

441 

5883 

(skł. 

6820)/5 

Wykop XXVII-XIX. 

Znalezisko luźne.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(175 x 142) x 19 mm. Glina 

kremowoceglasta, niewielka domieszka 

piasku i tłucznia, ślady podsypki, biała 

angoba?  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

442 

5883 

(skł. 

6820)/6 

Wykop XXVII-XIX. 

Znalezisko luźne.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(35 x 98) x 30 mm. Glina 

kremowoceglasta, źle wymieszana, 

niewielka domieszka piasku i tłucznia. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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443 

5883 

(skł. 

6820)/7 

Wykop XXVII-XIX. 

Znalezisko luźne.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(148 x 108) x 31 mm. Glina 

kremowoceglasta, niewielka domieszka 

piasku i tłucznia, ślady wygładzania deską. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

444 

5883 

(skł. 

6820)/8 

Wykop XXVII-XIX. 

Znalezisko luźne.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(106 x 106) x 32 mm. Glina 

kremowoceglasta, niewielka domieszka 

piasku.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

445 

5883 

(skł. 

6820)/9 

Wykop XXVII-XIX. 

Znalezisko luźne.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(153 x 108) x 30 mm. Glina 

kremowoceglasta, niewielka domieszka 

piasku i tłucznia, ślady wygładzania deską. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

446 

5883 

(skł. 

6820)/10 

Wykop XXVII-XIX. 

Znalezisko luźne.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(115 x 108) x 28 mm. Glina 

kremowoceglasta, niewielka domieszka 

piasku i tłucznia, ślady wygładzania i 

podsypki.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

447 

5883 

(skł. 

6820)/11 

Wykop XXVII-XIX. 

Znalezisko luźne.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(115 x 78) x 31 mm. Glina 

kremowoceglasta, niewielka domieszka 

piasku i tłucznia, ślady podsypki.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

448 

5883 

(skł. 

6820)/12 

Wykop XXVII-XIX. 

Znalezisko luźne.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(102 x 77) x 22 mm. Glina 

kremowoceglasta, niewielka domieszka 

piasku i tłucznia, ślady podsypki.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

449 

5883 

(skł. 

6820)/13 

Wykop XXVII-XIX. 

Znalezisko luźne.  

Fragment spodniej części płytki 

posadzkowej. Wymiary: (88 x 57 x 23) 

mm. Glina kremowoceglasta, niewielka 

domieszka piasku, ślady podsypki.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

450 
5896/201

0 

Wykop III - zasypisko. 

Znalezisko luźne.  

Fragment prostokątnego narożnika płytki 

posadzkowej. Wymiary: (150 x 80) x 28 

mm. Glina kremowoceglasta, mała 

domieszka piasku, ślady podsypki. Brak 

śladów starcia.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

451 6106 

Wykop XXXII - 

doczyszczanie. 

Znalezisko luźne.  

Cegła profilowana o łamanym profilu. 

Wymiary: 240 x 120 x 85 mm. Glina 

ceglasta, domieszka piasku, ślady 

podsypki, szablonu.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

452 6821a Znalezisko luźne.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(170 z 105) x 30 mm. Glina 

kremowoceglasta, domieszka piasku i 

kamieni. Wtórna zaprawa.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

453 6821b Znalezisko luźne.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(120 x 115) x 29 mm. Glina ceglasto-

szaro-ceglasta, mała domieszka piasku i 

kamieni, ślady podsypki, odciski palców. 

Brunatna angoba.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

454 6821c Znalezisko luźne.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(192 x 85) x 43 mm. Glina 

kremowoceglasta, domieszka piasku, 

powierzchnia nierówna, odcisk palca. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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455 6821d Znalezisko luźne.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(165 x 110) x 20 mm. Glina ceglasto-

szaro-ceglasta, mała domieszka piasku i 

żwiru, ślady po formie, podsypce. Góra 

starta.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

456 6821e Znalezisko luźne.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(130 x 104) x 33 mm. Glina ceglasto-

szaro-ceglasta, domieszką piasku i żwiru, 

ślady podsypki i wygładzania deską. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

457 6821f Znalezisko luźne.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(112 x 105) x 41 mm Glina szara, 

domieszka piasku i żwiru, ślady podsypki 

na boku, spękana.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

458 6821g Znalezisko luźne.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(124 x 95) x 34 mm. Glina ceglasto-szaro-

ceglasta, domieszka piasku i kamieni, 

ślady wygładzania deską.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

459 6821h Znalezisko luźne.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(118 x 105) x 30 mm. Glina 

kremowoceglasta, domieszka piasku i 

żwiru, ślady podsypki. Wtórnie oklejona 

zaprawą.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

460 6821i Znalezisko luźne.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(102 x 88) x 30 mm. Glina ceglasta, 

domieszka piasku i kamieni. Ślady 

zaprawy wapiennej.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

461 6821j Znalezisko luźne.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(100 x 90) x 19 mm. Glina ceglasto-szaro-

ceglasta, domieszka żwiru i kamieni, ślady 

po formie. Góra starta.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

462 6821k Znalezisko luźne.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(105 x 95) x 31 mm. Glina 

kremowoceglasta, domieszka żwiru, ślady 

po formie. Oklejona wtórną zaprawą. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

463 6821l Znalezisko luźne.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(90 x 58) x 24 mm. Glina ceglasta, 

domieszka piasku i żwiru, ślady podsypki i 

wygładzania deską. Brak śladów użycia. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

464 6821ł Znalezisko luźne.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(93 x 78) x 29 mm. Glina ceglasto-szaro-

ceglasta, mała domieszka piasku i żwiru, 

ślady podsypki i wygładzania deską. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

465 6821m Znalezisko luźne.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(77 x 75 x 38) mm. Glina ceglasta, 

domieszka piasku, spód nierówny.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

466 6821n Znalezisko luźne.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(98 x 60) x 27 mm. Glina szaroceglasta, 

mała domieszka piasku i kamieni, ślady 

wygładzania tkaniną, podsypki?  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

467 6821o Znalezisko luźne.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(75 x 80) x 40 mm. Glina ceglasto-szaro-

ceglasta, domieszka żwiru i kamieni, ślady 

wygładzania. Angoba brunatna. 

Nowożytna.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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468 6821p Znalezisko luźne.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(70 x 55) x 33 mm. Glina szara, domieszka 

piasku.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

469 

7215/79, 

skł. 

7315a 

Znalezisko luźne.  

Płytka posadzkowa. Wymiary: 193 x 185 x 

42 mm. Glina szaroceglasta, mała 

domieszka piasku i kamieni.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

470 

7215/79, 

skł. 

7315b 

Znalezisko luźne.  

Kwadratowa płytka posadzkowa. 

Wymiary: 200 x 202 x 38 mm. Glina 

szaroceglasta, domieszka piasku i kamieni. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

471 

7215/79, 

skł. 

7315c 

Znalezisko luźne.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(110 x 85) x 22 mm. Glina szaroceglasta, 

mała domieszka piasku i kamieni.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

472 

7215/79, 

skł. 

7315d 

Znalezisko luźne.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(101 x 73) x 40 mm.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

473 

7215/79, 

skł. 

7315e 

Znalezisko luźne.  

Okruch cegły lub płytki posadzkowej, 

Wymiary: (70 x 62) mm. Glina 

szaroceglasta, mała domieszka piasku i 

kamieni. Wtórna zaprawa.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

474 

7215/79, 

skł. 

7315f 

Znalezisko luźne.  

Fragment cegły. Wymiary: (130) x 135 x 

62 mm, odcisk strychulca.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

475 7216a Znalezisko luźne.  

Fragment cegły. Wymiary: (180) x 130-

140 x 95 mm. Glina ceglasta, domieszka 

żwiru, ślad strychulca szer. 25 mm i 

odciski racic. Ślady zaprawy wapiennej. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

476 7216b Znalezisko luźne.  

Fragment cegły. Wymiary: (140) x 120 x 

84 mm. Glina ceglasta, źle wymieszana, 

domieszka żwiru, ślady podsypki, odcisk 

łapy małego psa lub kota.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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477 7216c Znalezisko luźne.  

Fragment cegły. Wymiary: (130) x 130 x 

98 mm. Glina ceglastoszara, słabo 

wypalona, domieszka kamieni, odciski 

racic.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

478 7318a 
Okolice murów. 

Znalezisko luźne.  

Kwadratowa płytka posadzkowa. 

Wymiary: 175-180 x 182 x 38 mm. Glina 

szaroceglasta, mała domieszka piasku i 

kamieni.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

479 7318b 
Okolice murów. 

Znalezisko luźne.  

Kwadratowa płytka posadzkowa. 

Wymiary: 190 x 192 x 38 mm. Glina 

ceglasta, domieszka kamieni.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

480 
7323a/20

12 
Znalezisko luźne.  

Fragment dachówki - mnicha ze ściętą 

piętką. Wymiary: (250) x 70, wys. 60, x 

15-17 mm. Glina ceglasta, domieszka 

piasku i kamieni. Ślady "palcówki", 

chropowacenia przy zaczepach. Ślady 

zaprawy wapiennej.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

481 7323/b Znalezisko luźne.  

Fragment dachówki - mnicha ze ściętą 

piętką. Wymiary: (125) x 80 x 15-16 mm. 

Glina ceglasta, źle wymieszana, domieszka 

piasku, ślady "palcówki", chropowacenia 

przy zaczepie.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

482 7323/c Znalezisko luźne.  

Fragment dachówki - mnicha  ze ściętą 

piętką. Wymiary: (205) x 60 x 10-22 mm. 

Glina ceglasta, domieszka piasku, ślady 

"palcówki", podsypki, chropowacenia przy 

zaczepie.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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483 7323d Znalezisko luźne.  

Fragment dachówki - mnicha  ze ściętą 

piętką. Wymiary: (170) x 70 x 15-18 mm. 

Glina ceglasta, domieszka piasku i 

kamieni, ślady po formie, wygładzaniu 

strychulcem, chropowaceniu przy 

zaczepie.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

484 7323e Znalezisko luźne.  

Fragment dachówki - mniszki z zaczepem. 

Wymiary: (215) x 162-150 x 20 mm. Glina 

ceglasta, domieszka żwiru i kamieni, ślady 

po formie, wygładzaniu strychulcem, 

zaprawie wapiennej.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

485 7323f Znalezisko luźne.  

Fragment dachówki - zakończenia 

mniszki? Wymiary: (175) x 20 mm. Glina 

ceglasta, domieszka żwiru, ślady 

"palcówki".  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

486 7323g Znalezisko luźne.  

Fragment dachówki - gąsiora? Wymiary: 

(115) x 15 mm. Glina ceglasta, domieszka 

żwiru, ślady po formie, "palcówki".  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

487 7323h Znalezisko luźne.  

Fragment dachówki - gąsiora? środkowa 

część. Wymiary: (132 x 90) x 15 mm. 

Glina ceglasta, domieszka żwiru, ślady 

"palcówki".  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

488 7323i Znalezisko luźne.  

Fragment dachówki - gąsiora? środkowa 

część, mocno zniszczona. Wymiary: (75) x 

15 mm. Glina kremowoceglasta, 

domieszka żwiru i kamieni, ślady po 

formie.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

489 7323j Znalezisko luźne.  

Fragment dachówki - gąsiora?, środkowa 

część, mocno zniszczona. Wymiary: (56 x 

9) mm. Glina kremowoceglasta, 

domieszka żwiru i kamieni, ślady 

"palcówki".  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

490 7327a Znalezisko luźne.  

Płytka posadzkowa. Wymiary: 195 x 200 x 

35 mm. Glina kremowoceglasta, 

domieszka kamieni. Złej jakości.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

491 7327b Znalezisko luźne.  

Płytka posadzkowa. Wymiary: 195 x 200 x 

35 mm. Glina kremowoceglasta, 

domieszka kamieni, góra starta. Zbiory 

OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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492 7327c Znalezisko luźne.  

Płytka posadzkowa. Wymiary: 195 x 203 x 

36 mm. Glina kremowoceglasta, 

domieszka kamieni. Złej jakości. Zbiory 

OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

 

493 

 

 

 

 

 

Skł. 

7031a/79 
Znalezisko luźne.  

Kwadratowa płytka posadzkowa. 

Wymiary: 205 x 205 x 40 mm. Glina 

brunatnoceglasta, mała domieszka 

kamieni, ślady formy (broda), odcisk 

tkaniny? i palców. Nie używana?  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

494 
Skł. 

7031b/79 
Znalezisko luźne.  

Kwadratowa płytka posadzkowa. 

Wymiary: 200 x 200 x 35 mm. Glina 

kremowoceglasta, mała domieszka 

kamieni. boki zaokrąglone, ślady tkaniny? 

Wytarta.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

495 
Skł. 

7032/79a 
Znalezisko luźne.  

Kwadratowa płytka posadzkowa. 

Wymiary: 202 x 205 x 40 mm, lekko 

ścięty bok. Glina kremowoceglasta, 

domieszka żwiru i kamieni, ślady 

podsypki? na boku.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

496 
Skł. 

7032/79b 
Znalezisko luźne.  

Płytka posadzkowa. Wymiary: 212 x 202 x 

37 mm. Glina kremowoceglasta, mała 

domieszka kamieni, ślady formy (broda). 

Góra odbita.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

497 
Skł. 

7032/79c 
Znalezisko luźne.  

Płytka posadzkowa z odłamanym 

narożnikiem. Wymiary: 200 x 207 x 35 

mm. Glina kremowoceglasta, mała 

domieszka kamieni, ślady tkaniny?, odcisk 

palca.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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498 
Skł. 

7032/79d 
Znalezisko luźne.  

Płytka posadzkowa. Wymiary: 200 x 190 x 

45 mm. Glina kremowoceglasta, mała 

domieszka kamieni. Góra mocno 

zniszczona.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

499 

Skł. 

7166a 

2010/11 

Znalezisko luźne.  

Cegła z posadzki? Wymiary: (198 x 70) x 

63-65 mm. Glina kremowoceglasta, ślady 

strychulca.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

500 

Skł. 

7166b 

2010/11 

Znalezisko luźne.  

Fragment cegły, Wymiary: (230) x 120-

125 x 88-92 mm. Glina kremowoceglasta, 

ślady strychulca.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

501 

Skł. 

7166c 

2010/11 

Znalezisko luźne.  

Fragment cegły, Wymiary: (180) x 130 x 

100 mm. Glina kremowoceglasta, ślady 

strychulca.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

502 
Skł. 

7167a 
Znalezisko luźne.  

Fragment cegły o zaokrąglonym profilu, 

przerobionej ze zwykłej, z celowo 

odbitymi narożnikami. Wymiary: (270) x 

138 x 90 mm. Glina kremowoceglasta, 

ślady strychulca ("palcówka) i zaprawy 

wapiennej.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

503 

Skł. 

7169b, 

bad. 1973 

Znalezisko luźne.  

Fragment cegły profilowanej z 

zaokrąglonym narożnikiem, Wymiary: 

(115) x 135 x 92 mm. Glina 

kremowoceglasta, odciski strychulca. 

Ślady zaprawy wapiennej.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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504 
Skł. 7215 

2010/11 
Znalezisko luźne.  

Cegła. Wymiary: 272 x 135 x 95-98 mm. 

Glina kremowoceglasta, ślady zaprawy 

wapiennej, odcisk łapy i strychulca.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

505 
Skł. 

7262a 
Znalezisko luźne.  

Cegła fazowana. Wymiary: 275 x 120-125 

x 90 mm. Zaprawa.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

506 
Skł. 

7262b 
Znalezisko luźne.  

Fragment cegły. Wymiary: (170 x 128) x 

85-90 mm. Glina kremowoceglasta, 

nowożytna?  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

507 

Skł. 

7342a, 

bad 1977 

Znalezisko luźne.  

Fragment półwałka cegły ościeżnicowej? 

Wymiary: (136 x 104) x 95 mm. Glina 

kremowoceglasta.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

508 

Skł. 

7342b 

bad 1977 

Znalezisko luźne.  

Fragment cegły gzymsowej, o główce 

ściętej po łuku wklęsłym. Wymiary: (192) 

x 122-125 x 95-100 mm. Glina 

kremowoceglasta, zaprawa.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

509 

Skł. 

7359a 

bad. 1977 

Znalezisko luźne.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

203 x (110) x 35-38 mm, Glina 

kremowoceglasta, starta.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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510 

Skł. 

7359b 

bad. 1977 

Znalezisko luźne.  

Fragment płytki posadzkowej. Wymiary: 

(97 x 85) x 30 mm. Glina 

kremowoceglasta.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

511 
bez nr  

2/ 2010 
Znalezisko luźne.  

Fragment cegły. Wymiary: (205) x 160 x 

80-100 mm. Glina kremowoceglasta, 

odcisk strychulca. Ślady zaprawy 

wapiennej. Wtórnie użyta.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

512 bez nr 3 Znalezisko luźne.  

Dachówka - zakończenie mnicha? 

Wymiary: (150 x 125 x 15). Glina 

kremowoceglasta ślady strychulca. Ślady 

zaprawy wapiennej.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

513 bez nr 4 Znalezisko luźne.  

Fragment dachówki - gąsiora? Wymiary: 

(54 x 37) x 17 mm. Glina 

kremowoceglasta, ślady strychulca.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

514 bez nr 5 Znalezisko luźne.  

Fragment dachówki - gąsiora? Wymiary: 

(65 x 88) x 17 mm. Glina 

kremowoceglasta , ślady strychulca. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   

515 bez nr 6 Znalezisko luźne.  

Fragment dachówki - zakończenia gąsiora? 

Wymiary: (242) x 140 x 20-21 mm. Glina 

kremowoceglasta, ślady strychulca.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

516 bez nr 7 Znalezisko luźne.  

Fragment dachówki - zakończenia gąsiora? 

Wymiary: (240) x 158-138 x 18 mm. Glina 

kremowoceglasta, ślady strychulca 

("palcówki").  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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517 
7390b, d. 

bez nr 8 
Znalezisko luźne.  

Fragment dachówki - mnicha ze ściętą 

piętką. Wymiary: (220) x 80-115 x 15 mm. 

Glina szarobrunatna, domieszka piasku, 

ślady strychulca, powierzchnia celowo 

okopcona.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

 

518 
7390a, d. 

bez nr 9 
Znalezisko luźne.  

Fragment dachówki - mnicha ze ściętą 

piętką. Wymiary: (225) x 75 x 18 mm. 

Glina kremowoceglasta, domieszka 

piasku, ślady strychulca.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

519 
7390, d. 

bez nr 10 
Znalezisko luźne.  

Dachówka - mniszka z noskiem, Wymiary: 

360 x 160-135 x 15 mm. Glina 

kremowoceglasta, ślady strychulca.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

 

 

520 
bez nr 

11/2007 

Wykop XXVI.  

Przy budce 

turystycznej, z hałdy. 

Znalezisko luźne.  

Fragment dachówki - zakończenia gąsiora? 

Wymiary: (240) x 136 x 60 mm, grubość 

10 mm. Glina kremowoceglasta, 

domieszka żwiru. Ślady po formie, 

strychulcu. Zaprawa na spodzie.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

  

 

521 
bez nr 

12/2007 

Wykop XXVI.  

przy budce 

turystycznej, z hałdy. 

Znalezisko luźne.  

Fragment dachówki z piętką. Wymiary: 

(155) x (125) x 10-15 mm. Glina ceglasto-

szaro-ceglasta, góra angobowana glinką. 

Zaprawa na spodzie i wierzchu - przy 

zakończeniu.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
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522 
bez nr 

13/2007 

Wykop XXVI.  

Przy budce 

turystycznej, z hałdy. 

Znalezisko luźne.  

Fragment dachówki - gąsiora? Wymiary: 

(65 x 92) x 17-20 mm. Glina ceglasta, 

domieszka żwiru, ślady po formie.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

  

 

523 
bez nr 

14/2010 
Znalezisko luźne 

Niewypalona? płytka posadzkowa, boki 

skośne. Wymiary: 210 x 200 x 40 mm. 

Glina szarobrunatna, mała domieszka 

kamieni. Powierzchnia nierówna, część 

„osiadła”?, na obniżeniu ślady strychulca. 

Częściowo pokryta zaprawą glinianą? 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

  

 

524 1851 

Wykop XXVII, 

Warstwa 6.  

11 poziom osadniczy 

2 poł. XII w. 

Wtręt. 

Fragment płytki posadzkowej lub cegły, 

zachowana jedna powierzchnia. Wymiary: 

(35 x 29 x 33) mm. Czerep kremowo-

ceglasty, domieszka piasku, na przełamie 

ślady żelaza. 

Gotyk. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

 

  

525 2823 

Wykop XXXIV, 

Warstwa 6c.  

11 poziom osadniczy 

2 poł. XII w. 

Wtręt. 

Fragment cegły? Glina ceglasta, 

domieszka piasku. 

Gotyk. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

 

  

526 4055 

Wykop XXXV, 

Warstwa 6f5,  

palenisko 2.  

11 poziom osadniczy 

2 poł. XII w. 

Wtręt. 

Fragment cegły. Wymiary: (120) x 125 x 

90 mm. Czerep ceglasty, "palcówka". 

Gotyk. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

Wytrzymałość 

76,6 KG/cm2. 

Temperatura 

wypału ok. 

900oC 
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527 262 

Wykop XXII,  

Warstwa 5.  

12 poziom osadniczy. 

1 poł. XIII w. 

Wtręt. 

Mały fragment cegły. Czerep brunatny, 

domieszka żwiru, ślady strychulca 

("palcówka"). 

Gotyk. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

 

  

528 5233 

Wykop XXXVII, 

Warstwa 4.  

13 poziom osadniczy. 

1250-1271 

Dachówka - mały fragment zakończenia 

gąsiora? Glina ceglasta, ślady zaprawy 

wapiennej. 

XIII-XIV w. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

   

529 2534 

Wykop XXXII, 

Warstwa 3d.  

14/15 poziom 

osadniczy.  

Po poł. XIV w. 

Mały fragment płytki posadzkowej. 

Czerep kremowoceglasty. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

   

530 2565 

Wykop XXXII, 

Warstwa 3d.  

14/15 poziom 

osadniczy.  

Po poł. XIV w. 

Okruch płytki posadzkowej (środkowa 

partia). Czerep ceglasty. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

 

  

531 2610 

Wykop XXXII, 

Warstwa 3e.  

14/15 poziom 

osadniczy.  

Po poł. XIV w. 

Płytka posadzkowa - mały fragment, bez 

szkliwa. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

   

532 2611 

Wykop XXXII. 

Warstwa 3e.  

Po poł. XIV w. 

Mały fragment płytki posadzkowej bez 

szkliwa. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

   

533 4055a 

Wykop XXXV, 

Warstwa 6f5,  

palenisko 2.  

Wkop. 

Po poł. XIV w. 

2 fragmenty cegły. Grubość 83 mm. 

Czerep ceglasty, domieszka kamieni, ślady 

podsypki. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 
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534 4056 

Wykop XXXV, 

Warstwa 6f5.  

Wkop.  

Po poł. XIV w. 

Fragment cegły gotyckiej.  

 
 

  

535 5409 

Wykop XXXVII, 

ćwiartka B,  

Warstwa 5.  

Palenisko IV. Wkop. 

Po poł. XIV w. 

Fragment cegły gotyckiej. Wymiary: 

Grubość ok. 81 mm. 

Nie zidentyfikowano. 

   

536 2121 

Wykop XXX,  

Warstwa 2. 

Współczesny poziom 

osadniczy. 

Fragment prostokątnego narożnika płytki 

posadzkowej. Wymiary: (103 x 92) x 26 

mm. Czerep kremowoceglasty, domieszka 

żwiru, broda, podsypka na spodzie i po 

bokach, wyświecanie góry. 

Gotyk? 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

 

  

537 5103 

Wykop XXXV,  

Warstwa 1. 

Współczesny poziom 

osadniczy. 

Mały fragment płytki posadzkowej. 

Wymiary: grubość 22 mm. Bez szkliwa. 

Gotyk? 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

   

538 5276 

Wykop XXXVII, 

calec (sonda). 

Znalezisko luźne. 

Dachówka - mały fragment zakończenia 

gąsiora? Glina ceglasta, ślady zaprawy 

wapiennej. 

Gotyk? 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

   

539 
bez nr 3 
(Jakimo-

wicz) 

Wykop 1, 

metr 25, gł. 60-90. 

Znalezisko luźne. 

Fragment płytki posadzkowej. Glina 

ceglasta, domieszka piasku. 

Gotyk? 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

   

540 
bez nr 4 
(Jakimo-

wicz) 

Wykop III, 

1/51/75, gł. 60-90. 

Znalezisko luźne. 

Fragment płytki posadzkowej. Glina 

ceglasta, domieszka piasku. 

Gotyk? 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

  

541 
1935a/74 

skł. 7177 
Znalezisko luźne. 

Fragment cegły lub polepy. Wymiary: 

(110 x 90 x 80 mm). Glina brunatna, 

domieszka piasku i organiczna.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 
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542 
1935b/74 

skł. 7177 
Znalezisko luźne. 

Fragment cegły. Wymiary: (164) x 138 x 

83-87 mm. Glina ceglasta, domieszka 

piasku i kamieni, ślady odcisków palców, 

tkaniny? Zdeformowana (zbyt miękka 

glina w czasie produkcji).  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

 

 

543 
1935c/74 

skł. 7177 
Znalezisko luźne. 

Fragment cegły. Wymiary: (190) x 152-

155 x 77 mm. Glina brunatna, domieszka 

piasku i kamieni, ślady podsypki.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

 

 

544 
1935d/74

skł. 7177 
Znalezisko luźne. 

Fragment cegły profilowanej, przerobionej 

ze zwykłej, z celowo odbitym 

narożnikiem. Wymiary: (150) x 123 x 64 

mm. Glina ceglasta, domieszka piasku i 

kamieni, ślady podsypki, "palcówki" szer. 

14-16 mm, zaprawa.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

 

 

545 
1935/74? 

skł. 7380 
Znalezisko luźne. 

2 fragmenty cegieł szerokości 118-120, 

grubości 80 mm. Glina brunatna, źle 

wyrobiona, domieszka piasku i kamieni, 

ślady strychulca. Zbiory OSPiŚ IAE PAN 

w Poznaniu. 

 

 

546 
1935/74? 

skł. 7380 
Znalezisko luźne. 

Fragment cegły. Wymiary: (110 x 93) x 

100 mm. Glina brunatna, domieszka 

piasku, duży kamień średnicy powyżej 35 

mm.  Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

 

 

547 
2428a/74 

skł. 7214 

Wykop 58,  

na stropie wykopu. 

Fragment cegły profilowanej. Wymiary: 

(145) x 128 x 95 mm. Glina 

ceglastobrunatna, domieszka piasku i 

kamieni, odciski palców i łapy psa, ślady 

szablonu, spękana.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

 

 

548 
2428b/74

skł. 7214 

Wykop 58,  

na stropie wykopu. 

Fragment cegły. Wymiary: (175) x 127 x 

90 mm. Glina brunatna, domieszka piasku 

i kamieni, ślady podsypki, formy, 

strychulca? Spękana.  

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 
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549 
2428c/74 

skł. 7214 

Wykop 58,  

na stropie wykopu. 

Fragment cegły. Wymiary: (140) x 124 x 

88 mm. Glina brunatna, domieszka piasku 

i kamieni, spód nierówny, odciski palców? 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

 

 

550 
2428d/74 

skł. 7214 

Wykop 58,  

na stropie wykopu. 

Fragment cegły. Wymiary: (130) x 124 x 

90 mm. Glina ceglastobrunatna, domieszka 

piasku i kamieni, ślady strychulca szer. 16 

mm. Powierzchnia nierówna, spękana. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

 

 

551 5H 

Wykop XXII, 

Warstwa 4. 

14/15 poziom 

osadniczy.  

Po poł. XIV w. 

Mały fragment gąsiora?, bok prostopadle 

ścięty. Wymiary: (50 x 48) x 20 mm. Glina 

ceglasta, domieszka żwiru i tłucznia, ślady 

po podsypce i wygładzaniu. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

 

 

552 

ze skrz. 

69, kartka 

3369a 

Wykop XXII-XXVII, 

palenisko I. 

Gł. 171/172 

zachodnia część 

świadka. 

Fragment cegły. Wymiary: (215) x 140 x 

90 mm. Glina ceglasta, domieszka piasku i 

kamieni, odcisk racic. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

 

 

553 

ze skrz. 

69, kartka 

3369b 

Wykop XXII-XXVII, 

palenisko I. 

Gł. 171/172,  

zachodnia część 

świadka. 

Fragment cegły. Wymiary: (147) x 125 x 

80 mm. Glina ceglasta, plamista, 

domieszka piasku i kamieni, ślady 

wygładzania. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

 

 

554 

ze skrz. 

69, kartka 

3369c 

Wykop XXII-XXVII, 

palenisko I. 

Gł. 171/172 

zachodnia część 

świadka. 

Fragment cegły. Wymiary: (126 x 90) x 90 

mm. Glina ceglasta, plamista, domieszka 

piasku i kamieni, powierzchnia nierówna, 

odciski racic. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 
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555 

ze skrz. 

69, kartka 

3369d 

Wykop XXII-XXVII, 

palenisko I. 

Gł. 171/172, 

zachodnia część 

świadka. 

Fragment cegły. Wymiary: (145 x 90) x 90 

mm. Glina ceglasta, domieszka piasku i 

kamieni, odciski palców? Wtórnie użyta? 

(zaprawa cementowa). 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

 

 

556 84 

Wykop III.  

Przy czyszczeniu 

profilu E. 

Znalezisko luźne. 

Prostokątny narożnik płytki posadzkowej, 

boki ścięte prostopadle. Wymiary: 100 x 

81 x 27 mm. Czerep ceglasty, mała 

domieszka piasku. śladu wygładzania.  

XIV-XVI w. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu. 

 

 

 

557 4 

Wykop I, 

warstwa 2. 

Znalezisko luźne.  

Fragment prostokątnego narożnika 

płytki posadzkowej, boki prostopadle 

ścięte. Wymiary: (103 x 82) x 42 mm. 

Glina szara, domieszka żwiru, 

podsypka, ślady palca/strychulca. Nie 

używana?  

Gotyk. 

Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  
   

558 bez nr 7 

Wykop III, 

warstwa 3. 

Spalony wał. 

Znalezisko luźne.  

Fragment płytki posadzkowej. 

Wymiary: (56 x 90) x 28 mm. Glina 

kremowoceglasta, domieszka kamieni. 

Gotyk. 

 Zbiory OSPiŚ IAE PAN w Poznaniu.  

   


