
KAZIMIERZ BIELENIN 

BADANIA NAD STAROŻYTNYM HUTNICTWEM W GÓRACH 
ŚWIĘTOKRZYSKICH W ROKU 1958 

W badaniach s tarożytnych s tanowisk hutniczych w re jonie Gór Świę tokrzy-
skich w roku 1958 obok s tanowisk piecowych główną uwagę sk ie rowywano na b a -
danie ich otoczenia w bliższym i dalszym zasięgu te ry tor ia lnym. 

W północno-wschodnie j części wsi S ta ra Słupia zbadano 1 całe s tanowisko p ie -
cowe z p o d w ó j n y m uk ładem czwórek pieców. Na s tanowisku tym zna jdowały się 
ślady i pozostałości 78 pieców (ryc. 1). W odległości około 30 m w k i e r u n k u po -
łudn iowym odkryto już na poziomie doliny s t r u m y k a drugie s tanowisko piecowe, 
z k tórego zbadano 22 piece. Kilkadziesiąt m e t r ó w w k i e r u n k u wschodnim od pieco-
wisk odkryto i zbadano 2 mielerze — obiekty służące do zwęglania d rewna . Miele-
rze posiadały na poziomie powierzchni calca ksz ta ł t kolisty, średnicy powyżej 200 cm. 
W przekro ju p ionowym ściany boczne zbiegały cyl indrycznie w dół, zaokrąg la jąc 
się w k i e r u n k u płaskiego dna. Głębokość mielerzy wynosi ła 150 i 190 cm. 

Ryc. 1. S ta ra Słupia, st. 4. Ogólny widok piecowiska w czasie badań 
F o t . K . B i e l e n i n 
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W odległości około 300 m w k i e runku zachodnim od s tanowiska 4 S tara Słu-
pia przeprowadzono badania sondażowe na dwóch stanowiskach żużla, z których 
w okresie międzywojennym eksploatowano żużel do Starachowic. W wyn iku badań 
okazało się, że nawet te s tanowiska pozwala ją na zebranie tak ważnych danych, 
jak układ pieców i określenie ich cyfry. Na dwóch sondażowo zbadanych s tanowi-
skach stwierdzono ślady 15 pieców. 

Ryc. 2. S ta ra Słupia, st. 6. Ogólny widok piecowiska. W środkowej 
części prawego i lewego ciągu widoczne ślady zniszczenia dokonanego 

wskutek wykopywania żużla 
Fot . K. B i e l e n i n 

W odległości około 400 m w k i e runku wschodnim od st. 4 na st. 5 zbadano rów-
nież liczne zgrupowania żużla. Odkryto tu 73 piece w podwójnym układzie czwórek. 

Nas tępnym punk tem badań było s tanowisko 6 w S ta re j Słupi, gdzie w roku 
poprzednim znaleziono f ragmenty ceramiki naczyń zasobowych. Na s tanowisku tym 
łącznie z całym piecowiskiem, na k tó rym zbadano 79 pieców (ryc. 2), odkryto i zba-
dano również zespół trzech mielerzy (ryc. 3). Mielerze posiadały w rzucie poziomym 
kształ t kolisty, średnicy około 270 X 300 cm, przy głębokości do 110 cm (ryc. 4). 
Około 80 m w k i e r u n k u południowo-wschodnim od s tanowiska piecowego z miele-
rzami na t ra f iono na ślady osadnictwa. W wars twie ku l t u rowe j obiektów mieszkal-
nych wśród ceramiki znaleziono również ki lka f r agmen tów żużla. Ceramika odkryta 
na tym s tanowisku należy do naczyń zasobowych dużych z p łask im brzegiem. Poza 
t ym występowała tu ceramika siwa oraz ręcznie lepiona szorstka, wypalona na kolor 
b runa tny . Na uwagę zasługuje znaleziony w wars twie denar Faus tyny Starszej . 

W roku 1958 zwrócono specjalną uwagę na ślady hu tn ic twa żelaznego na zbo-
czach Łyse j Góry. Już w roku poprzednim stwierdzono liczne s tanowiska żużla na 
zboczach Łysogór, dochodzące pod par t ię szczytu Łysej . W okresie lata 1958 r. prze-
prowadzono badania archeologiczne na czterech s tanowiskach żużla. Jedno z bada -
nych s tanowisk odkryto na polanie Bielnik z północnej s trony pod szczytem Łysej 
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Ryc. 3. S t a r a Słupia, st. 6. Zespół t rzech mie lerzy po zd jęc iu w a r s t w y 
próchnicy 

F o t . K . B i e l e n i n 

Ryc. 4. S t a r a Słupia, st. 6. Mielerz zachodni w czasie b a d a ń 
F o t . K . B i e l e n i n 
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Góry. Stwierdzono również, że s tanowiska żużla wys tępu ją zarówno na północnym, 
jak i na południowym zboczu Łysej Góry. Na zboczu północnym ciągną się na prze-
strzeni około 6 km, p rawie po Przełęcz Kakonińską . 

Na jednym stanowisku żużla w dolnej części południowo-wschodniego zbocza 
Łyse j Góry w przysiółku Łazy odkryto stanowisko piecowe, na k tóre nawars twi ła 
się później osada wczesnośredniowieczna z wieków VIII—XII. Wśród pieców zna jdo-
wała się wkopana w nie częściowo jama z ceramiką nawiązu jącą pod względem 
formy do naczyń zasobowych okresu późnorzymskiego, pod względem s t ruk tu ry 
tworzywa do naczyń wczesnośredniowiecznych. Na piecowisku tym znajdowało się 

Ryc. 5. J awor Solecki, pow. Lipsko. Południowa część piecowiska w cza-
sie badań 

Fot . K. B i e l e n i n 

zaledwie 19 pieców, posiadały one większe wymiary i nieco inny układ aniżeli 
odkrywane powszechnie na s tanowiskach leżących niżej na polach. Wyda je się 
prawdopodobne, że piecowisko to należy chronologicznie do 1 fazy wczesnego 
średniowiecza. 

Niezależnie od badań żużla w cen t rum świętokrzyskiego ośrodka żelaznego 
w okolicy S ta re j Słupi prowadzono również badania na jego peryfer iach . Zbadano 
n a j d a l e j na północny wschód wysunię te s tanowisko żużla w Jaworze Soleckim, 
pow. Lipsko, gdzie na odkry tym piecowisku zna jdowało się 30 pieców budowanych 
w trzech ciągach dwójek (ryc. 5). Na peryfer iach po zachodniej stronie zbadano dwa 
s tanowiska w Sniadce koło Bodzentyna. 

Zbadane w Sniadce dwa niedaleko od siebie leżące s tanowiska posiadają na każ-
dym z nich różny układ pieców. Na st. 1 zbadano 52 piece budowane w zasięgu 
dużego pros tokąta (ryc. 6). Na odległym około 300 m w k i e runku płd.-zach. drugim 
s tanowisku żużla piece budowane były w dwóch ciągach czwórek. Na s tanowisku 
tym zbadano 101 pieców. 
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Ogółem w roku 1958 zbadano częściowo lub w całości 13 s tanowisk żużla, od-
k r y w a j ą c na nich 10 s tanowisk piecowych na ogólną liczbę 469 pieców. Kot l inki 
pieców posiadały w y m i a r y średnio 40—50 cm, zagłębione w calec do 40 cm, w y p e ł -
nione były zas tygnię tym żużlem. Na całe j zachowane j głębokości w k o p a n e j w calec 
ko t l ink i n ie znaleziono żadnych ś ladów związanych z doprowadzeniem powietrza , 
a w dolnej części żadnych ś ladów tworzenia się lub w y j m o w a n i a łupk i żelaza. Poza 
s tanowisk iem 6 w S t a r e j Słupi, gdzie s twierdzono w a r s t w ę osadniczą, na pozostałych 
badanych s tanowiskach znaleziono p o k i lka u ł a m k ó w ceramiki ręcznie lepionej , 
wypa lo ne j na kolor b r u n a t n y . Ceramika ta może być odniesiona do okresu r z y m -
skiego. 

Niezależnie od badań wykopal i skowych prowadzono w dalszym ciągu r e j e s t r a -
cję s tanowisk żużla. Przeprowadzono badan ia powierzchniowe w re jon ie wys tępo-
w a n i a żużla na północ od rz. K a m i e n n e j na t e renach wsi Ostrożanka, Tychów, M a -
łyszyn, Mirzec, Trębowiec, Gatka-Jas ien iec . Do badań zastosowano ank ie tę -kwes t io -
nariusz, k tó ry rozprowadzono przez szkoły i gminy wśród ludności mie jscowej . 
Akc j a ta pozwoliła na za re jes t rowanie dalszych 116 s tanowisk żużla. 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

К А З И М Е Ж Б Е Л Е Н И И 

И С С Л Е Д О В А Н И Я Д Р Е В Н Е Й М Е Т А Л Л У Р Г И И В С В Е Н Т О К Ж Ы С К И Х 
Г О Р А Х В 1958 Г. 

В 1958 г., рядом с исследованиями стоянок с домнами, главное внимание 
обратили на исследование их о к р у ж е н и я в ближайшем и дальнейшем террито-
риальном протяжении . На стоянке 4 в Старой Слупи исследовано одну целую 

Ryc. 6. Sn iadka k. Bodzentyna. Piecowisko na poziomie powierzchni lessu 
F o t . K . B i e l e n i n 
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площадь с домнами с двойным расположением четверок домен, исследовано 
тут 78 домен. Несколько десятков метров по восточном направлении исследовано 
две кучи — объекты для обугливания дров. На стоянке 6 в Старой Слупи, рядом 
с площадью, на которой находилось 79 домен, исследовано комплекс 3 куч, а также 
следы поселенческого слоя. Найдено тут керамику, шлак и 1 денарий Фаустины. 

Проведено тоже исследования на скатах Лысой Горы. Констатировано, 
что стоянки шлака залегают равно на северном, как и на южном скате и подхо-
дят почти под сам верх. Вообще в течение 1958 г. исследовано частично или в целом 
13 стоянок шлака, обнаружая на них 10 стоянок с домнами. На этих стоянках 
исследовано в 1958 г. 469 земляных домен. 

KAZIMIERZ BIELENIN 

INVESTIGATIONS OF THE ANCIENT SMELTING INDUSTRY IN THE 
ŚWIĘTOKRZYSKIE MOUNTAINS IN 1958 

In 1958 the main attention of the diggers was directed not so much to resear-
ches of the smelting sites as to the exploring of their environment. On site 4 at 
Stara Słupia one whole smelting area with double system of furnaces arranged in 
fours was investigated. 78 furnaces were examined in all. Some distance eastwards 
there were explored two hear ths used for carbonization of wood. On site 6 at Stara 
Słupia beside the smelting area with 79 furnaces a complex of 3 hear ths and traces 
of a sett lement layer were explored. Some pottery, slag and one denarius of Faust i -
na were encountered there. 

Slopes of Łysa Góra were also explored. It has been ascertained tha t slag 
layers lie both on the nor thern as well as on the southern slope up almost to the 
mounta in peak. 13 slag sites were par t ly or wholly investigated in 1958 and 
10 smelting sites were laid bare. 469 earth smelting pits were investigated on those 
sites. 
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