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NACZYNIA WYKONANE PRZY UZYCIU KOLA Z CMENTARZYSKA
KULTURY WIELBARSKIE] W WEKLICACH KOLO ELBLAGA.
PRZYCZYNEK DO BADAN WARSZTATU CERAMICZNEGO
KULTURY WIELBARSKIEJ

WSTEP DO PROBLEMATYKI

Wieloletnie badania prof. dr. hab. Jerzego Okulicza-Kozaryna na birytual-
nym cmentarzysku w Weklicach, stan. 7, gm. Elblag, zaowocowaty niezmiernie
ciekawymi znaleziskami, rzucajacymi nowe $wiatlo na problematyke kultury
wielbarskiej (J. Okulicz-Kozaryn 1991; 1992a; 1992b; A. Bursche, J. Okulicz-
-Kozaryn 1999)'. Nalezy do nich 7 grobéw ciatopalnych, w ktérych za popielni-
ce stuzyly naczynia wykonane przy uzyciu kota garncarskiego®. Datowanie ze-
spotu tych naczyn na podstawie ich wyposazenia umieszcza si¢ w obrebie fazy
B,/C, okresu rzymskiego, czyli w przedziale obejmujacym czasy po potowie do
konca Il w. n.e. (ryc. 1, 2).

Problematyka wiazaca si¢ z naczyniami wykonanymi na kole wystepujacymi
w kulturze wielbarskiej, byla parokrotnie poruszana w literaturze archeologicznej.
Na pierwsze wzmianki o tego typu ceramice natrafi¢ mozna w pruskie;j literaturze.

I Systematyczne badania wykopaliskowe na cmentarzysku byly prowadzone przez prof, J. Okulicza-
-Kozaryna i prof. Lucj¢ Okulicz-Kozaryn w latach 1984-1998. Od roku 2003 z ramienia Instytutu Archeolo-
gii i Emologii PAN (dalej IAE PAN) rozpoczgto kolejne weryfikujgce prace ratownicze, w wyniku ktérych
stwierdzono, Ze nekropola rozeigga si¢ na pétnoc i wschdd, a badania powinny by¢ kontynuowane ze wzgledu
na ciagle realne zagrozenie zniszczeniem tej czesci stanowiska, W chwili obecnej materialy z cmentarzyska
s opracowywane przez profesora Jerzego Okulicza-Kozaryna i autorke niniejszego artykulu.

2 Uzyte w tytule i w dalszej czedei niniejszego artykulu sformulowanie ,naczynia wykonane przy
uzyciu kola"™ ma uzasadnienie. Analiza §ladéw technologicznych (por. rozdzial Analiza technologiczna na-
czyii) na tych naczyniach wykazala, Ze zrobione sq one w technice tasmowo-$lizgowej, ktdra jest jedng
z metod budowy naczyfi mieszczacq si¢ w obrebie ogélnie rozumianej techniki obtaczania (A. Buko 1990,
s. 105-110; W. Holubowicz 1950, s. 140-141). Technika ta polega na tym, Ze w trakcie dolepiania kolej-
nych ta$m naczynie jest silnie formujaco obtaczane, a taSmy sq zgniatane i wyciagane ku gérze. W takim
przypadku kazda kolejna ta$ma jest przeksztalcana w $ciankg naczynia pod wplywem §lizgowego ruchu rpk
garncarza, przy duZej rotacji kola. Oznacza to, Ze obtaczanie jest jednoczesne z konstruowaniem $cianki
naczynia. W przypadku klasycznego obtaczania najpierw lepiono cale naczynie r¢cznie, a nastgpnie w kori-
cowej fazie budowy obtaczano, nadajac mu zamierzony ksztalt. W zwigzku z powyZzszym uzycie tego sfor-
mulowania do okre$lenia sposobu wykonania naczyn z Weklic jest jak najbardziej adekwatne,
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Pojedyncze znaleziska odnotowywane byly w publikacjach poszczegdlnych
cmentarzysk, wydawanych na poczatku XX w. (m.in. A. Bezzenberger [1900-
1904] 1909) oraz w ogblnych opracowaniach problemowych (zob. W. Gaerte
1929, s. 179, ryc. 130 d). Pierwszym duzym podsumowaniem stanu wiedzy na ten
temat byta praca Reinharda Schindlera (1940) dotyczaca ceramiki z okresu rzym-
skiego wystepujacej na Pomorzu wschodnim. Wspomniany archeolog zebrat dane
o 12 egzemplarzach tej kategorii zabytkéw i umiescit je w obregbie wydzielonej
przez siebie grupy VII. Wyr6znione w tej grupie naczynia datowatl — poza poje-
dynczymi wyjatkami — og6lnie na III w. n.e. oraz stwierdzil, iz sa one importem
z potudnia (R. Schindler 1940, s. 64-66). Po II wojnie $§wiatowej® uwage na ten
rodzaj zabytkéw zwrdcit Jerzy Okulicz-Kozaryn, zauwazajac ich koncentracj¢ na
terenie péinocnego Mazowsza. Jednocze$nie, podobnie jak Schindler, podkreslit
ich obce pochodzenie oraz péZnorzymski charakter (J. Okulicz-Kozaryn 1970,
s. 458, ryc. 3). Préby szczegbtowego podziatu typologicznego naczyni wykona-
nych na kole wystgpujacych w kulturze wielbarskiej dokonat Andrzej Kokowski
(1988), uwzgledniajac poza juz znanymi takZe znaleziska pochodzace z niepubli-
kowanych odkry¢ dokonanych po II wojnie §wiatowej. Konkluzja tej klasyfikacji
byto wyréznienie 7 grup — od A do G — giéwnie na podstawie zr6znicowania
morfologii naczyi®. Podstawowym wnioskiem plynacym z tego zestawienia byto
stwierdzenie, Ze ceramika wykonana na kole znajdowana na stanowiskach oma-
wianej kultury wykazuje podobieristwo do péZnorzymskich naczyn kultury czer-
niachowskiej, a przynajmniej wigkszo$¢ egzemplarzy odkrytych na ,terenach
wielbarskich” pochodzi z obszaru zajmowanego przez grupe Sintana de Mures.
Posrednikiem w obrocie tymi naczyniami byta natomiast ludno$¢ grupy masto-
meckiej (A. Kokowski 1988, s. 171). W pracy Ryszarda Wolagiewicza z 1993 r.,
w ktérej autor sklasyfikowat lepiong recznie ceramike kultury wielbarskiej, nie-
wiele miejsca poS§wigcono ceramice toczonej (R. Wolagiewicz 1993, s. 35-36).
Jednak w pierwszym opublikowanym artykule dotyczacym probleméw datowania
ceramiki wielbarskiej badacz ten wyraZnie zaznaczyt, Ze naczynia wykonane przy
uzyciu kota powinny doczekaé si¢ osobnego, specjalistycznego opracowania

3 Nalezy w tym miejscu wspomnie¢ réwniez o artykule ksiedza W. Eegi. kiry om6wil dane zebrane
przez R. Schindlera (por. W. Egga 1958, 5. 31-33).

4 Wedlug tego podziatu grupa A obejmuje garnki, B — wazy; C — dzbany, D — misy, E — czarki,
F — naczynia miniaturowe, G — amfory. Opracowanie to nie moze pozosta¢ bez korekty, szczeg6lnie
dotyczacej katalogu zespoléw i blgdnych nazw miejscowosci. Autor na s. 174-175, wymienia miejscowosé
Pierzcholy — powinno by¢ Pierzchatly (d. Pettelkau). Z kolei na 5. 158 w nawigzaniu do artykulu W. Legi
(1958) podkresla, ze chodzi nie o cmentarzysko w Gosciszewie, ale o cmentarzysko w Malborku-Wielbar-
ku. Jednak Gosciszewo (d. Braunswalde, Kr. Stuhm) jest tym samym stanowiskiem co Wielbark (d. Willen-
berg, Kr. Marienburg), a réznice w nazwie wynikajq z tego, ze badane w latach trzydziestych ubieglego
wieku cmentarzysko podzielone bylo na dwie czgéci biegnacq 6wezesnie granicy administracyjng (szerzej
na ten temat por. J. Andrzejowski, A. Bursche 1987, s. 255-256; M. Sekuta 1997, s. 5). Ponadto w niekt6-
rych miejscach brakuje opiséw pod ilustracjami, np. s. 164, ryc. 4 — brak legendy do ilustracji naczynia
z Dratowa, naczynie powinno by¢ opisane pod litera ,.i" (wymienione nast¢pnie w katalogu pod numerem 5
nas. 173). Natomiast naczynie z grobu 283 z Cecel, zilustrowane na stronie 165, ryc. Se, jest w rzeczywisto-
$ci lepione w rgku, a nie toczone na kole (por. J. Jaskanis 1996, s. 43, tab. XXXV 283: 5). W pracy A. Ko-
kowskiego z 1995 r. klasyfikacja ceramiki wykonanej przy uzyciu kola zostala uzupelniona o wydzielenie
w obrebie wyréznionych weze$niej grup kolejnych podgrup oraz dodanie grupy H, obejmujacej pucharki
(A. Kokowski 1995, s. 17, ryc. 6).
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(R. Wolagiewicz 1987, s. 174). W monografii z 1993 r. uwzglednit dane z prac
R. Schindlerai A. Kokowskiego, jednak nie wiaczy! tej kategorii ceramiki do zad-
nej z wyréznionych przez siebie grup. Jednocze$nie stwierdzit, iz do upowszech-
nienia si¢ tych naczyrii doszio w miodszym odcinku wczesnej fazy okresu
p6éZnorzymskiego. Zwrécit jednak uwage, ze niektére znaleziska, znane z dawnej
dokumentacji archiwalnej, wystgpujace giéwnie na wschéd od dolnej Wisty, sa
datowane juz na faze¢ B,/C; okresu rzymskiego. Ze wzgledu na niejasne okolicz-
noSci odkrycia i niewystarczajacy stan opublikowania znalezisk powatpiewat
w zwarty chronologicznie charakter tych zespoléw. Dlatego tez w konkluzji
stwierdzil, ze problem wymaga osobnego rozpatrzenia (R. Wolagiewicz 1993,
s. 35-36, lista 20A). Na przedstawionej przez niego mapie rozprzestrzenienia tej
kategorii naczyn zauwazalne sa ich trzy wyrazne skupiska: w kotlinie hrubieszo-
wskiej (grupa mastomecka), na p6inocnym Mazowszu (grupa nidzicka) oraz mie-
dzy Wislg a Paslekq (cze$¢ strefy A i D osadnictwa kultury wielbarskiej) (zob.
R. Wolagiewicz 1993, mapa 31). Wszystkie z wymienionych prac dotyczyly
gléwnie podzialu typologicznego ceramiki wielbarskiej dokonanego na podstawie
znalezisk pochodzacych wylacznie z cmentarzysk.

STAN ZRODEL

Birytualne cmentarzysko w Weklicach zatozone zostato na jednym z pagér-
kéw ozowych okalajacych poludniowo-zachodnie obrzeze Wysoczyzny Elblg-
skiej. PoloZone jest okoto 12 km na potudniowy wschéd od Elblaga i okoto 7 km
od obecnego brzegu jeziora Druzno. Stanowisko jest silnie zniszczone zaréwno
przez nieeksploatowang juz dzisiaj zwirownig, jak i diugotrwate rolnicze uzytko-
wanie pagérka. Wspélczesne dziatania cztowieka doprowadzily do glebokich
splywéw denudacyjnych na potudniowym stoku i zniszczenia badZ czesciowego
naruszenia prawie wszystkich grob6éw. Sytuacja ta dotyczy w szczegblnosci cia-
topalnych grob6w popielnicowych®, réwniez tych z naczyniami wykonanymi na
kole. Zachowane do naszych czaséw omawiane naczynia gliniane sq silnie roz-
drobnione i zniszczone, giéwnie z powodu zniszczeri nowozytnych. Niejedno-
krotnie w momencie odkrycia ich ulamki byly rozprzestrzenione w promieniu
nawet do 2 metréw. Stad w dwéch z analizowanych przypadkéw fragmenty na-
czyn pochodzacych z tej samej popielnicy zostaty w terenie wydzielone jako od-
rebne dwa zespoly, z nadaniem im osobnych numeréw obiektéw (groby nry
212/213; 421/444F). Groby z popielnicami wykonanymi za pomocg kota wysta-
pity gtéwnie w poludniowo-zachodniej partii przebadanej czgsci stanowiska, jed-
nak nie tworzyly zadnych wyré6zniajacych si¢ koncentracji. Byé moze zwigzane
jest to z tym, Ze fragmenty opisywanych naczyi z powodu nowozytnych znisz-
czefi znajdowane byly na zlozu wtérnym.

Ze wzgledu na fragmentaryczny stan zachowania omawianych urn, rysunko-
wo udalo si¢ zrekonstruowa¢ czg$ciowo 4 (ryc. la-d), a w pelni 3 naczynia
(ryc. 2a—c). Juz podczas wstepnego ogladania zabytk6éw okazalo sie, ze naczynia
te sq bardzo do siebie podobne, zaréwno pod wzgledem formy, stylistyki, jak

5 Szerzej na ten temat B. Kontny, M. Natuniewicz-Sekula 2004, s. 309, przyp. 7.

http://www.rcin.org.pl



MAGDALENA NATUNIEWICZ-SEKULA

56

BINYIS-ZOIMIIUNIEN] "W O0UJ ‘BUAZR] "H "BNYIS-ZomAIuneN ‘W Suimeicy
Q1 'ou 2ARIS WOt — p 10T ‘OU ARIT Wos) — 3 1G] [ "ou avaF woy — q 1£9 "ou dariF woiy — v
S[ASSIA IPRUI-[YAN L 1S I T ‘Big
BINYIS-ZIIMDIUNIEN] "W “10] ‘BUAZRJ “F 'BNYIS-ZIIMAUNMTN W SAY
‘911 U NQOIS Z — P {60T U NQoIF Z — 2 ¢ | unqod z — q 9 unqoi z —w

ofanysmeowred ejoy nakzn Azid suruoyAm viukzoe L “ums ‘21N 1 9Ky

http://www.rcin.org.pl



57

NACZYNIA Z WEKLIC WYKONANE PRZY UZYCIU KOLA

eukzed ‘g ‘mnyaS-zamarnieN ‘W Suimesq
CIUTIT "ou 2aa8 woa) — o Lgpip/ 1T 'ou 2amaS wios) — q L] "ou 2AmF wol) — v

S|9SSIA IPRUI-]PIY AN *L NS DIPYIM ‘T “B1d

vukzed 7 ‘RIONIS-ZoIMAIUNIEN ‘N SAY

EILTIT W 0qoId Z — 3 'gppp/IZp unqosS z —q i jgunqoi§z — e
ofanysieowed ejoy nikzn Azid sueuoyAm eiukzoepN *f ‘uels ‘NI T 0Ky

http://www.rcin.org.pl



58 MAGDALENA NATUNIEWICZ-SEKULA

i techniki wykonania. Dalo to podstawe do wyciagnigcia wniosku, ze okazy two-
rzace zbi6r zostaty zrobione w jednym warsztacie. Pomimo niesprzyjajacych wa-
runkéw zalegania w ziemi, ktére na pewno znacznie obnizyly warto$¢ poznaw-
czq analizowanych Zrédel, stwierdzié nalezy, Zze omawiana ceramika jest bardzo
zlej jakosci. Dotyczy to przede wszystkim sposobu wypalenia. Naczynia s bar-
dzo kruche, a powierzchnie ich tuszcza si¢ tak, ze niemalze rozpadajq si¢ przy
dotyku. Poréwnujgc je z innymi lepionymi recznie egzemplarzami pochodzacy-
mi z tego stanowiska, jednak wypalonymi znacznie lepiej, stwierdzono, Ze zale-
ganie w ziemi nie mogto mie¢ az tak destruktywnego wplywu na analizowany
material. Opisywane naczynia musiaty zatem by¢ wypalone w dos¢ niskiej tem-
peraturze. Argument ten spowodowat wysunigcie kolejnego przypuszczenia —
ze omawiany zbi6r naczyii mégt by¢é wykonany na miejscu, a nie importowany,
jak si¢ do tej pory w literaturze uwazato. Przyjmujac zaloZenie, Ze naczynia se-
pulkralne byly z reguly gorszej jakosci od naczyi stotowych, nieuzasadnione ra-
czej wydaje si¢ transportowanie ich z duzych odleglosci. Interesujacy jest réw-
niez fakt, Zze naczynia z Weklic nie maja, z wyjatkiem okazéw z obszaru migdzy
Wista a Paslgka, bezposrednich analogii w tego typu wielbarskiej ceramice
odkrytej na potudnie od wspomnianego terenu. Podobieristwa analizowanych tu
egzemplarzy do innych naczyn wykonanych w tej technice polegaja jedynie na
analogiach w zakresie og6lnej stylistyki.

ANALIZA TECHNOLOGICZNA NACZYN

Aby jednak potwierdzi¢ wysunigte przypuszczenia, postanowiono dokonac
szczegblowej analizy poréwnawczej, kt6ra przeprowadzono na trzech podstawo-
wych poziomach: poziom 1. poréwnanie morfologii, biorac pod uwagg stosunek
ksztattu i wymiaréw poszczeg6lnych czesci naczyn, a takze ogélne zbieznosci
w stylistyce wykonania; poziom 2. poréwnanie naczyri pod wzgledem ornamen-
tyki; poziom 3. — na ktérym poréwnano technologi¢, uwzgledniajac przede
wszystkim technike wykonania, rodzaj uzytej domieszki i skiad chemiczny gliny.
Celem tej analizy byla préba sprawdzenia, czy naczynia z omawianego zbioru
zostaly zrobione z tej samej masy garncarskiej, a co za tym idzie, czy pochodza
z jednego warsztatu. Kolejnym etapem bylo poréwnanie skladu chemicznego
uzytej gliny z surowcem lokalnym, w celu stwierdzenia, czy naczynia te mogly
zosta¢ wykonane na miejscu.

Na poziomie 1 zauwazono, ze wszystkie naczynia majg podobne ksztaity,
a r6znice pomiedzy nimi wynikaja jedynie z wielkosci (ryc. 1, 2). Okreslono je za-
tem jako wazy tagodnie profilowane®. Zaokraglony zatom brzu$ca wypada zawsze
w /3 wysokosci, a §rednica wylewu jest réwna badZ niewiele mniejsza od wysoko-
§ci naczynia. Natomiast wielko$¢ naczyii z grobéw nry 116 i 209 zostata zrekon-
struowana tylko rysunkowo. W zwiazku z tym nie wiadomo, czy w rzeczywistosci
odpowiadataby opisanemu wyzej typowi formalnemu tych naczyri. We wszystkich
omawianych przypadkach ustalono nastgpujace maksymalne wymiary opisywa-

6 Wedlug klasyfikacji A. Kokowskiego odpowiadaja one wyr6znionej w jej ramach grupie B —
obejmujacej réwniez naczynia wazowate (A. Kokowski 1988, s. 163).
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nych waz: Srednice wylewéw od 21 do 32 cm; wysoko$¢ naczysi od 18 do 32 cm;
srednice den: od 10 do 16 cm. Scianki naczyri sg dos¢ cienkie, ponizej 1 cm, gru-
bos¢ 1 cm majq giéwnie w miejscach faczen tasm, w miejscu przejscia w dno osia-
gaja najwigksza grubo$¢, natomiast dna wyraZnie cieniejg ku Srodkowi.

Na poziomie 2 analizy poréwnawczej stwierdzono, Ze najczesciej powtarzaja-
cym si¢ motywem zdobniczym jest linia falista biegnaca dookota naczynia, wyste-
pujaca zawsze w gornej partii brzusca, tuz pod wylewem. W pieciu przypadkach
linia ta jest pojedyncza, w jednym podwéjna, raz potréjna. Owe linie zawsze ogra-
niczone sg listwami plastycznymi, w jednym przypadku sko$nie nacinanymi. Prze-
wazaja po dwie listwy na naczyniu, cho¢ na dwéch naczyniach odnotowano po trzy
listwy. Wylewy naczyfi wychylone s3 lejkowato na zewnatrz, dna plaskie, silnie
wyodrebnione od brzusca. Doktadna obserwacja ornamentéw wykazata, ze linie
faliste sg ryte bardzo delikatnie i ptytko. W przypadku czterech naczyn (z grobéw
nry 67, 115, 209, 212/213; ryc. la—c, 2c) ich cechy sa identyczne. Wymienié tu
nalezy przede wszystkim podobny ksztait naczy, powtarzalnos¢ takiego samego
ornamentu, szeroko$¢ i glebokos¢ rytej linii falistej, ktére sugeruja uzycie jednego
narzgdzia do jej wykonania. Na tej podstawie wnioskowaé mozna, Ze wymienione
egzemplarze zostaty prawdopodobnie zrobione przez jednego garncarza.

Najwazniejszych ustaleri poréwnawczych dokonano na poziomie 3 — czyli
analizy technologii wykonania’. Wszystkie z omawianych popielnic z Weklic
zrobione sg w technice taSmowo-§lizgowej, o czym $wiadczy ponizsza analiza
sladéw technologicznych (por. takze przypis 2). Ta§my majg szeroko$¢ od 2 do
4 cm. W miejscach taczen taSm czesto widoczne sa peknigcia. Potwierdza to, ze
taSmy nie byly starannie ze sobg sklejane, dlatego w szczelinach pomigdzy nimi
pozostawalo powietrze, co spowodowalo, Zze podczas wypalania doszio do roz-
warstwienia si¢ miejsc ich zlepieri. Na zachowanych dnach od ich spodniej strony
(ryc. Ic, 2a-b), w szczeg6lnosci na dnie naczynia z grobu nr 209, widoczne sg
wyrazne Slady odcinania od tarczy kola, co dowodzi, Ze dolna czg$¢ naczynia
musiata by¢ w trakcie budowy mocno do niego przytwierdzona, a co za tym idzie
— ze koto poruszane bylo w do$¢ szybkim tempie podczas silnego formowania.
Naczynia wykonywano zgniatajac i wyciagajac do géry ruchem §lizgowym, naj-
pewniej mokrymi diorimi, taSmy tworzace poszczegélne elementy $cianki. Nas-
tgpnie po catkowitym uformowaniu naczynia i przy duzej rotacji kota popielnica
byla szybko odcinana od tarczy, co powodowalo pozostawienie na zewngtrznej
stronie dna charakterystycznych §ladéw w postaci okregéw. W pozostatych z za-
chowanych okazéw (ryc. 2a, b) $lady te zostalty w znacznym stopniu zatarte
w wyniku uzycia podsypki (piasek). Ponadto na wewnetrznych powierzchniach
wszystkich zachowanych fragmentéw den widoczne sg spiralne bruzdy, ktére
stanowig kolejng przestanke¢ wskazujaca na zastosowanie omawianej techniki
wyrobu naczyn. Garncarz, formujac dolng cze$¢ naczynia, jedng dionig podpierat
taSme stanowigcq zaczatek $cianki, a przy uzyciu palcéw drugiej musial mocno

7 W tym miejscu chciatabym serdecznie podzigkowaé mgr. Michalowi Auchowi z Zaktadu Archeo-
logii Sredniowiecza IAE PAN za wszelkie rady i sugestie oraz za bezinteresowng i nicoceniong pomoc
w trakcie wykonywania analiz na wszystkich poziomach poréwnawczych.
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naciska¢ na Srodek dna, w trakcie obrotu tarczy kota, aby polaczy¢ $cisle taSmeg
z dnem i zachowaé zamierzong symetri¢ popielnicy. Takie ruchy spowodowaty
powstanie na wewnetrznych stronach den opisanych powyzej bruzd. Mocny na-
cisk i szybki ruch kota spowodowat réwniez, ze dna w Srodkowej partii maja
najcieniszy przekrdj (maksimum do 0,5 cm). Uzycie techniki ta§mowo-§lizgowe;)
wymusza zastosowanie przez wytworce kota dwutarczowego. Podczas konstru-
kcji naczyi w tej technice garncarz musiat mie¢ zajete obie rece, a koto musiato
by¢ poruszane w szybkim tempie. W zwigzku z powyzszym naped kola stanowi-
fa dolna tarcza, ktéra garncarz poruszat nogg. Jednak wobec braku innych archeo-
logicznych dowodéw na zastosowanie kola dwutarczowego w kulturze wielbar-
skiej teoria ta musi pozosta¢ w sferze przypuszczen.

Powierzchnie Scianek opisywanych zabytkéw sa wygladzone, matowe,
o barwie czarnej, zar6wno wewnatrz, jak i na zewnatrz naczynia. Z wyjatkiem
naczynia z grobu nr 67° przetam jest jednolity, barwy ceglastej. Swiadczy to
o tym, iz popielnice wypalane byly w atmosferze utleniajacej, przy redukcji do-
ptywu powietrza dopiero w ostatniej fazie wypalania, co wywotato efekt zaczer-
nienia powierzchni naczyn. Na trzech z siedmiu egzemplarzy zaobserwowano
wyraZne starcie powierzchni (groby nry 67, 217, 421/444F). Stan ten spowodo-
wany jest nadmiernym czyszczeniem fragmentéw ceramiki, tuz po ich eksplora-
cji. Stad na wymienionych naczyniach pozostaty wylacznie siabo widoczne, nie-
liczne pozostatosci zaczernien, wskazujace na zredukowanie doptywu powietrza
pod koniec wypalania. Slady te po§wiadczaja réwniez, Ze analizowane popielnice
byly wypalane w niskich temperaturach, w innym przypadku tekstura uzytej ma-
sy garncarskiej bylaby zwarta, a porowatos¢ i przepuszczalno$¢ wody znikoma,
nie powodujac tak znacznego zniszczenia ich powierzchni.

Dla okre§lenia sktadu domieszki masy garncarskiej uzytej do produkcji oma-
wianych naczyfi, wycieto male fragmenty ze $cianek szesciu z siedmiu okazéw?,
a nastepnie wykonano szlify ich przetaméw. Kolejnym dowodem na stabe
spieczenie czerepu bylo to, Ze w trakcie szlifowania domieszka wysypywala si¢
z prébek. W zwiazku z tym kazdorazowo nasaczano prébke klejem w celu wzmoc-
nienia struktury masy. To spowodowato nasycenie barwy masy. Fakt ten nie miat
jednak znaczenia dla wynikéw tego rodzaju analizy, gdyz jej podstawowym celem
bylo okreSlenie skiadu domieszki oraz wielkosci ziaren dominujacych w prébkach
przetaméw. Prébki oszlifowanych przetaméw obserwowano pod mikroskopem
przy dwustukrotnym powiekszeniu'?, jednoczesnie wykonujac po dwa zdjecia
kazdej z nich. Makroskopowa obserwacja zdje¢ wykazata, ze struktura masy gli-
nianej jest w kazdej prébce bardzo zblizona, niemalze identyczna, zaréwno pod

8 Naczynie z tego grobu stanowi wyjatek, gdyz jego przelam miejscami jest dwubarwny: ceglasto-
-szary, a powierzchnia zewnetrzna spekana, co sugeruje witorne przepalenie. Wydaje si¢, ze w tym przypad-
ku na stan zachowania naczynia wplyngl spos6b wypalenia. Prawdopodobnie urna zbyt krétko pozostawala
w piecu lub ognisku, dlatego w Srodku nie zostala catkowicie wypalona. W zwigzku z tym powtérnie zosta-
la poddana wysokiej temperaturze, co spowodowato spgkanie jej powierzchni.

9 Naczynie z grobu nr 217 jest zrekonstruowane w calosci i obecnie znajduje si¢ w Muzeum w El-
blagu, dlatego nie zostato poddane analizie fizykochemicznej.

10 Szlify wykonat pan Krzysztof Szuligowski z Centralnego Laboratorium Zaktadu Nauk Pomocni-
czych IAE PAN. Oszlifowane prébki obserwowano w mikroskopie TESCAN firmy VEGA.
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Ryc. 3. Weklice, stan. 7. Zdjecia szliféw przetaméw ceramiki wykonanej przy uzyciu kola

a — z grobu nr 115; b — z grobu nr 116; ¢ — z grobu nr 421/444F;
d — z grobu nr 212/213; e — z grobu nr 67, f — z grobu nr 209.
Fot. M. Auch, M. Natuniewicz-Sekula

Fig. 3. Weklice, site 7. Wheel-made pottery polished cross-sections

a — from grave no. 115; b — from grave no, 116; ¢ — from grave no. 421/444F;
d — from grave no. 212/213; ¢ — from grave no. 67, f — from grave no. 209.

Photo M. Auch, M. Natuniewicz-Sekuta

wzgledem barwy, jak i liczby wystepujacych ziaren domieszki (ryc. 3). Natomiast
w celu okreslenia rozkladu granulometrycznego i procentowego udzialu minera-
16w zawartych w domieszce, na kazdym zdjeciu danej prébki liczono co centymetr
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Ryc. 4. Weklice, stan. 7. Sklad mineralogiczny gliny badanych naczyn
a — zwiqzki 2zelaza; b — albit; ¢ — ortoklaz; d — kwarc,
Opracowali M. Auch, M. Natuniewicz-Sekula

Fig. 4. Weklice, site 7. Mineralogical composition of the clay of the examined vessels
a — iron compounds; b — albite: ¢ — orthoclase; d — quartz.
Prepared by M. Auch, M. Natuniewicz-Sekula

liczbg ziaren dominujacych rozmiarami. Kolejny krok stanowito przeliczenie
otrzymanych w ten sposéb warto$ci w stosunku do rzeczywistych wymiaréw, po
czym poczyniono nastgpujace obserwacje. Przewazajacq domieszka w masie garn-
carskiej zastosowanej do produkcji tych naczyn jest piasek. Wyr6zniono w nim
4 najliczniej wystepujace mineraty!!: dominujacy w masie kwarc (podano maksy-
malne, aczne wartoSci ze wszystkich analizowanych prébek) — od 62,55% do
71,73%, ortoklaz — skaler potasowy od 9,46% do 14,88%, albit — skaleri sodowy
od 6,97% do 9,51%, nieoznaczone mineraty bogate w Zzelazo od 10,32% do 16,43%
(ryc. 4). Dane o liczbie dominujacych ziaren zestawiono na wykresach dla kazdego
z wyr6znionych mineraléw i uzyskano bardzo zblizony pod wzgledem udziatu
procentowego rozktad wielkosciowy ziaren poszczeg6lnych skiadnikéw domiesz-
ki. Dla przewazajacego w masie kwarcu wyglada on nastgpujaco: w badanych
prébkach najwiecej jest ziaren o §rednicach do 0,05 mm — 70-80%, ziaren o Sred-
nicach od 0,05 do 0,1 mm — 15-20%, o $rednicach od 0,1 do 0,15 mm — 3-7%,
a ziaren o $rednicach od 0,15 do 0,2 mm — 2-3%. Zaobserwowano ponadto nie-

11 Okreslesi mineralogicznych ziaren dokonal mgr Michal Auch z Zakladu Archeologii Sredniowie-
cza IAEPAN.
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Ryc. 5. Weklice, stan. 7. Rozklad granulometryczny ziaren kwarcu w badanych prébkach naczyi
a — powyzej 0,2 mm; b — 0,15-0,2 mm; ¢ — 0,1-0,15 mm; d — 0,05-0,1 mm; ¢ — do 0,05 mm.
Opracowali M. Auch, M. Natuniewicz-Sekula

Fig. 5. Weklice, site 7. Quartz grain-size distribution in the examined clay samples
a — over 0.2 mm; b — 0.15-0.2 mm; ¢ — 0.1-0.15 mm; d — 0.05-0.1 mm; ¢ — under 0.05 mm.
Prepared by M. Auch, M. Natuniewicz-Sekula

wielkg liczbe ziaren o Srednicach powyzej 0,2 mm (ryc. 5). Na podstawie tych da-
nych stwierdzi¢ nalezy, ze w masie dominowata domieszka bardzo drobnoziarni-
sta. WigkszoS§¢ ziaren wchodzacych w skiad domieszki jest obtoczona, nie ma
ostrych krawedzi. Na tej podstawie mozna przyjaé, ze glina, z ktérej wykonano
naczynia, pochodzita bezposrednio z naturalnego zloza, a domieszka nie zostata
intencjonalnie dodana w celu schudzenia gliny. Wyselekcjonowanie przez garnca-
rza tak drobnej, wrgcz miafkiej i pylastej, domieszki jest praktycznie niemozliwe.
Powyzsze obserwacje potwierdzily przede wszystkim, Ze receptura garncarska,
wedtug ktérej wyrobiono masg uzyta do wykonania tych naczyn, jest bardzo zbli-
zona, a réznice w ilosci domieszki siggaja rzgdu kilku procent. Ponadto wielko$¢
ziaren i sklad domieszki nie stoi w sprzecznosci z taSmowo-§lizgowa technikg wy-
konania. Biorgc pod uwage uzycie tego samego surowca, technike wykonania oraz
sposéb wypatu, bez watpienia nalezy sadzi¢, ze naczynia te zostaly zrobione w jed-
nym warsztacie.

Kolejnym zagadnieniem byto wyjasnienie problemu, czy mamy do czynienia
z produkcja miejscowa. Pytanie to nasuwa si¢ w zwiazku z sygnalizowang wyzej
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zia jako$cia wykonania naczyii. Okolice Wysoczyzny Elblaskiej sg bardzo bogate
w liczne ztoza glin polodowcowych. Juz w czasach nowozytnych w tym rejonie,
szczeg6lnie w okolicach Tolkmicka i Suchacza, dziataly na duza skale cegielnie
i warsztaty garncarskie. Na omawianym obszarze dominuja przede wszystkim
gliny zwalowe zlodowacenia baltyckiego, ktére charakteryzuja si¢ duza r6zno-
rodnoscig zi6z. Wsr6d nich do najbardziej znanych i wykorzystywanych takze
wspéliczesnie nalezg ity czerwone jeziorno-morskie, peryglacjalne oraz ity i mui-
ki morskie i jeziorne, znane jako elblaskie lub yoldiowe. Ze wzgledu na silne
pofaldowanie tego terenu wylaniaja si¢ w wielu miejscach w postaci garbéw lub
wypelniaja dna gtebokich dolin erozyjnych. Poszczegdlne pokiady glin nie two-
rza jednego ciaglego poziomu, a ich migzszoS¢ jest zmienna i moze wynosi¢ od
kilku do dwudziestu metréw (A. Makowska 1991, s. 38-39). Dlatego tez poktady
surowca potrzebnego do wyrobu naczyn mogly mie¢ w okresie wplywéw rzym-
skich wychodnie nawet na powierzchni ziemi. W zwiazku z tym dostep do gliny
mogt by¢ nieograniczony.

Najprostszym rozwigzaniem w celu ustalenia, czy produkcja opisywanych na-
czyn odbywata si¢ w miejscowym warsztacie, byloby poznanie sktadu chemiczne-
go lokalnie wystgpujacych glin i po ich wypaleniu poréwnanie tego skiadu ze
skladem chemicznym gliny, z ktérej zostaty zrobione opisywane naczynia. Tu jed-
nak napotkano na podstawowy problem: po pierwsze nie ustalono, jakie byly wa-
runki wypalania i w jaki sposéb mogly wplyna¢ na zmiang¢ skiadu chemicznego
surowca. Nie wiadomo, jaki mégt by¢ pierwotny skiad czystej wypalonej gliny,
przy zatozeniu, ze tak dtugi okres zalegania skorup w ziemi z pewnoscig w jaki§
spos6b wyptynat na jego zmiang. Nieznana jest receptura masy garncarskiej uzytej
do wyrobu tych naczyi. Niezidentyfikowane s réwniez miejsca starozytnych wy-
chodni glin na tym terenie, a stan rozpoznania okolicznych osad kultury wielbar-
skiej, ktére mogty stanowi¢ zaplecze produkcji garncarskiej, jest w dalszym ciggu
bardzo niezadowalajacy (J. Andrzejowski, A. Bursche 1986, s. 327-330; M. Na-
tuniewicz-Sekuta 2002, s. 183-184; K. Przewozna 1971). Ponadto biorac pod
uwage zasi¢g obszaru, na ktérym wystepujg zloza, ktére mozna by uwzgledni¢
w analizie, nalezatoby pobraé prébki z kilkudziesigciu lub nawet kilkuset miejsc,
co oczywiscie przekracza mozliwosci podjecia takich badad. Tym bardziej, ze
w przypadku Wysoczyzny Elblaskiej sktad chemiczny nawet tego samego zioza
moze by¢ r6zny ze wzgledu na to, Ze zalegaja one na réznych poziomach hipsome-
trycznych i podlegaty przez to innym, zmiennym, procesom geologicznym. Poza
tym gliny polodowcowe z reguly charakteryzujq si¢ réznorodnoscig skiadu.
W zargonie geologicznym okreslane sa jako ,$mietnik geologiczny”, poniewaz
zawieraja w sobie to wszystko, co niést ze soba lodowiec. Stanowig niejako prze-
ciwieistwo glin zwietrzelinowych na potudniu Polski, ktérych skiad chemiczny
moze by¢ identyczny w ztozu o Srednicy nawet do kilku kilometrow'2.

Wobec braku mozliwosci przeprowadzenia takich badan podjgto jeszcze in-
ng prébe. Z duzego zbioru odkrytych w Weklicach popielnic lepionych recznie,

12 Szczegélowe informacje o geomorfologii tego terenu uzyskatam od dr. hab. Jerzego Nitychoruka
z Instytutu Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, ktéremu niniejszym serdecznie dzigkuje.
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a wige z pewnoscia wykonanych na miejscu i z miejscowego surowca, wybra-
no fragmenty z czterech naczyn podobnych do opisywanych wyzej pod wzgle-
dem jakosci wykonania. Uwzgledniono przede wszystkim takie cechy, jak: barwa
czerepu, sposéb wypalenia — czyli w atmosferze redukcyjnej, kolor przelamu
oraz ogélne dajace si¢ makroskopowo poréwnac takie zbiezno$ci struktury masy
garncarskiej, jak liczba i wielko$¢ ziaren domieszki. Niestety, w omawianym
zbiorze naczyri lepionych w reku nie znaleziono egzemplarzy zawierajacych
wyznaczniki chronologiczne charakterystyczne dla fazy B,/C,, gdyz wigkszo$é
tych pochéwkéw zostata zniszczona przez orke, a ksztatty naczyn zrekonstruo-
wano rysunkowo. Jednak na podstawie ich morfologii udato si¢ ustalié, ze for-
my poddanych analizie popielnic lepionych recznie mieszcza sie¢ w ramach
chronologicznych tej fazy!3. Biorac pod uwage te wszystkie zatozZenia oraz ze
wzgledu na bardzo niewielkg liczb¢ analizowanych prébek (6 prébek z naczyn
wykonanych przy uzyciu kota, 4 z lepionych recznie) ustalono, ze badania te
majg charakter wylacznie wstepnej analizy, a osiagnigte rezultaty nie beda
przesadza¢ o trafnodci przyjetych na wstepie zatozeri. Z egzemplarzy obydwu
kategorii naczyni pobrano kolejne szlify i przeprowadzono analize skiadu che-
micznego masy garncarskiej uzytej do wyrobu tych naczyii. Celem analizy bylo
ustalenie stopnia jednorodnosci i czestotliwo$ci wystepowania zwigzkéw che-
micznych zawartych w glinie'4. Kazda z omawianych prébek badano dwukrot-
nie. Pierwsza analiza, wykonywana na duzej powierzchni prébki, miata na celu
okreslenie skladu masy garncarskiej naczyn lepionych w reku z okre§leniem
wielkosci i skiadnikéw domieszki. W trakcie drugiej, w miejscach wolnych
od ziaren domieszki, mierzono w dwéch réznych punktach kazda z prébek,
w celu okreSlenia skiadu chemicznego samej czystej frakcji ilastej gliny.
W pierwszym przypadku réznice w masie pomigdzy obydwoma kategoriami
naczyn widoczne sq wylacznie w rodzaju domieszki schudzajacej. Ziarna wy-
stgpujgce w glinie naczyni lepionych sa duzo wigksze, przewaznie ostrokrawe-
dziste, co dowodzi, ze domieszka zostata dodana intencjonalnie. Natomiast wy-
niki pomiaru zwiazkéw chemicznych czystej frakcji ilastej dla obydwu grup
technologicznych daty bardzo ciekawe rezultaty. Stwierdzono bowiem bardzo
zblizone warto$ci wystgpowania pierwiastkéw wykrytych w skladzie masy
garncarskiej. Udzial procentowy poszczegélnych tlenkéw przedstawiony jest
w tabelach (tabele 1, 2).

Giéwnymi zwigzkami chemicznymi wykrytymi w skladzie gliny obydwu
grup technologicznych sa: tlenek sodu, tlenek magnezu, tlenek glinu, tlenek
krzemu, tlenek potasu, tlenek wapnia, tlenek zelaza. Pozostale tlenki obecne sg

13 Naczynia te pochodzy z grobéw nry 232, 242, 281, 284. Sq to przewaznie wazy, ktérych cechy
odpowiadaja egzemplarzom z grup IVA i B wedlug klasyfikacji R. Wolagiewicza (1993, s. 26).

14 Opisywana metoda por6wnywania jednorodnosci skladu chemicznego glin zostala opracowana
przez mgr. M. Aucha dla wezesnoSredniowiecznej ceramiki szkliwionej z Chetma (M. Auch 2004). Badania
fizykochemiczne naczyn z Weklic przeprowadzone zostaly w Centralnym Laboratorium Zakiadu Nauk Po-
mocniczych IAE PAN. Analizy skiadu chemicznego wykonata Elzbieta Pawlicka na spektometrze fluore-
scencji rentgenowskiej polaczonym z mikroskopem skaningowym typu EDAX 9800. Spektrometr okre§la
w procentach wagowych udzial pierwiastkéw w postaci ich tlenkéw. Maksymalnie moze oznaczy¢ zawar-
to$¢ 13 pierwiastkow.
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Tabela 1. Weklice, stan 7. Wyniki analizy sktadu chemicznego masy glinianej uzytej do wyrobu
naczyfi wykonanych przy uzyciu kola

Table 1. Weklice, site 7. Results of the chemical composition analysis of the clay matrix used in the
production of wheel-made vessels

Zwiazki
Nr prébki
Na,O | MgO | ALO, | SiO, | ZO, | SO, | P,Os | K,0 | C20 | TiO, | Cr,04 | MnO | Fe,04
CL 13651
Gréb 67 029 | 2,31 |2241/61,06| 0 0 |007267|15 |08)] 0 0 | 884
CL 13651
Gréb 67 0 | 2,68 |2244/62,11| 0 0 [006!1252|14 |1073| O 0 8,06
CL 13652
Gréb 115 0 | 242 120,26/6388 0 0 (005227205104 O 0 8,02
CL 13652
Gréb 115 0 |226|2081|63,17| 0 0 [002]261]216/087| 0 0 8.1
CL 13653
Gréb 116 0,54 | 2,44 20,9 163,04] 0 0 |007]259][144[094| O 0 8.06
CL 13653
Gréb 116 0 |25412294/59.68, 0 0 [009]284]154/089(0,14|0,03| 9,24
CL 13645
Grob421/444F | 1,08 | 3,45 [22,09/61,43] 0 0 |003[259]|148[03 0 0 7,55
CL 13645
Grob421/444F | 1,39 | 3,33 [22,62{60,93] 0 0 [005[/273]|14 |011]| O 0 7.44
CL 13654
Gréb 209 0 |26 [22,07]59,18] 0 0 [002]261]166/093| 0 0 [1094
CL 13654
Gréb 209 0,85 | 2,87 (21,9 [59,69] 0 0 [003]/254|196/089| 0 0 9,28
CL 13655
Gréb212/213 0 |238(21,03{63,15/0,18{024| 0 |259/164]074]| O 0 8,06
CL 13655
Gréb212/213 | 0,82 | 2,16 |19,13]65,82] 0 0 0 [233]|162(074| 0O 0 7.3

Objasnienia: Wyniki podano w procentach wagowych. Suma skiadnikéw w kazdej prébee wynosi
100%; 0 — oznacza sktadnik ponizej wykrywalnosci metody.
Zestawila M. Natuniewicz-Sekula

Explanation: The results are given in weight percentages. The sum of ingredients in each sample is
100%:; 0 — ingredients below the detectability level of the method.
Prepared by M. Natuniewicz-Sekula

w ilo§ciach $§ladowych, przewaznie ponizej jednego procenta i w zwigzku
z tym nie mogq by¢ brane pod uwage przy interpretacji analizy. I tak, dla na-
czyfi wykonanych przy uzyciu kota udzial procentowy najczesciej wystepuja-
cych zwigzk6éw jest praktycznie identyczny, co jest kolejnym dowodem, Ze byly
one zrobione w jednym warsztacie. Przy poréwnaniu ilosci procentowych
skladnikéw giéwnych w masie, ktéra postuzyta za surowiec do wyrobu naczyn
lepionych recznie, zauwazono bardzo duza zbiezno$¢ ze stopniem udziatu tych
samych zwiazkéw w skladzie masy naczyni wykonanych technikg taSmowo-
-§lizgowa. R6znice procentowe udziatu poszczegdlnych pierwiastkéw sa rzgdu
kilku do kilku dziesiatych procenta. Natomiast wyraZzne réznice w iloSci po-
szczegblnych tlenkéw widaé w prébce nr CL 13648, pochodzacej z naczynia
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Tabela 2. Weklice, stan 7. Wyniki analizy skiadu chemicznego masy glinianej uzytej do wyrobu
naczyn lepionych recznie

Table 2. Weklice, site 7. Results of the chemical composition analysis of the clay matrix used in the
production of hand-made vessels

Zwiazki
Nr probki
Na,0 | MgO | ALO, | Si0, | ZO, | SO, | PO | K,0 | CaO | TiO, | Cr,0, | MO | Fe,0,
CL 13644
Gréb 281 0 |238|2198/63,58) 0 0 [009]|298|13 (074 0 |001 | 693
CL 13644
Gréb 281 1,92 | 2,47 [20,45|62,7 | 0,1 0 [003]294]|131]072]|0,11 0,04 | 6,98
CL 13647
Gréb 232 0 |223/20,57|63,68] 0O 0 0 |284]143]0,73 (0,16 | 004 | 7,87
CL 13647
Gréb 232 0 | 2,02 20,66|64 0 0 0 |346|126(1,03| 0 0 6,82
CL 13649
Grob 242 1,69 | 2,75 [20,64|61,38| 0 0 [005]283|1,53/1,39]| 0 0 7,73
CL 13649
Gr6b242 |09 | 2,85 [2092{61,76| 0 0 0 |294|14 |088) O 0 8,35
CL 13648
Grob 284 0 |2,18)2622|5492/014| 0 |043|359(249|1,19| 0 |002] 882
CL 13648
Grob 284 0 |233]27,69/5077|/045| 0 |082|346(293 |12 |008|003]10,17

Objasnienia: Wyniki podano w procentach wagowych. Suma skladnikéw w kazdej probce wynosi
100%; 0 — oznacza sktadnik ponizej wykrywalnoci metody.
Zestawila M. Natuniewicz-Sekula
Explanation: The results are given in weight percentages. The sum of ingredients in each sample is
100%:; 0 — ingredients below the detectability level of the method.
Prepared by M. Natuniewicz-Sekula

lepionego recznie, znalezionego w grobie nr 284. W §wietle wyzej zaprezento-
wanych danych nie nalezy wykluczy¢ tezy, a wrecz uznad ja za do§é wiarygod-
na, ze popielnice z Weklic wykonane przy pomocy kota byty wytworem miej-
scowego warsztatu garncarskiego.

DATOWANIE

Sygnalizowany na wstepie problem datowania tego zespotu znalezisk takze
przedstawia si¢ bardzo interesujaco'® (ryc. 6a—c). W wyposazeniu grobu nr 209
(ryc. 6b: 3-5) odkryto dwie brazowe zapinki typu A41 (O. Almgren 1923) oraz
przgslik gliniany. Zapinka identycznego typu wystapita w grobie nr 217
(ryc. 6¢: 3). Ponadto w grobie nr 116 (ryc. 6a: 3-5) znaleziono zdobiony prze-
Slik gliniany oraz dwa nadtopione paciorki szklane, z ktérych jeden udalo si¢

15 Fakt, Ze tylko trzy na siedem grobdw zawierajq zabytki datujace nie moze pozostaé bez komenta-
rza. Prawdopodobne jest, Ze wyposazenie pozostatych urn zostato zniszczone i rozproszone po stanowisku
w wyniku orki, cho¢ nie nalezy wykluczyé sytuacji, Ze uzycie jako popielnicy naczynia wykonanego na kole
$wiadczylo o wysokim statusie spolecznym za Zycia pochowanej w tym grobie osoby, dlatego nie dodano
do popielnicy innego wyposazenia.
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Ryc. 6. Weklice, stan. 7. Plany i przekroje grobéw z popielnicami wykonanymi przy uzyciu kola,
ktére zawierajq datujgce wyposazenie
a— gréb nr 116: 1 — plan i przekr6j grobu, 2 — popielnica gliniana, 3 — przeslik gliniany, 4 — paciorek
szklany, 5 — stopiony paciorek szklany; b — gréb nr 209: 1 — plan i przekr6j grobu, 2 — popielnica
gliniana, 3 — przeslik gliniany, 4-5 — zapinki brazowe; ¢ — gréb nr 217: 1 — plan grobu, 2 — popielnica
gliniana, 3 — zapinka brazowa.
Rys. M. Natuniewicz-Sekula, E. Pazyna

Fig. 6. Weklice, site 7. Plans and cross-sections of graves with wheel-made umns
and dated furnishings
a— grave no. 116: 1 — plan and cross-section, 2 — clay um, 3 — clay spindle whorl, 4 — glass bead,
5 — melted glass bead; b — grave no. 209: 1 — plan and cross-section, 2 — clay urn, 3 — clay spindle
whorl, 4-5 — bronze fibulae; ¢ — grave no. 217: 1 — plan, 2 — clay urn, 3 — bronze fibula,
Drawing M. Natuniewicz-Sekuta, E. Pazyna

okresli¢ typologicznie. Nalezy on do typu 304g, XXII grupy wedtug M. Tem-
pelmann-Maczyniskiej. Analogiczne egzemplarze wystepuja powszechnie w fa-
zie B, a okazy mniej pewnie datowane i rzadziej wystepujace odnotowano
réwniez w zespotach grobowych z fazy C, (M. Tempelmann-Maczyiiska 1985,
s. 56, tabl. 8). Natomiast zapinki typu A41 sa klasycznymi wyznacznikami fazy
B,/C w kulturze wielbarskiej, choé licznie wystepuja takze w zespotach ze sta-
dium B5/C,-C,, (R. Wolagiewicz 1974, s. 141; K. Godtowski 1970, s. 37). Da-
towanie tych zespoléw potwierdza, ze zbiér opisywanych popielnic jest w kul-
turze wielbarskiej jednym z najwczesniejszych znalezisk naczyri wykonanych
przy uzyciu kota.

W tym przedziale chronologicznym nalezy umiescié nieliczne podobne eg-
zemplarze, ktére spelniajg kryteria wyréznione dla naczyn z Weklic. Znane sq one
wylacznie z cmentarzysk zlokalizowanych na terenach migdzy Wisla a Pasteka
(ryc. 7). Niestety, informacje o nich pochodza gtéwnie z dokumentacji archiwalnej
sprzed I wojny Swiatowej. Ponadto nie wszystkie publikacje tych znalezisk zawie-
rajq ilustracje opisywanych zabytkéw. Do tych analogii zaliczy¢ nalezy dwa ciato-
palne groby z cmentarzyska w Pierzchatach (d. Pettelkau; ryc. 8a, b). Pierwszym
z nich jest gréb nr XX VIla, w ktérym odkryto popielnice analogiczna do tej, jaka
znaleziono w grobie 421/444F w Weklicach (ryc. 8a; por. A. Bezzenberger [1900-
1904] 1909, s. 113). Niestety, gréb ten nie miat innego wyposazenia, dlatego dato-
wanie na faze B,/C; oparte jest wylacznie na poréwnaniu z popielnica z Weklic.
Nastepny to gréb nr 7 (ryc. 8b), w ktérego opisie zamieszczono informacje, ze
w skiad jego wyposazenia wchodzita urna wykonana za pomoca kota, podobna pod
wzgledem ksztaltu do opisanej powyzej, pochodzacej z grobu nr XXVIIa. Przy
opisie zabytku podano réwniez, ze naczynie z grobu nr 7, w przeciwieristwie do
egzemplarza z grobu nr XXVIIa, nie bylo zdobione, jedynie u nasady szyjki wyko-
nano dwie bruzdy. Do wyposazenia opisywanego pochéwka nalezy zilustrowana
w tej publikacji brazowa zapinka zblizona do typu A92-93 (ryc. 8b:1) oraz nieilu-
strowane sprzgczka brazowa i paciorki szklane (A. Bezzenberger [1900-1904]
1909, s. 108). Kolejne rysunki wymienionej zapinki (ryc. 8b: 1.1-1.3), a takze po-
zostatej czgsci wyposazenia grobu nr 7 z Pierzchat znane sa archiwalnych kartotek

http://www.rcin.org.pl



70 MAGDALENA NATUNIEWICZ-SEKULA

)

Ryc. 7. Rozprzestrzenienie naczyii typu Weklice oraz naczyi zblizonych do nich pod wzgledem
ksztattu, odkrytych migdzy Wislg a Pasi¢ka
1 — Malbork-Wielbark, 2 — Elblag-Pole Nowomiejskie, 3 — Janéw, 4 — Weklice, 5 — Pierzchaly,
6 — Ometa.
Opracowata M. Natuniewicz-Sekula
Fig. 7. Distribution of Weklice type vessels and finds of similar form from the region between
the Vistula and Pasigka rivers
1 — Malbork-Wielbark, 2 — Elblag-Pole Nowomiejskie, 3 — Janéw, 4 — Weklice, 5 — Pierzchaly,
6 — Ometa.
Prepared by M. Natuniewicz-Sekula

archeologéw pruskich'®, Na ich podstawie wiadomo, ze w grobie znaleziono
ponadto sprzaczke typu AD17 wedlug podziatu R. Madydy-Legutko (ryc. 8b:
2-2.2; R. Madyda-Legutko 1987, s. 30-31), trzy nadtopione w ogniu stosu paciorki

16 Za udostepnienie danych z kartotek Herberta Jankhuna (obecnie przechowywanej w Archiologisches
Landesmuseum in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen , SchloB Gottorf™ w Szlezwiku), Marty
Schmiedehelm (obecnie przechowywana w Ajaloo Instituut w Talinie), negatyw6w z Prussia Fundarchiv (znaj-
dujacych si¢ w Museum fiir Vor- und Frilhgeschichte w Berlinie pod sygnatura PM-N 295) serdecznie dzigkuje
mgr. Adamowi Cielifiskiemu z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jednoczesnie za mozli-
wosé wykorzystania danych z kartoteki Kurta Voigtmanna (réwniez w zbiorach archiwum Museum fiir Vor- und
Frithgeschichte w Berlinie tzw. Voigtmann Kartei pod sygnatura PM-IX ¢ 1) oraz za zgodg na opublikowanie
wymienionych materialéw skiadam podzigkowania na rece dyrektora Museum fiir Vor- und Frithgeschichte
w Berlinie prof. dr. hab. Wilfrieda Menghina, a takze opiekun6w spuscizny Prussia-Museum, panom Horstowi
Junkerowi oraz Horstowi Wiederowi z tego samego muzeum.
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szklane (ryc. 7b: 3-5), prawdoposiobnie typu 181 lub 182 grupy XVIII wediug
M. Tempelmann-Maczyriskiej (1985, s. 45), oraz fragment nadtopionego przed-
miotu bragzowego, stanowigcego by¢ moze okucie szkatuiki (ryc. 8b: 6-6.1). Taki
zestaw zabytkéw potwierdza datowanie omawianego zespotu na przefom wczes-
nego i péZnego okresu wptywéw rzymskich.

W obrebie fazy B,/C; mozna umiesci¢ réwniez niezdobione naczynie wykonane
przy uzyciu kota odkryte w grobie nr 4 na cmentarzysku w Janowie (d. Hansdorf)'7.
ZespGt ten zostat dokladnie opisany w pracy R. Schindlera wraz z informacja, ze
w jego wyposazeniu znaleziono okucie korica pasa z wazowato uformowang profilo-
wang gtéwka: ,,...vasenformig profiliertem Kopf...” (R. Schindler 1940, s. 65, lista
7). Autor zwrécit uwage na wezesne datowanie tego zespolu, powatpiewajac jednak
w jego zwarty charakter. Na te informacje powotat si¢ réwniez R. Wolagiewicz
(1993), piszac, Zze w grobie z Janowa znaleziono toczone naczynie wraz z profilowa-
nym okuciem korica pasa z grupy O wedtug K. Raddatza (1957), ktére nalezy dato-
wacé nie péZniej niz na faze B,/C; (R. Wolagiewicz 1993, s. 36).

Pozostale naczynia formowane na kole, znane wylacznie z ilustracji, mozna
zaliczy¢ do bezposrednich analogii popielnic weklickich. Do nich naleza przede
wszystkim: naczynie z Malborka-Wielbarka (d. Willenberg; ryc. 9a: 1-1.1)'® oraz
niezdobiony egzemplarz z Elblaga-Pola Nowomiejskiego (d. Elbing, Neustidter
Feld; ryc. 9b: 1-1.1), opublikowany bez podania nru grobu, znany jedynie na podsta-
wie nru inwentarza (1057:3) bytego Stidtische Museum zu Elbing (R. Schindler
1940, s. 64-65, lista 7, tabl. 11). Pomimo Ze naczynie z Pola Nowomiejskiego pozba-
wione jest zdobienia, ksztaltem nawigzuje do naczyfi wazowatych omawianej gru-
py'®. Najmniej pewnym ze znanych przykladéw jest wzmiankowany w pruskiej
literaturze gréb z Ornety (d. Wormditt-Abbau; por. D. Bohnsack 1939, s. 27). Do-
kladniejsze informacje o tym zespole pochodza z kartoteki pruskiego archeologa
Kurta Voigtmanna (ryc. 9c). Umieszczono tam notatkg o cialopalnym jamowym gro-
bie nr 1 oraz odrgczne szkice fragmentéw dwdéch naczyni wykonanych na kole, w tym
jednego zdobionego linig falista, charakterystyczna dla opisywanej kategorii cerami-
ki naczyniowe;j (ryc. 9¢: 1), oraz drugiego z lejkowato wygietym wylewem podkre-
$lonym listwa plastyczng (ryc. 9c: 2). Ponadto na podstawie danych Voigtmanna
wiadomo, ze w grobie tym odkryto takze nastgpujace zabytki: brazowa nakiadke na
pas (ryc. 9c: 3) oraz dwa brazowe przedmioty, by¢ moze okucia korica pasa lub frag-
menty skuwek od sprzaczek (ryc. 9c: 4-5). Niestety, na podstawie tych odrecznych
rysunk6w nie da si¢ ustali¢ §cistej chronologii zespotu z Ornety, ani tez bezsprzecznie

17 W wielu wezesniejszych publikacjach stanowisko to bylo wymieniane pod nazwq Lipniki badZ
Janéw-Lipniki. Obecnie miejscowos¢ znana jest pod nazwa Janéw.

I8 Ustalenie numeru tego grobu nastrecza pewne trudnosci. R. Schindler, omawiajac grupg 7 i eg-
zemplarz z Wielbarka, wymienia liczbg 1056 jako numer grobu, w katalogu pochéwek oznaczony jest nu-
merem 1062, natomiast na tablicy z ilustracjq naczynie podpisane jest numerem 1065. By¢ moze réznice
w numerach wynikaja z blgdéw w druku, ale chodzié moze réwniez o réZne zespoly grobowe (R. Schindler
1940, 5. 64, 5. 146, tabl. 11).

19 A, Kokowski w swojej klasyfikacji wiaczyl to naczynie w obreb grupy A obejmujacej gamki. Co
prawda nie jest ono zdobione, ale ksztaltem przypomina naczynia wazowate, dlatego tez okreslenie tego
naczynia jako garnka wydaje si¢ nicuzasadnione (A. Kokowski 1988, s. 165, ryc. 2b)
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stwierdzié, czy fragmenty tych naczyi mozna uzna¢ za analogiczne do popielnic we-
klickich.

Pozostale naczynia wykonane na kole pochodzace z tych terenéw nie miesz-
czg si¢ omawianym przedziale chronologicznym ani nie majg charakterystycz-
nych cech morfologicznych wyréznionych w naczyniach z Weklic. Znane s3
gtéwnie ze starszych badain, zachowane fragmentarycznie i publikowane nie-
kompletnie, stad rzeczywista liczba tych naczyn nie jest pewna (por. R. Schindler
1940, s. 146).

CERAMIKA Z WEKLIC NA TLE POROWNAWCZYM

Z obszaru Pomorza Zachodniego do egzemplarzy z Weklic ksztalttem nawiazu-
je popielnica odkryta na cmentarzysku w Zalecinie (obiekt 28), gm. Dolice. Zrekon-
struowano ja rysunkowo z zachowanych fragmentéw. Ma ona charakterystycznie
lejkowato wychylony wylew, u nasady brzusca listwe plastyczna oraz wyraZnie wy-
odrebnione dno. Na podstawie odkrytych w popielnicy ostrég brazowych omawia-
ny zespét mozna datowa¢ na faze Cl, (P. Kaczanowski, R. Madyda-Legutko,
E. Nawrolska 1980, s. 98104, ryc. 5:22; H. Machajewski 1998, s. 135-137).

Z terenéw objetych zwartym osadnictwem ludnosci kultury przeworskiej brak
naczyfi analogicznych do weklickich. Podobieristwa pomigdzy r6znymi formami
ceramiki wykonanej na kole wystgpujacej na stanowiskach kultury przeworskiej
do opisywanych egzemplarzy widoczne sq wylacznie w cechach drugorzednych,
takich jak powszechno$¢ stosowania ornamentu w postaci linii falistej oraz listw
plastycznych, a takze zbiezne elementy morfologii. Jednak tak zdobiona i wykona-
na przy uzyciu kota ceramika kultury przeworskiej datowana jest giéwnie na okres
p6Znorzymski, chociaz wiadomo, Ze uzycie kota w tej kulturze poSwiadczone jest
nielicznymi zespotami datowanymi na faze Bo/C;?° (H. Dobrzariska 1982, s. 92;
taz 1990, s.110). Geneza naczyii toczonych na kole na obszarze zaj¢tym przez lud-
no$é kultury przeworskiej nie jest natomiast w pelni rozstrzygnieta. Przewaznie
przyjmuje si¢, ze upowszechnity si¢ one za posrednictwem kultur kregu dackiego
i kultury lipickiej (H. Dobrzariska 1990, s. 110-111; K. Godlowski 1977, s. 176).
Nie jest wykluczone, ze umiejetno$¢ postugiwania si¢ kolem garncarskim mogla
dotrzeé za posrednictwem ludnosci kultury przeworskiej, juz w fazie B,/C), na za-
jety przez kulturg wielbarska obszar ujscia Wisty. Przyjmujac takie zalozenie,
stwierdzi¢ mozna, Ze na ksztatt weklickich popielnic wykonanych na kole mogta
wplyna¢ stylistyka lokalnej ceramiki lepionej recznie. Ksztalty omawianych waz
maja liczne odpowiedniki w niektérych z popielnic lepionych r¢cznie odkrytych na
cmentarzysku w Weklicach.

Najwigcej naczyn podobnych pod wzgledem ksztaltu do weklickich pocho-
dzi ze wschodnich terenéw Brandenburgii i Saksonii. Wystepujg tam migdzy in-
nymi analogiczne do omawianych egzemplarzy tagodnie profilowane wazy zdo-

20 Z teren6w zasiedlonych przez ludno$é kultury przeworskiej, na stanowisku w Zawadzie, odkryto
dwa groby z popielnicami wykonanymi na kole. W jednym z nich (ob. 188) znaleziono zapinke brazowa
z grzebykiem na gléwce zblizong do zapinek AV8, co wskazuje na tak wezesne (faza Bo/Cy) datowanie tego
zespolu (B. Chomentowska, J. Michalski 1988, tab. 361: 1-2; 360: 1-3). Ciekawe jest to, ze obydwa naczy-
nia wykazujg pod wzgledem morfologii podobieristwo do omawianych waz z Weklic.
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bione listwami i ornamentem w postaci linii falistej (J. Schuster 1998, s. 210,
ryc. 2:1-6; E. Schultze 2000, s. 114, ryc. 6d). Naczynia odkryte na tych obsza-
rach uwazane sg za importy, ktére sprowadzono prawdopodobnie z terenéw kul-
tury przeworskiej. Niektérzy badacze uwazaja jednak, Ze brak jest w inwen-
tarzach tej kultury bezposdrednich ich odpowiednikéw (J. Schuster 1998).
WigkszoS¢ egzemplarzy na obszarze Luzyc pochodzi z wezesnej fazy okresu
péZnorzymskiego. Wyjatek stanowi zespét z GieBmannsdorf, datowany juz na
faz¢ Bo/C; zapinka typu A4l (J. Schuster 1998, s. 204; 210, ryc. 2:2; 1. Wetzel
1987, 5. 199, ryc. 5). Wobec tych argumentéw nie nalezy wykluczy¢, ze pojawie-
nie si¢ na tym terenie podobnych pod wzgledem ksztaltéw naczyii moze wywo-
dzié sie z obszaru nad dolng Wislg.

ZAKONCZENIE

W swietle powyzej przedstawionych danych uzasadnione wydaje si¢ okresle-
nie opisanego powyzej zespotu naczyi, jak i egzemplarzy do niego zblizonych,
Jjako naczyn typu ,Weklice”. Przedstawione ustalenia nie wykluczaja funkcjono-
wania migdzy Wistg a Pasl¢ka na przelomie wezesnego i p6Znego okresu rzym-
skiego epizodycznego i wysoko wyspecjalizowanego warsztatu produkujacego
ceramike na kole garncarskim?'. Wobec powyzszego, prawdopodobnie mamy do
czynienia z rzemieslnikiem, badZ grupa rzemiesinikéw, wezwanych na zaméwie-
nie lokalnego osrodka, lub rzemiesInikami, ktérzy przybyli tu z wlasnej inicjaty-
wy zacheceni atrakcyjno$cia tych terenéw i swoje umiejetno$ci dostosowali do
lokalnych potrzeb i wzorcéw.

Jak juz dowiedziono, w okresie wplyw6w rzymskich na obszarze Wysoczyzny
Elblaskiej i u uj$cia Wisly funkcjonowalo prezne i bogate centrum wykazujace silne
powiazania z rozleglymi obszarami imperium rzymskiego i ze strefa nadbaltyckg
(J. Okulicz-Kozaryn 1992a, s. 145). Swiadcza o tym liczne importy zaréwno z pro-
wincji rzymskich, jak i z wysp duriskich, a gospodarczo-handlowa, wysoka range
skupienia elblaskiego podkresla niespotykana gdzie indziej na takq skalg liczba zna-
lezisk zabytkéw z bursztynu, odkrywanych takze w wyposazeniach grobowych na
cmentarzysku w Weklicach. Przy zalozeniu wysokiego rozwoju gospodarczego na
tych terenach nalezy rozwazy¢ takze mozliwo$¢ funkcjonowania ciaglej produkcji
naczyn glinianych wykonywanych przy uzyciu kota, poczawszy od fazy B,/C, az
do schylku okresu rzymskiego. Ceramika z Weklic odkryta zostala na cmentarzy-
sku, a nie na osadzie. Jak wyzej wspomniano, nieliczne zarejestrowane metodami
archeologicznymi osady kultury wielbarskiej na tym terenie sa wykopaliskowo

21 Takie epizody dobrze poswiadczone sq takze z wezesnego $redniowiecza. Przykladem moze byé
ofrodek w Chelmie, w ktérym nagle pomiedzy 1237 a 1269 r. pojawia si¢ ceramika glazurowana, nieznana
wczesniej na tamtym terenie, a sporadycznie wystepujaca w innych wigkszych o$rodkach z terenu Polski.
Przestanky wskazujycq na produkcje takiej ceramiki sq stwierdzone archeologicznie pozostalodci warsztatéw
szklarskich. W owym czasie Cheim pelnil funkcje stolicy ksigstwa wlodzimiersko-halickiego pod wodza
ksigcia Daniela. W Zrédiach pisanych — latopis hipacki — zamieszczono informacje o przybyciu z terenéw
Rusi grupy rzemie$Inikéw znajacych techniki szkliwienia naczyn, sprowadzonych przez ksi¢cia Daniela
w trakcie intensywnej akcji osadzania rzemiesInikow na tym terenie (PSRL 1962, s. 843). Po émierci tego
wiadcy i jego nastepey technika szkliwienia calkowicie zamiera na tym terenie (M. Auch 2004, s. 88-89).
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praktycznie nierozpoznane. Uwzgledniajac dane dostgpne na podstawie obecnego
stanu badari, nie mozna stwierdzié, czy warsztatowa produkcja naczyn przy uzyciu
kola rozwijata si¢ preznie na potrzeby osad, podobnie jak to mialo miejsce na osa-
dach kultury przeworskiej (H. Dobrzariska 1990; J. Okoniski 1996).

Na zakoriczenie trzeba podkre§li¢, ze ceramika jest najbardziej masowym
i nietrwatym rodzajem zabytkéw w katalogu Zrédel, jakimi dysponuje archeolog
zajmujacy si¢ problemami okresu rzymskiego. Wytwérczosci garncarskiej w kul-
turze wielbarskiej niewiele po§wigca si¢ uwagi, mimo iz ceramika jest do$¢ licz-
nie znajdowana na stanowiskach tej kultury. Przedstawiona praca ma za zadanie
m.in. pokazaé, ze badania fizykochemiczne moga dostarczy¢ istotnych przesta-
nek do wyjasnienia podstawowych probleméw dotyczacych technologii produ-
kcji garncarskiej. Ich wdrozenie do praktyki badawczej archeologéw zajmujg-
cych si¢ okresem wpltywéw rzymskich musi by¢ poprzedzone wypracowaniem
odpowiednich metod postgpowania badawczego, we wspélpracy z przedstawi-
cielami nauk $cistych. By¢ moze 'wiasnie to kompleksowe studia nad rozwojem
garncarstwa pozwola na wigksze zrozumienie przemian osadniczych w skali mi-
kroregionu oraz utatwig okre§lenie relacji chronologicznych i przynalezno$ci
kulturowej poszczeg6lnych jednostek osadniczych.
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MAGDALENA NATUNIEWICZ-SEKULA

WHEEL-MADE VESSELS FROM A WIELBARK CULTURE CEMETERY
IN WEKLICE NEAR ELBLAG.
A CONTRIBUTION TO RESEARCH ON THE WIELBARK CULTURE
POTTERY WORKSHOP

Summary

Jerzy Okulicz-Kozaryn's long-term investigations of the biritual cemetery at Weklice, site 7,
district of Elblag, have brought exceedingly interesting discoveries contributing to our knowledge of
Wielbark Culture. Among the finds there are seven cremation burials deposited in wheel-made urns
(Figs 1, 2), which are dated on the basis of the grave equipment to phase B5/C, that is, after the
second half of the 2* century AD until its end. This is not the first time that Wielbark Culture
wheel-made pottery has been the subject of archaeological debate. Vessels of that kind were first
mentioned in Prussian literature of the early 20" century and the results of relevant research were
recapitulated by R. Schindler (1940), who classified these vessels in his group VII and dated them
generally to the 3 century AD, while considering them an import from the south. After World War
II, the question was undertaken again by J. Okulicz-Kozaryn (1970), who drew attention to the con-
centration of these vessels dated to the Late Roman period in the region of northern Masovia. A. Ko-
kowski (1988) also undertook a study of the wheel-made vessels, taking into account additionally
material from post-World War II research. He concluded that most of the wheel-made pottery occur-
ring in Wielbark Culture contexts originated from the territories of Cernjachov Culture and the Sin-
tana de Mures group, with the Mastomgcz population group acting as intermediaries in the trading of
these vessels. In R. Wolagiewicz's work (1993), which is a classification of Wielbark Culture pot-
tery, little attention was paid to these particular finds. Based on data provided by R. Schindler and
A. Kokowski, R. Wolagiewicz mapped the distribution of these vessels and underscored their Late
Roman character without classifying them in any of the groups he had distinguished. He pointed out,
however, that some assemblages, mostly ones discovered east of the Lower Vistula and known from
early 20" century archival files, were dated to the By/C) phase. Putting into doubt the certainty of
these finds, he called for a separate consideration of the issue in similarity to previous authors. The
Weklice cemetery lies on one of the esker hills surrounding the southern edge of the Elblag Heights.
Agricultural cultivation over the years has degraded the site, leading to the destruction or damage of
virtually all of the graves. This concerns the um graves in particular, including the ones with wheel-
made urns. Binding conclusions had to wait until the vessels were reconstructed (three in their en-
tirety, the fourth partly). Already at first examination, the urns proved very similar in shape and style,
as well as manufacturing technique, suggesting a single workshop as their place of production. Des-
pite unfavorable soil conditions, which surely acted to the detriment of the pots, it should be said that
this pottery was made of poor quality material. The clay is peeling, so much so that the vessels
practically disintegrate under the touch, especially when washed in water. Hand-made vases from the
same site but made of better clay were excellent proof that the unfavorable soil conditions were not
solely responsible for such destruction. The clay used for the wheel-made vessels must have been
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fired in low temperatures. A consequence of this idea is the assumption that the vessels were pro-
duced locally and not imported, as believed hitherto.

A detailed comparative analysis was pursued on three basic levels: 1. morphology; 2. style and
ornamentation, and 3. technological execution, taking into consideration mainly chemical and mi-
neralogical composition of used clay. Foremost, the vessels were observed to be very close in form:
gently profiled vases, as they have come to be described, with the rim width either equaling or being
not much less than the height of the vessel. The rounded turn of the body was always in the upper
part of the vase. A common decoration motif consisted of a wavy line or row of lines running around
the upper part of the body, sandwiched between plain plastic bands, in one case with oblique inci-
sions. The rims were flaring and everted, the bottoms clearly distinguished and flat. The vessel
surface was noted to be mostly smooth and matt, black on the inside as well as outside, with a brick-
red color of the clay in the break. This suggested an oxidizing technology of firing with reduced flow
of oxygen in the last phase, resulting in a blackening of the surface. The urns were executed of bands
of clay 2 to 4 cm wide, the bottoms of the vessels bearing evidence of being cut from the potter's
wheel. Samples were taken from six vases in order to determine clay composition. Polished cross-
sections were studied and found to be very similar (Fig. 3), the clay containing four predominating
minerals identified in the analysis (Fig. 4): quartz which dominated the matrix (average values for all
analyzed samples) c. 66%, orthoclase — potassium feldspar c. 12%, indeterminable minerals rich in
iron ¢. 14% and albite — sodium feldspar c. 8%. Grain-size distribution is as follows: the least grains
of adiameter larger than 0.2 mm, numerous group of grains ranging in size from 0.05 to 0.2 mm, and
the highest percentage of grains of a diameter under 0.05 mm (Fig. 5). These observations confirmed
that the clay matrix was not in contradiction with the slide-band technique of execution. The manu-
facturing technique and the composition of the matrix are identical leading to the conclusion that the
vases were all made in the same workshop. Whether it was a local workshop remains to be seen.
Considering the very poor quality of execution, the transport of these pots from a distant place ap-
pears clearly unjustified. The region is rich in sources of postglacial clays, which could have even
had outcrops on the ground during the Roman period due to the ruggedness of the landscape here.
Thus, access to the raw material would have been facilitated. A comparative analysis was made of
the clay from hand-made vessels, which were quite obviously of local make and similar in quality of
execution to the wheel-made pots. The results showed very close similarities between the clay com-
position of the two categories of vessels (Tables 1, 2). Based on this, it should be assumed that the
wheel-made urns from Weklice were manufactured in a local pottery workshop.

The dating of this category of objects proved the most interesting (Fig. 6). Two urns (graves nos
209 and 217) contained among others bronze fibulae of type A41, which are characteristic of the
Bo/C| phase of Wielbark Culture. Thus, the urns would constitute the oldest well-evidenced set of
wheel-made ware from the temritory of Wielbark Culture. Interestingly, a few similar pots (Figs 8a,
9a-c) occurred solely in the area between the Vistula and Pasleka rivers (Malbork-Wielbark, Elblag-
Pole Nowomiejskie, Pierzchaty, Janéw, Orneta; Fig. 7). The pots from grave no. 7 in Pierzchaty
(Fig. 8b) and grave no. 4 in Janowo, both known from archival records, can be dated in all likelihood
to phase By/C|. This set of finds testifies to a workshop making wheel-made pottery having operated
in the Elblag Heights sometime at the turn of the Early and Late Roman periods in the area.
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