NR_CL| sTANOWISkO | NAZWA Cu sn | sb | A | P | co Bi Ag Au Ni Fe Mn [ zn | AL | uwaal

1315 Zerniki Gérne szpila lisciowata 95,14 0,023 0,71 0,57 0,0128 0,028 0,124 1,12 1,22 1,05 0,00001 0,00001 0 0 0,00001



