
NR_CL STANOWISKO NAZWA Cu Sn Sb As Pb Co Bi Ag Au Ni Fe Mn Cr Zn Al. UWAGI

1917 Łubna
szpila z główką 
zwiniętą w uszko

86,98 11,2 0,102 0,51 0,0132 0,0023 0 0,009 0 0,54 0,64 0,00001 0,00001 0 0,00001


