NR_CL | STANOWISKO | NAZWA Cu sn | sb | A | P | co Bi Ag Au Ni Fe Mn cr zn | AL | uwaal

3095 Jordanow szpila fragment 92,45 5,95 0,29 0,62 0,22 0,014 0 0,026 0 0,31 0,13 0,00001 0,00001 0 0,00001



