NR_CL STANOWISKO NAZWA Cu sn | so | A | P ] co Bi Ag Au Ni Fe Mn cr zn | AL | uwaal

625 Ztota blaszka 98,59 0,015 0,5 0,48 0,012 0 0,125 0,11 0 0 0,17/ 0,00001 0,00001 0 0



