NR_CL [ STANOWISKO NAZWA Cu sn | sb | A ] pb | co Bi Ag Au Ni Fe Mn Cr zn | AL | uwaal

580 Inowroctaw blaszka 99 0,005 0,3 0,19 0,009 0,002 0,28 0,16 0 0,00001 0,033 0,02 0 0 0



