NR_CL| stanowisko | NAZWA Cu sn | s | A | pb | co Bi Ag Au Ni Fe Mn cr zn | AL | uwaal

560 Bytyn wotek 95,7 0,005 0,08 4 0,005 0 0,02 0,04 0 0,03 0,04 0,002  0,00001 0,04 0,04



